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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 1.1 Основание для реализации дисциплины 
  

  

  

    

Код направления подготовки/ специальности 08.03.01 

Направление подготовки/ специальность Строительство 
Уровень образования Бакалавриат 
Год разработки/обновления 2021   
  

Таблица 1.2 Структура дисциплины в соответствии с учебным планом 
  

  

  

  

  

  

    
    
            

  

  

  

  

  

  

  

  

Виды учебной работы, включая самостоятельную Форма обучения: 

аботу обучающихся и трудоемкость дисциплины очная очно-заочная заочная 
Трудоемкость дисциплины зачетных единиц 7 

академических 252 
часов 

Контактная Аудиторная |лекции 66 

работа, час практические 16 
занятия 
лабораторный 32 

практикум 
Внеаудиторная 

Самостоятельная работа, час 138 

Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины 

Семестр Форма обучения: 
и форма контроля 

очная очно-заочная заочная 
периоды контроля 5,6 сем 

экзамен (ы) 6 сем 

зачёт (ы) 5 сем 

курсовая работа 6 сем 
курсовой проект 

индивидуальное задание (контрольная работа)         

Таблица 1.4 Виды самостоятельной работы 
  

Вид самостоятельной 
Форма обучения 
  

  

  

  

  

  

      
    

Вид занятия Тип периода ̀   очно- 
работы очная заочная 

заочная 
Теоретическое 

Подготовка к лекциям Лекции 
обучение 74 

Подготовка к практическим Теоретическое 
Практические 

занятиям обучение 6 

Подготовка к лабораторной Теоретическое 
Лабораторные 

аботе обучение 32 

Экзаменационные 
Подготовка к зачету Зачет 

сессии 8 

Выполнение курсовой Теоретическое 
Курсовая работа 

работы обучение 8 

Экзаменационные 
Подготовка к экзамену Экзамен 

сессии 10 

Итого 138         

  

  
  
 



  

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины . 
- формирование у студентов представления о взаимосвязи материала и конструкции, 

определяющей выбор и оптимизацию свойств вяжущего вещества, исходя из назначения 

долговечности и условий эксплуатации конструкций; 
- изучение составов, структуры и технологических основ получения вяжущих веществ с заданными 

свойствами; 

- изучение методов контроля качества вяжущих веществ. 

Задачи освоения дисциплины: 

1. Изучить системы показателей качества вяжущих веществ и нормативных методов их 

определения, 

2. Изучить технологические приемы формирования состава и структуры вяжущих веществ с 

целью создания продукции с требуемыми свойствами; 
3. Показать возможности оптимизации свойств вяжущих веществ программными средствами на 

компьютере 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки / специальности 

Строительство. 
Программа составлена с учётом рекомендаций примерной основной образовательной программы 
высшего образования по направлению подготовки/специальности Строительство утверждённой 
31.05.2021. 

2.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Таблица 2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

  

Код и наименование компетенции 
(результат освоения) 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

  

ПК-1. Контроль процесса 

производства бетонов с 
наноструктурирующими 
компонентами (ПС 16.095 ОТФ О) 

ПК-1.1. Определение параметров работы 

бетоносмесительных узлов в соответствии с технологическим 

‚регламентом 

  

ПК-1. Контроль процесса 
производства бетонов с 

наноструктурирующими 
компонентами (ПС 16.095 ОТФ О) 

ПК-1.2. Контроль технологических параметров производства 

бетонной смеси с наноструктурирующими компонентами 

  

ПК-1. Контроль процесса 

производства бетонов с 
наноструктурирующими 

компонентами (ПС 16.095 ОТФ О) 

ПК-1.3. Разработка технической документации на бетонную 

смесь с наноструктурирующими компонентами 

  

ПК-3. Обеспечение выполнения 

сменного задания по производству 

бетонных смесей с 
наноструктурирующими 

компонентами (ПС 16.095 ОТФ С) 

ПК-3.1. Определение необходимых производственных 

мощностей для производства бетонных смесей с 

наноструктурирующими компонентами 

  

ПК-3. Обеспечение выполнения 

сменного задания по производству 

бетонных смесей с 

наноструктурирующими 

компонентами (ПС 16.095 ОТФ С) 

ПК-3.2. Определение необходимого количества сырьевых 

материалов, инструментов и оснастки для производства 

бетонной смеси с наноструктурирующими компонентами 

  

ПК-3. Обеспечение выполнения 

сменного задания по производству   ПК-3.3. Контроль загрузки-выгрузки сырьевых материалов на 

смену 
  

 



  

  

  

бетонных смесей с 
наноструктурирующими 
компонентами (ПС 16.095 ОТФ С) 
  

ПК-4. Обеспечение цикла 

производства бетонных смесей с 

наноструктурирующими 
компонентами (ПС 16.095 ОТФЕ) 

ПК-4.1. Составление производственного плана производства 
бетонных смесей с наноструктурирующими компонентами 

  

ПК-4. Обеспечение цикла 

производства бетонных смесей с 
наноструктурирующими 

компонентами (ПС 16.095 ОТФЕ) 

ПК-4.2. Организация оснащения рабочих мест необходимым 

инструментом и оборудованием 

  

ПК-4. Обеспечение цикла 
производства бетонных смесей с 

наноструктурирующими 
компонентами (ПС 16.095 ОТФ Е) 

ПК-4.3. Организация полного использования 
производственных мощностей оборудования и внедрение 
рациональных технологических процессов   
  

Таблица 2.2 — Планируемые результаты освоения дисциплины образовательной программы 

  

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Наименование показателя оценивания (результата обучения 
по дисциплине) 

  

1 2 
  

ПК-1.1. Определение параметров 

работы бетоносмесительных узлов в 
соответствии с технологическим 

регламентом 

Знает: ПК-1.1. Нормируемые показатели качества бетона и 

бетонной смеси в соответствии с требованиями стандартов, 

технических условий или проектной документации на 
конструкции конкретных видов, для которых предназначен 

бетон 
  

Умеет: ПК-1.1. Определять расход материалов и выхода 

бетонной смеси с наноструктурирующими компонентами в 
автоматизированной системе управления 
  

Имеет навыки: ПК-1.1. Подготовки отчетной документации 
  

ПК-1.2. Контроль технологических 
параметров производства бетонной 
смеси с наноструктурирующими 
компонентами 

Знает: ПК-1.2. Требования стандартов по сырьевым 

материалам 
  

Умеет: ПК-1.2. Работать с исполнительной документацией в 

установленном порядке 
  

Имеет навыки: ПК-1.2. Контроля работы оборудования 
  

ПК-1.3. Разработка технической 
документации на бетонную смесь с 

наноструктурирующими 
компонентами 

Знает: ПК-1.3. Регламент составления технических условий 
на бетонную смесь с наноструктурирующими компонентами 
  

Умеет: ПК-1.3. Пользоваться нормативно-технической 
документацией В области производства бетонов с 

наноструктурирующими компонентами 
  

Имеет навыки: ПК-1.3. Разработки технических условий на 

бетонную смесь с наноструктурирующими компонентами 
  

ПК-3.1. Определение необходимых 

производственных мощностей для 
производства бетонных смесей с 

наноструктурирующими | 

компонентами 

Знает: ПК-3.1. Нормируемые показатели качества бетона и 
бетонных смесей в соответствии с требованиями стандартов 
  

Умеет: ПК-3.1. Осуществлять выбор сырьевых материалов 

для изготовления бетонной смеси на основе технического 

задания, в соответствии с требованиями стандартов и 

технических условий 
  

Имеет навыки: ПК-3.1. Оформления технической 

документации в установленном порядке 
  

ПК-3.2. Определение необходимого 
количества сырьевых материалов, 
инструментов и оснастки для 
производства бетонной смеси с 

Знает: ПК-3.2. Методики расчета начального и номинального 

состава бетона с наноструктурирующими компонентами 
  

Умеет: ПК-3.2. Рассчитывать расход сырьевых материалов 
    Имеет навыки: ПК-3.2. Расчета потребности в сырьевых 
  

  

 



  

наноструктурирующими 
компонентами 

материалах. 

  

ПК-3.3. Контроль загрузки-выгрузки 

сырьевых материалов на смену 

Знает: ПК-3.3. Технические характеристики и требования, 

предъявляемые к выпускаемой продукции, технология 
производства бетонных смесей с наноструктурирующими 
компонентами 
  

Умеет: ПК-3.3. Осуществлять подготовку всех операций на 
участке по производству бетонных смесей с 

наноструктурирующими компонентами 
  

Имеет навыки: ПК-3.3. Составления заданий персоналу по 

подготовке сырьевых материалов 
  

ПК-4.1. Составление 

производственного плана 

производства бетонных смесей с 

наноструктурирующими 

компонентами 

Знает: ПК-4.1. Производственные мощности, 
технологическое оборудование, классификация сырьевых 
материалов 
  

Умеет: ПК-4.1. Составлять техническую документацию 
производства бетонных смесей с наноструктурирующими 
компонентами 
  

Имеет навыки: ПК-4.1. Составления плана-графика 

производства бетонных смесей с наноструктурирующими 
компонентами 
  

  
ПК-4.2. Организация оснащения 

рабочих мест необходимым 
инструментом и оборудованием 

Знает: ПК-4.2. Классификацию, принципы работы основного 

и вспомогательного оборудования по производству бетонных 
смесей с наноструктурирующими компонентами 
  

Умеет: ПК-4.2. Определять необходимость замены 
оборудования и инструмента 
  

Имеет навыки: ПК-4.2. Определения потребности в 
инструментах, основном и вспомогательном оборудовании по 

производству бетонных смесей с наноструктурирующими 
компонентами 
  

ПК-4.3. Организация полного 

использования производственных 
мощностей оборудования и 
внедрение рациональных 
технологических процессов 

Знает: ПК-4.3. Производительность оборудования по 

производству бетонных смесей с наноструктурирующими 
компонентами 
  

Умеет: ПК-4.3. Формулировать предложения по оптимизации 
производства бетонных смесей с наноструктурирующими 
компонентами 
    Имеет навыки: ПК-4.3. Анализа использования 

производственных мощностей оборудования 
  

Информация о выявлении результатов освоения дисциплины представлена в Фонде оценочных 
средств по дисциплине. Паспорт ФОС представлен в разделе 4 РПД. 

Примечание: ФОС разрабатывается как приложение к РПД в соответствии с Положением о ФОС, 
утвержденным локальным нормативным актом. 

 



3.1. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Темы учебной дисциплины (лекционные занятия) 
Таблица 3.1 Темы лекционных занятий 
  

Количество часов по формам 

  

  

  

  

  

  

  

  

          

Наименование обучения 
№ раздела Тема и содержание лекционного Конт. раб Сам. раб 

п/п Дисциплины занятия а ы Ты = а | в 
(модуля) ЗЕЯ |Е ЕЕ 

БЕЯ 68188 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Первая группа очная форма (5 семестр) 
периода 
аттестации (зачет) 

Классификация и |Введение. Перспективы развития. 2 4 

номенклатура Роль вяжущих веществ в 
вяжущих веществ. |современном строительстве и 

Перспективы перспективы развития производства. 

развития. Роль отечественных ученых в 
развитии науки о вяжущих 
веществах. 

2|Классификацияи |Классификация и номенклатура 2 2 

номенклатура минеральных вяжущих веществ и 

вяжущих веществ. |сырья для их получения. 
Перспективы Классификация вяжущих веществ. 
развития. Отличительные эксплуатационные 

свойства отдельных групп 

минеральных и органических 

вяжущих и области их применения 

3 Вяжущие вещества |Вяжущие вещества на основе 2 
на основе сульфатов|сульфатов кальция. Классификация, 

кальция (Гипсовые |номенклатура, сырьевые материалы 
и ангидритовые для производства вяжущих и 

вяжущие вещества) требования к ним, физико- 

химические основы твердения 

(образования) водных и безводных 

модификаций сульфатов кальция 

4| Вяжущие вещества |Гипс строительный и 2 

на основе сульфатов|высокопрочный (а и В- 

кальция (Гипсовые |модификаций). Технология 
и ангидритовые изготовления, влияние 
вяжущие вещества) |производственных факторов на 

свойства гипсовых вяжущих, 

контроль производства, основные 
показатели качества (химический, 

минералогический и вещественный 

составы, химические, физические, 

физико-механические свойства) 
гипсовых вяжущих 

5|Вяжущие вещества |Ангидритовые вяжущие вещества: 2 2 

на основе сульфатов|ангидритовые цементы и 

кальция (Гипсовые |высообжиговый гипс (эстрих-гипс). 

и ангидритовые Способы активации нерастворимого 

вяжущие вещества) |ангидрита, физико-химические             

процессы при твердении вяжущих,  



  

технология их изготовления, 

основные свойства и области 

применения. 
  

Вяжущие вещества 
на основе сульфатов 

кальция (Гипсовые 
и ангидритовые 
вяжущие вещества) 

Теории твердения Ле-Шателье, 
Байкова и др. новые исследования в 
этой области. Свойства 
строительного высокопрочного 
гипса, требования ГОСТа. Области 

применения. 
  

Вяжущие вещества 

на основе сульфатов 
кальция (Гипсовые 
и ангидритовые 
вяжущие вещества) 

Способы повышения водостойкости 

гипсовых и ангидритовых вяжущих. 

Композиционные и 

многокомпонентные гипсовые 

вяжущие повышенной 

водостойкости: ГШИВ, ГЦПВ, ГИВ, 

ГГВ; технология их получения, 

физико-химические процессы, 

происходящие при их твердении, 

основные и эксплуатационные 

показатели качества 
  

Известковые 

вяжущие вещества 

Известь строительная воздушная. 

Виды извести. Характеристика 

сырья, его оценка по химическому и 

минералогическому составу, по 

физическим свойствам. Физико- 

химические процессы, 

происходящие в процессе обжига 

сырья, влияние температуры, 

размеров кусков и примесей на 

качество продукта. Принципы 

обжига сырья в зависимости от его 

свойств в печах. 
  

Известковые 

вяжущие вещества 

Воздушная кальциевая известь. 

Гашение извести и физико- 

химические основы этого процесса. 

Аппараты и технология гашения. 
Молотая негашеная известь И.В. 

Смирнова и ее технико- 

экономическая оценка. Карбонатная 
известь. Области применения 
воздушной извести. Показатели 
качества воздушной извести. 
    10 Известковые 

вяжущие вещества   Физико-химические основы 

твердения известковых вяжущих: 

гидратные, карбонатные, силикатные 
и алюмосиликатные. Способы 
повышения водостойкости 

воздушной извести: 

композиционные и 

многокомпонентные известковые 

вяжущие вещества. Известково- 

кремнеземистое и известково- 

пуццолановое вяжущие: сырьевые 
материалы, технология, область 

применения   
               



  

1 —
 Магнезиальные 

вяжущие вещества 

Магнезиальные вяжущие веществ: 

сырьевые материалы и требования к 

ним. Принципы обжига магнезитов и 

доломитов, влияние температур на 

свойства продукта. Затворители и 

физико-химические процессы при 

твердении каустического магнезита 

и цемента Сореля. Химико- 

минералогический состав, 

Строительные химические и физико- 

механические свойства 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

12| Полимерцементные |Классификация полимерцементных 2 2 
вяжущие вещества ( |композиций. Принципы полимерной 

модификации для цементных 

композиций. 

13|Полимерцементные |Модифицированные 2 

вяжущие вещества |порошкообразные суспензии. 
Производство и свойства систем, 
модифицированных 

порошкообразной суспензией 

14 Полимерцементные |Модифицированные 2 2 

вяжущие вещества |водорастворимые полимеры. 
Производство и свойства систем, 
модифицированных 

водорастворимыми полимерами 

15| Полимерцементные |Модифицированные жидкие смолы. | 2 2 
вяжущие вещества |Производство и свойства систем, 

модифицированных жидкими 

смолами 

16 Полимерцементные |Модифицированные мономеры. 2 2 

вяжущие вещества |Производство и свойства систем, 
модифицированных мономерами 

17| Полимерцементные |Полимербетон. Состав, виды и 2 2 
вяжущие вещества |характеристики. Область 

применения 

ИТОГО 34 34 
Первая группа 

периода 

аттестации (зачет) 

Вторая группа очная фэрма (6 семестр) 

периода 
аттестации 
(экзамен) 

Гидравлические Портландцемент как 2 2 
минеральные многокомпонентное 

вяжущие вещества |композиционное вяжущее. 

гидратационного  |Определение и вещественный 

твердения состав. 

2|Гидравлические Сырьевые материалы для 2 4 
минеральные 
вяжущие вещества 
гидратационного 
твердения     производства клинкера и цементов. 

Классификация, химико- 

минералогический состав и физико- 

механические свойства. Виды 
клинкеров и их свойства.           

     



  

>
 Гидравлические 

минеральные 
вяжущие вещества 
гидратационного 

твердения 

Сухой, мокрый и комбинированный 

способы производства клинкера. 
Принципы выбора способа 

производства в зависимости от 
свойств сырья. Технология 
приготовления сырьевой шихты по 
сухому и мокрому способам 
производства клинкера. Сырье и 
топливо для производства 
портландцемента. 
  

>
 Гидравлические 

минеральные 
вяжущие вещества. 

Обжиг. Принципы выбора печей. 
Виды печей и их устройство. 
Физико-химические процессы, 

  

  

минеральные 

вяжущие вещества 

гидратационного  |происходящие при обжиге клинкера 

твердения во врашающихся и шахтных печах. 
Способы повышения 

производительности цементных 
печей и снижения энергоемкости 

производства клинкера. Плавни и 
минерализаторы. 

5|Гидравлические Химический и минералогический 
минеральные состав клинкера. Роль оксидов в 
вяжущие вещества |формировании свойств клинкера. 

гидратационного  |Свойства клинкерных минералов. 
твердения Характеристика цементных 

клинкеров с помощью модулей и 

коэффициента насыщения. Расчеты 

минералогического состава 
клинкера. 

6 Гидравлические Новые способы производства 

клинкера. Физико-химические 
процессы, происходящие при 

  

минеральные 

вяжущие вещества 

гидратационного  |охлаждении алюмосиликатных 
твердения расплавов и хранении клинкера на 

складе. 

7 Гидравлические Предельная крупность клинкера, 

минеральных добавок и гипса, 

подвергаемых помолу. 

  

минеральные 

вяжущие вещества 

гидратационного 
твердения 

гидратационного  |Размалываемость различных видов 
твердения клинкера и других материалов. 

Схемы помола. Помольные агрегаты 
и их производительность. 

8 Гидравлические Применение поверхностно-активных 
добавок для интенсификации помола 
вяжущих. Достижения в области 

помола. Влияние тонкости помола 
цементов на активность, 

водопотребность, морозостойкость и 
усадку цементного камня. 

Достижения в области помола. 

Влияние тонкости помола цементов 

на активность, водопотребность, 

морозостойкость и усадку 
цементного камня. 
    хо

   Гидравлические   Разновидности цементов. 
               



  

минеральные 

вяжущие вещества 
гидратационного 

твердения 

Общестроительные цементы и 
специальные 
(особобыстротвердеющие, 

декоративные, сульфатостойкие, 
тампонажные портландцементы, 
цементы для асбестоцементных 
изделий, тонкомолотые цементы — 
ТМЦ и вяжущие низкой 

водопотребности, глиноземистые, 
безусадочные, расширяющиеся и 
напрягающие) цементы. 
  

10 Гидравлические 
минеральные 

вяжущие вещества 

Составы, особенности технологии, 
физико-химические процессы при 
твердении и основные показатели 

  

  

  

    

гидратационного  |качества общестроительных 

твердения цементов. Жаростойкие 
глиноземистые цементы, физико- 
химические процессы, 

происходящие при их твердении и 
эксплуатации. 

1 Гидравлические Доменные, металлургические и 
минеральные химические шлаки. Химический и 
вяжущие вещества |минералогический составы; модуль 

гидратационного  |основности и модуль активности; 
твердения структура быстро и медленно 

охлажденных шлаков; грануляция 
шлаков. Требования к доменным 

шлакам как к сырью для 

производства шлаковых цементов. 
Гидравлические и пуццолановые 

свойства шлаков черной 
металлургии. 

12 Гидравлические Разновидности шлаковых цементов. 

минеральные Шлакопортландцементы, сульфатно- 
вяжущие вещества |шлаковый, известково-шлаковый, 

гидратационного  |бесклинкерные цементы, 

твердения шлакощелочные вяжущие. Составы, 

технология производства, физико- 
химические процессы при 

твердении, показатели качества и 

области применения. 

13 Гидравлические Связь технологии производства 

минеральные цементов с их свойствами. Свойства 

вяжущие вещества |цементного теста; формы связи воды 
гидратационного  |в тесте и камне; коллоидные и 

твердения кристаллические новообразования и 

их роль в структуре цементного 

камня. Структура цементного камня, 

ее формирование и связь с физико- 
механическими свойствами: 

морозостойкость, водо- газо- 

паропроницаемость. 

14 Гидравлические Влияние времени и условий   минеральные вяжущие вещества   хранения цемента на его свойства. 

Контроль производства цемента.               
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гидратационного  |Контроль производства цемента. 
твердения Показатели качества цементов: 

плотность, тепловыделение, усадка, 
тепло- и жаростойкость, 
морозостойкость, коррозионная 
стойкость. (Код 000010274) 
  

15| Органические Классификация органических 2 2 

вяжущие вещества |вяжущих веществ. Битумы и дегти: 
составы, виды и мрки, способы 
получения и модифицирования 

битумных вяжущих, свойства и 
области применения. Свойства. 
Достоинства и недостатки. 
Полимеризационные и 

поликонденсационные полимеры. 
Термопластичные и 

термореактивные полимеры. 
  

16| Органические Растительные клеи: полисахариды 2 2 

вяжущие вещества |(крахмал, декстрин, целлюлоза и ее 
эфиры), лигнин, олифы, природные 

смолы. Составы, технология 
получения, области применения 
растительных клеев. 
Животные (белковые) клеи: 
желатина, мездровый, костный, 

столярный и рыбий клеи, казеин. 

Составы. Технологии получения, 

области применения животных 
клеев. 
    ИТОГО 32 40 

Вторая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)     
                Итого 66 74 
  

3.2. Практические и семинарские занятия и их содержание 
Таблица 3.2 Темы практических занятий 
  

  

  

  

  

  

      

Количество часов по формам 

№ ИНН Тема и содержание практического НЫ 
‚ |раздела дисциплины Конт. раб Сам. раб 

п/п занятия = = 
(модуля) ЕЕ ЗЕЕ 

бы 3] 9 
орочоз орочоз 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Вторая группа очная форма (6 семестр) 
периода 

аттестации 

(экзамен) 

Качество гипсовых |Оценка качества вяжущих на основе| 2 2 
вяжущих сульфатов кальция. Определение 

основных технических свойств 

низкообжиговых гипсовых 
вяжущих 

2\Качество гипсовых |Модифицирование вяжущих на 2                   
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вяжущих основе сульфатов кальция. 
Особенности и свойства гипсового 

вяжущего альфа- и бета- 
модификаций 

ЗКачество Оценка качества строительной 2 2 
строительной извести. Технические требования к 

извести воздушной извести 

4|Качество цемента |Оценка качества общестроительных | 2 

цементов. Показатели качества 
портландцемента 

5|Качество цемента |Оценка качества специальных 2 

цементов. Ассортимент и 
экспертиза качества специальных 
цементов 

6 Качество клинкера |Расчет и оптимизация состава 2 2 

шихты для производства клинкера. 

Расчет состава портландцементной 
сырьевой смеси 

7 Качество битумных |Оценка качества битумных 2 
вяжущих вяжущих. Технические требования 

и методы испытания битумных 
вяжущих 

8 Качество Оптимизация состава 2 

полимерцементного |полимерцементного бетона. Основы 
бетона технологии полимерцементных 

бетонов 

ИТОГО 16 6 
Вторая группа 
периода 
аттестации 

(экзамен) 

Итого 16 6               

3.3. Лабораторный практикум и его содержание 

Таблица 3.3 Темы лабораторных работ 
  

  

Количество часов по формам 

  

  

  

  

  

          

№ Наименование Тема и содержание лабораторной обучения 
м раздела дисциплины Конт. раб Сам. раб 

п/п иожуне) работы Ев и 

. Ее. ВЕе. 6 
5183 68188 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Первая группа очная форма (5 семестр) 

периода аттестации 
(зачет) 

Исследование Исследование извести воздушной 2 2 
извести воздушной |комовой. Подготовка проб комовой 

комовой и порошкообразной извести. 

Определение количества 

непогасившихся зерен. 

Определение времени гашения 

извести. 

2|Исследование Исследование извести воздушной 2 2 
извести воздушной |комовой. Определение суммарного 

комовой содержания активных оксидов СаО           
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и М20. Оформление отчета. 

Анализ экспериментальных 

данных. 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

      цемента   цемента . Определение тонкости 
помола, истинной плотности, 
удельной поверхности цемента. 
Каждая бригада определяет эти         

З|Исследование Исследование строительного гипса | 2 2 
строительного гипса |. Определение нормальной густоты 

и сроков схватывания гипса. 

4| Исследование Влияние вида и количества добавок| 2 2 
строительного гипса |(ускорители и замедлители 

схватывания) регуляторов сроков 
схватывания. Формование 

гипсовых образцов-балочек. 
Испытание гипсовых образцов- 
балочек без добавок, с 
замедлителями и ускорителями 
схватывания. 

5|Изучение основных |Определение технологических 2 2 
технологических свойств водо-эмульсионных смол и 
свойств жидких олигомеров. Определение 

водоэмульсионных |плотности пикнометрическим 
полимеров и жидких |способом. Определение 

олигомеров содержания сухого остатка. 

Определение жизнеспособности 

олигомера. 

6 Изучение основных |Определение условной вязкости 2 2 
технологических жидких и водоэмульсионных 

свойств полимеров и их наполненных 
водоэмульсионных |композиций. Методика 
полимеров и жидких |определения условной вязкости 

олигомеров 

7|Изучение свойств Определение устойчивости 2 2 

полимеров полимеров к действию химических 

веществ. Методы определения 

стойкости к действию химических 
сред. 

8 Анализ результатов |Анализ результатов 2 2 

экспериментальных |экспериментальных работ. 
работ. Тестирование. |Тестирование. 

ИТОГО 16 16 

Первая группа 
периода аттестации 

(зачет) 

Вторая группа очная форма (6 семестр) 

периода аттестации 
(экзамен) 

1 Изучение свойств Определение нормальной густоты 2 2 

цемента цементного теста. Из теста 

нормальной густоты формование 

образцов 2*2*2 см для различных 
режимов твердения (на воздухе, 

ТВО, в возрасте 14, 28 суток) 

2|Изучение свойств Определение основных свойств 2 2       

13 
 



  

свойства 
  

Изучение свойств 
цемента с 

пластифицирующими 
добавками 

Влияние пластифицирующих 
добавок на водопотребность 
цемента. Определение нормальной 
консистенции цементно-песчаного 
раствора с пластификатором. 

Формование образцов 4*4*16 см 
цементно-песчаного раствора с 
пластификатором для различных 
режимов твердения (на воздухе, 
ТВО в возрасте 14, 28 суток). 
Испытание образцов. 
  

4 Изучение свойств 
цементно-песчаного 
раствора 

Определение нормальной 
консистенции цементно-песчаного 
раствора. Изготовление образцов 
4*4*16 см для различных режимов 
твердения (на воздухе, ТВО в 

возрасте 14, 28 суток). Испытание 

образцов 2*2*2 см цементного 
камня в возрасте 14, после ТВО. 
  

Изучение свойств 

цемента с 
ускорителем 

твердения 

Влияние ускорителя твердения на 
сроки схватывания цемента. 

Формование образцов 2*2*2 см 
цементного камня с ускорителем 
твердения для различных режимов 

твердения (на воздухе, ТВО в 
возрасте 14, 28 суток). Испытание 

образцов 4*4*16 см цементно- 
песчаного раствора для различных 
режимов твердения ТВО, в возрасте 

28 суток. 
  

Изучение свойств 

цемента с 
ускорителем 

твердения 

Влияние ускорителя твердения на 

прочность цементно-песчаного 

раствора. Изготовление образцов 
4*4*16 см для различных режимов 

твердения (на воздухе, ТВО в 
возрасте 14, 28 суток). Испытание 

образцов 2*2*2 см цементного 

камня с ускорителем твердения для 
различных режимов твердения (на 

воздухе, ТВО в возрасте 14). 
  

Изучение свойств 

цемента с 
ускорителем 
твердения 

Определение прочностных 
характеристик цементного камня и 

цементного раствора. Определение 

прочности образцов 4*4*16 см 

цементно-песчаного раствора с 
ускорителем твердения после ТВО 

и на воздухе в возрасте 14 суток. 
Испытание образцов 2*2*2 см 

цементного камня с ускорителем 

твердения для различных режимов 

твердения (на воздухе, ТВО в 

возрасте 28 суток 
      Анализ экспериментальных   Определение прочностных 

характеристик цементного камня и             
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данных цементного раствора. Испытание 
цементных образцов с ускорителем 

твердения для различных режимов 

твердения (на воздухе, ТВО в 

возрасте 28 суток). Определение 

прочности образцов 4*4*16 см 

цементно-песчаного раствора с 
ускорителем твердения после ТВО 

и на воздухе в возрасте 28 суток. 

Анализ. 

ИТОГО 16 16 

Вторая группа 
периода аттестации 

(экзамен) 

Итого 32 32               
  

3.4. Курсовой проект (работа) и его характеристика 
Таблица 3.4 Темы курсовых проектов (работ) 
  

  

  

  

  

  

      

Количество часов по формам 

№ Тема курсового проекта (работы) обучения 
пу Конт. раб Сам. раб 

чи = = р = 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Вторая группа периода аттестации (экзамен) - очная 

форма (6 семестр) 
Проектирование цементного завода. 8 

1. Цех помола цемента. 
2. Сырьевой цех производства цемента. 

3. Цех обжига цемента 

ИТОГО 8 

Вторая группа периода аттестации (экзамен) 

Итого 8               
  

3.5. Индивидуальное задание и его характеристика 

Не предусмотрено. 

4.1. 

4. ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 
Таблица 4.1 - Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 
  

  

  

  

            

Наименование Коды 

№ ПЕНН Технология Вид аттестации| Виды занятий формир уемых 
п/п средства компетенций 

1 2 3 4 5 6 

1 |Экзаменационные |Традиционная Промежуточная Экзамен ПК-1.1., ПК-3.2., 

билеты образовательная аттестация ` ПК-4.3., ПК-3.1., 
технология ПК-4.1., ПК-1.2., 

ПК-4.2., ПК-1.3., 

ПК-3.3. 

2 |Курсовая работа Традиционная Текущий Курсовая ПК-1.2., ПК-3.1., 
образовательная |контроль работа. ПК-4.3. 

технология 

3 Собеседование Интерактивная Текущий Лекции, ПК-1.2., ПК-3.2., 
образовательная контроль Практические, |ПК-4.3., ПК-1.1.,   
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технология Лабораторные |ПК-3.3., ПК-4.1., 
ПК-3.1., ПК-4.2., 

ПК-1.3. 

4 |Тест Информационно- |Текущий Лабораторные, |ПК-1.2., ПК-3.3., 
коммуникационная |контроль Лекции, ПК-4.2., ПК-1.1., 

образовательная Практические |ПК-3.2., ПК-4.1., 
технология ПК-3.1., ПК-1.3., 

ПК-4.3. 

5 |Рабочая тетрадь Традиционная Текущий СРС ПК-1.1., ПК-1.2., 
образовательная контроль ПК-1.3., ПК-3.1., 
технология ПК-3.2., ПК-3.3., 

ПК-4.1., ПК-4.2., 
ПК-4.3. 

6 |Тест Информационно- |Промежуточная|Зачет ПК-1.2., ПК-3.2., 
коммуникационная аттестация ПК-4.3., ПК-1.1., 

образовательная ПК-3.3., ПК-4.1., 
технология ПК-3.1., ПК-4.2., 

ПК-1.3. 

7 |Отчет Информационно- |Текущий Практические |ПК-1.3., ПК-3.1., 
коммуникационная |контроль ПК-4.2., ПК-1.2., 

образовательная ПК-3.2., ПК-4.1., 

технология ПК-3.3., ПК-4.3.,           ПК-1.1. 
  

4.2 Вопросы к экзамену (зачету) 

Первая группа периода аттестации (зачет) - очная форма (5 семестр) 
1. Нормативная документация по вяжущим веществам 
2. Классификация добавок, вводимых при производстве вяжущих веществ. 

3. Процент дозировки вводимых добавок 

4. Сырьевые материалы для производства вяжущих на основе сульфатов кальция и требования к 

НИМ 

5. Физико-химические основы твердения водных и безводных модификаций сульфатов кальция 
6. Влияние производственных факторов на свойства гипсовых вяжущих 

7. Технология получения ангидритовых вяжущих 

8. Методы испытаний строительной извести 
9. Нормативно-техническая документация по производству извести 

10. Показатели качества воздушной извести 

11. Гашение извести и физико-химические основы ее получения 
12. Испытание воздушной извести комовой 

13. Сырьевые материалы для получения комовой извести 

14. Определение содержания оксидов кальция и магния 
15. Определение свойств извести воздушной комовой 

16. Определение нормальной густоты гипсового теста 
17. Нормативно-техническая документация по определению свойств гипсового вяжущего 

18. Влияние вида и количества добавок (ускорители и замедлители схватывания) на свойства 

строительного гипса 

19. Испытание гипсовых образцов с замедлителем и ускорителем схватывания 

20. Техника безопасности и охрана труда при работе с жидкими олигомерами 
21. Определение содержания сухого остатка 

22. Определение условной вязкости жидких полимеров 

23. Нормативно-техническая документация на водоэмульсионные полимеры 

24. Определение устойчивости полимеров к действию химических веществ 
25. Нормативно-техническая документация на полимеры 

26. Оформление результатов экспериментальных данных в виде отчета 
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21. 

28. 

29. 
30. 
31. 

32. 
33. 
34. 
35. 

36. 

37. 
38. 
39. 
40. 

4] 

Какие параметры нбеобходимо контролировать у бетонных смесей? 

Рассказать процесс производства бетонных смесей 

Классификация минеральных вяжущих веществ. 
Сырье для получения минеральных вяжущих веществ 
Номенклатура минеральных вяжущих веществ 

Вяжущие вещества на основе сульфатов кальция 
Определение гипсовых вяжущих веществ 
Сырье для получения вяжущих на основе сульфатов кальция 

Гипс строительный 
Высокопрочный гипс 

Альфа и бета-модификации 
Высокообжиговый гипс 
Ангидритовые цементы 
Применение ангидритовых вяжущих веществ 

. Теория твердения Ле-Шателье 

42. 
43. 
44. 

45. 
46. 
47. 

48. 
49. 

50. 
51. 

52. 
53. 

54. 
55. 

56. 

57. 
58. 

59. 

60. 

61. 

62. 

Основы твердения гипсовых вяжущих 

Исследования в области твердения гипсовых вяжущих 
Основные свойства гипсовых и ангидритовых вяжущих 

Определение водостойкости гипсовых вяжущих 
Пути повышения водостойкости гипсовых вяжущих 
Что такое известь? 

Виды извести 
Производство извести 
Применение воздушной кальциевой извести 
Основные свойства кальциевой извести 

Определение сорта извести 

Твердение известковых вяжущих 
Как получают известь? 

В каких печах обжигают известь? 
Магнезиальные вяжущие. Сырьевые материалы 

Требования к магнезиальным вяжущим веществам 

Производство магнезиальных вяжущих веществ 

Технология полимерцементных растворов 
Классификация полимерцементных композиций 

Прочностные показатели полимерцементных растворов 

Технология производства растворов и бетонов, модифицированных порошкообразной 
суспензией 

63. 
64. 
65. 

66. 
67. 

68. 

69. 
70. 

71. 
72, 

73. 

74. 
75. 

76. 

У. 

78. 
79. 

80. 

Свойства модифицированных порошкообразных суспензий 
Прочностные свойства модифицированных порошкообразных суспензий 
Производство систем, модифицированных водорастворимыми полимерами 

Свойства систем, модифицированных водорастворимыми полимерами 
Прочностные свойства модифицированных водорастворимых полимеров 

Методика испытаний систем, модифицированных жидкими смолами 

Сырьевые материалы для получения систем, модифицированных жидкими смолами 
Методика испытаний систем, модифицированных жидкими смолами 

Методика испытаний систем, модифицированных мономерами 

Производство модифицированных мономеров 

Свойства модифицированных мономеров 

Свойства полимербетонов 
Технология производства полимербетона 

Что такое полимербетон. Область применения 

Как определяется время и температура гашения? 

Сорта извести 

Определение марки гипса 

Влияние добавок-ускорителей и добавок-замедлителей на прочность гипсовых образцов 
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81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 

Состав водоэмульсионных смол и жидких олигомеров 
Свойства водоэмульсионных полимеров и их наполненных композиций 
Действие химических веществ по отношению к полимерам 
Известково-кремнеземистое вяжущее. Сырьевые материалы для его получения. 
Требования техники безопасности при работе с магнезиальными вяжущими 
Принцип полимерной модификации для получения цемента 
Классификация полимерцементных композиций. Нормативно-техническая документация 
Физико-химические реакции при получении модифицированных порошкообразных суспензий 

Вторая группа периода аттестации (экзамен) - очная форма (6 семестр) 
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. Определение и вещественный состав цемента 

. Номенклатура добавок для цемента по механизму действия 

. Методика определения химического и минералогического состава клинкера 

. Расчет минералогического состава клинкера 

. Физико-химические свойства клинкера 
‚ Вяжущие низкой водопотребности 
. Физико-химические процессы при твердении цементов 
. Требования к доменным шлакам как к сырью для получения шлаковых цементов 
. Доменные, металлургические и химические шлаки. Нормативно-техническая документация 

. Методика испытаний шлаковых цементов 
. Сырьевые материалы для получения шлакощелочных цементов 

. Структура цементного камня 

. Физико-механические свойства цемента 

. Влияние времени и условий хранения цемента на его свойства. 

. Техника безопасности при работе с органическими вяжущими 

. Способы получения и модифицирования битумных и дегтевых вяжущих 

. Техника безопасности при работе с растительными клеями 

. Составы, технология получения, области применения растительных клеев 
. Методика определения нормальной густоты цементного теста 

‚ ГОСТ на методику испытаний цемента 
. Нормативно-техническая документация по испытанию портландцемента 

. Определение нормальной густоты цементно-песчаного раствора 

. Определение нормальной консистенции цементно-песчаного раствора. Методика. 

. Режимы твердения цемента 

. Влияние ускорителя твердения на сроки схватывание образцов. Формование образцов. ГОСТ. 

‚ Химические реакции при различном твердении цемента. 

. Формование образцов цементно-песчаного раствора с ускорителем твердения 

. Расчет состава цементно-песчаного раствора 

. Определение прочностных характеристик цементного камня 

. Нормативно-техническая документация по определению прочности цементного камня 

. Проверка технического состояния испытательного оборудования 

. ГОСТ на испытания цемента 

. Методика определения качества вяжущих на основе сульфатов кальция 

. Нормативно-техническая документация на гипсовые вяжущие 

. Основные свойства гипсовых вяжущих 
. Требования ГОСТ на гипсовые вяжущие 

. Требования ГОСТ на строительную известь 

. Методика определения качества строительной извести 

. Требования ГОСТ на общестроительные цементы 

. Методика определения качества общестроительных цементов 

. Требования ГОСТ на специальные виды цементов 

. Методика определения качества специальных цементов 

. Методика расчета состава шихты для производства клинкера 

. Расчет технико-экономических показателей при производстве клинкера 

. Требования ГОСТ на битумные вяжущие 

. Методика определения качества битумных вяжущих 
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47. 

48. 
49. 
50. 

51. 

52. 
53. 
54. 

55. 
56. 

57. 
58. 
59. 

Методика испытаний полимерцементного бетона 
Нормативно-техническая документация на полимерцементный бетон 

Методы испытаний цемента. Способы производства цемента 

Сырьевые материалы для получения ПЦ клинкера 

Что такое портландцемент? 
Методика испытаний сырьевых материалов для производства клинкера 

Физико-химические свойства клинкера 
Сухой, мокрый и комбинированный способы приготовления клинкера 
Нормативно-техническая документация на проектирование состава клинкера 
Способы повышения производительности печей для производства цемента 
Физико-химические процессы при обжиге, протекающие во вращающихся печах 

Новые способы получения клинкера 

Физико-химические процессы, происходящие при охлаждении алюмосиликатных расплавов и 

хранении клинкера на складе 

60. 
61. 
62. 
63. 

64. 
65. 
66. 

67. 

68. 
69. 
70. 
72. 
73. 

74. 
75. 
76. 

77. 

78. 
39, 
80. 

81. 

82. 
83. 

84. 
85. 

86. 

87. 
88. 
89. 

90. 
91. 
92. 

93. 

94. 

95. 
96. 

97. 
98. 

99. 

Роль оксидов в формировании клинкера 
Помольные агрегаты и их производительность 
Влажность и предельная крупность клинкера, добавок, гипса 
Способы производства клинкера 
Влияние тонкости помола на активность, водопотребность, морозостойкость цемента 
Нормативно-техническая документация поверхностно-активных добавок 
Нормативная документация гипса 
Методика испытаний общестроительных цементов 
Достижения в области помола 
Влияние тонкости помола на морозостойкость цемента 
Виды цементов 
Техника безопасности при производстве портландцемента 
Основные показатели качества общестроительных цементов 
Особенности технологии общестроительных цементов 

Применение доменных и металлургических шлаков 
Свойства шлаковых цементов 
Контроль производства цемента 
Сроки и правила хранения цемента 
Цементы долгосрочного хранения 
Свойства органических вяжущих веществ 
Виды растительных клеев 
Водопотребность цементного теста 
Определение тонкости помола цемента 
Определение истинной плотности цемента 
Нормативно-техническая документация на пластифицирующие добавки 
Влияние пластифицирующих добавок на водопотребность цемента. 

Виды пластифицирующих добавок 
Методика определения сроков схватывания цемента 
Методика определения прочности цемента 
Нормативные значения на цементы 
Марка и класс цемента 
Виды вяжущих веществ на основе сульфатов кальция 
Модифицирование гипсовых вяжущих 
Применение строительной извести 
Применение общестроительных цементов 
Виды специальных цементов 
Минералогический состав клинкера 

Определение свойств битумных вяжущих 
Свойства полимерцементного бетона 

100. Выходной контроль 

101. Наиболее выгодный способ производства цемента 
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4.3 Технология выявления уровня освоения дисциплины 

Технология выявления уровня освоения Дисциплины приводится В фонде оценочных средств 

(ФОС). 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Основная и дополнительная литература 

Основная литература 
1. Ильина, Л. В. (д-р техн. наук, проф. ; НГАСУ (Сибстрин), каф. Строительные материалы, 

стандартизация и сертификация). Проектирование цементных заводов [Электронный ресурс] : 

учебное пособие по направлению 08.03.01 "Строительство" / Л. В. Ильина, Н. А.Машкин, Т.Ф. 

Каткова ; М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - 

Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2015. - Электрон. текст. - 1$ВМ 978-5-7795-0749-3 : б.ц. 

2. Ильина, Л. В. (НГАСУ (Сибстрин), каф. Строительные материалы, стандартизация и 

сертификация). Проектирование цементных заводов : учебное пособие по направлению 08.03.01 

"Строительство" / Л. В. Ильина, Н. А. Машкин, Т. Ф. Каткова ; М-во образования и науки РФ, 

Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2015. - 88 

с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 80. - 1$ВМ 978-5-7795-0749-3 : 168.00. 

3. Ильина, Л.В. Проектирование цементных заводов [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Л. В. Ильина, Н. А. Машкин, Т. Ф. Каткова. - Новосибирск : Новосибирский государственный 

архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2015. - Электрон. текст. - 5ВМ 

978-5-7795-0749-3. (нир://\м\ими 1ргфооК$Пор.ги/68832 Вит) 

4. Волженский, А. В. Минеральные вяжущие вещества : учебник для вузов по спец. "Пр-во 

строит. изделий и конструкций" / А. В. Волженский ; М-во высш. и сред. спец. образования РФ. - 4- 

е изд., перераб. и доп. - Москва : Стройиздат, 1986. - 464 с. : ил. - Библиогр.: с. 459-460. - 1.30. 

5. Волженский, А.В. Минеральные вяжущие вещества (Технология и свойства) : учебник для 

вузов по спец. "Пр-во строит. изделий и конструкций" / А. В. Волженский, Ю. С. Буров, В. С. 

Колокольников ; под ред. А. В. Волженского. - 2-е изд., перераб. и доп. -Москва : Стройиздат, 

1973. - 480 с. : ил. - Библиогр.: с. 474-476. - 1.20. 

6. Волженский, А. В. Гипсовые вяжущие изделия (технология, свойства, применение) / А. В. 

Волженский, А. В. Ферронская. - Москва : Стройиздат, 1974. - 328 с. : ил. - Библиогр.: с. 319-327. - 

1.02. 

7. Ильина, Л. В. Вяжущие вещества воздушного твердения. Ч 2 [Электронный ресурс] . Ч.3: 

Органические вяжущие вещества : учебное пособие / Л. В. Ильина, Н. А. Машкин, Т. Ф. Каткова. - 

Новосибирск : Новосибирский государственный архитектурно-строительныйуниверситет 

(Сибстрин), ЭБС АСВ, 2014. - Электрон. текст. - 1ЗВМ 978-5-7795-0698-4. 

(Вир://ууму\м лргоокзНор.ги/68761 Вит) 
8. Ильина, Л. В. (д-р техн. наук, проф. ; НГАСУ (Сибстрин), каф. Строительные материалы и 

специальные технологии). Вяжущие вещества гидравлического твердения : учеб. пособие по 

спец. направления 270800.62 "Строительство". Ч. 1 : [Краткий курс] / Л. В. Ильина, Н. А. Машкин, 

Т. Ф. Каткова ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ 
(Сибстрин), 2013. - 104 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 90-91. - $ВМ 978-5-7795-0658-8 : 158.00. 

9. Лабораторные работы по дисциплине "Технология вяжущих веществ" / Новосиб. инж.-строит. 

ин-т им. В. В. Куйбышева, Каф. строит. материалов ; сост.: Тимофеева Л. Г., Каткова Т. Ф., 

Завадский В. Ф. - Новосибирск, 1986. - 43 с. : граф. - Библиогр.: с. 43.- б.ц. 

Дополнительная литература 
1. Чернов, А. Н. Ячеистый бетон переменной плотности / А. Н. Чернов ; М-во пром-сти строит. 

материалов СССР, Урал. НИиПИ строит. материалов. - Москва : Стройиздат, 1972. - 127 с. : ил. - 

0.69. 
2. Шестеркин, М. Н. Ячеистый бетон неавтоклавного твердения на основе стеклобоя : автореф. 
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дис. ... канд. техн. наук / М. Н. Шестеркин ; Моск. гос. строит. ун-т. - Москва, 2002. - 22 с. : ил. - 

б.ц. 
3. Саксонова, Е. Н. Ячеистые материалы на местных вяжущих смешанного типа твердения : 

автореф. дис. ... канд. техн. наук / Е. Н. Саксонова ; Пенз. гос. ун-т архитектуры и стр-ва. - Пенза, 

2008. - 22 с. : ил. - б.ц. 

4. Завадский, В.Ф. Ячеистые бетоны на основе новых видов дисперсных наполнителей : 

монография / В. Ф. Завадский, Г. Н. Фомичева ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). 

- Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2006. - 100 с. : ил. - 15ВМ 5-7795-0294-3 : 50.00. 

5. Дворкин, Л.И. Строительные минеральные вяжущие материалы [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Л. И. Дворкин, О. Л. Дворкин. - Строительные минеральные вяжущие 

материалы ; 2018-04-15. - Москва : Инфра-Инженерия, 2013. - 544 с. - ВМ 978-5-9729-0035-0. 

(ВИр://\ууиуи дргооК$Нор.ги/13559 611) 

6. Шох, К. Строительные вяжущие вещества: цемент - известь - гипс : учеб. пособие для технол. 

втузов. Ч. 1 /К. Шох ; пер. с нем. под ред. В. А. Бауэра и В. Н. Юнга ; Ком. по высш. техн. 

образованию при ЦИК СССР. - Москва ; Ленинград : Госстройиздат, 1934. - 303 с. : ил. - 4.75. 

7. Шох, К. Строительные вяжущие вещества: цемент - известь - гипс : учеб. пособие для технол. 

втузов. Ч. 2 / К. Шох ; пер. с нем. под ред. В. А. Бауэра и В. Н. Юнга ; Ком. по высш. техн. 

образованию при ЦИК СССР. - Москва ; Ленинград : Госстройиздат, 1934. - 372 с. : ил. - 5.50. 

8. Комплексный курсовой проект по дисциплинам «Вяжущие вещества», «Процессы и аппараты в 

технологии строительных материалов», «Механическое оборудование предприятий 

стройиндустрии» [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Е. И. Шмитько [и др.]. - 

Воронеж : Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2015. - 108 с. - [3ВМ 978-5-89040-537-1. (вр://умуиу лргоооКзПор.ги/55001 В!) 
9. Волженский, А. В. Гипсоцементные и гипсошлаковые вяжущие изделия / А. В. Волженский, 

М. И. Роговой, В. И. Стамбулко ; под ред. А. В. Волженского. - Москва : Гос. изд-во лит. по стр-ву, 

архитектуре и строит. материалам, 1960. - 168 с. - 0.56. 

10. Воробьев, Х. С. Вяжущие материалы для автоклавных изделий / Х. С. Воробьев. - Москва : 

Стройиздат, 1972. - 287 с. : ил. - 0.92. 

11. Синха, С.. Цементные мини-заводы : обзор опыта, накопленного Индией в обл. эксплуатации 

малых цементных заводов / С. Синха ; пер. с англ. И. Б. Палееса ; ред. Е. А. Волкова. - Москва : 

Стройиздат, 1996. - 64 с. : ил. - 13ВМ 5-274-01884-Х (РФ) : 10.00. 

12. Бутт, Ю. М. Химическая технология вяжущих материалов : учебник для вузов по спец. "Хим. 

технология вяжущих материалов" / Ю. М. Бутт, М. М. Сычев, В. В. Тимашев ; под ред. В. В. 

Тимашева ; М-во высш. и сред. спец. образования РФ. - Москва : Высшая школа, 1980. - 472 с. : ил. 

- Библиогр.: с. 464-465. - 1.40. 
13. Бутт, Ю. М. Технология цемента и других вяжущих материалов : учебник для техникумов 

пром-сти строит. материалов / Ю. М. Бутт. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Стройиздат, 1976. - 

407 с. : ил. - Библиогр.: с. 400-403. - 0.85. 

14. Сулименко, Л. М. Технология минеральных вяжущих материалов и изделий на их основе : 

учеб. пособие для вузов по спец. "Мех. оборудование предприятий строит. материалов и 

конструкций" / Л. М. Сулименко ; Министерство высшего и среднего специального образования 

СССР. - Москва : Высшая школа, 1976. - 278 с. - Библиогр.: с. 275-276. - 0.80. 

15. Сулименко, Л. М. Технология минеральных вяжущих материалов и изделий на их основе : 

учебник для вузов строит. и хим.-технол. спец. / Л. М. Сулименко ; Министерство образования РФ. 

- 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Высшая школа, 2000. - 303 с. -Библиогр.: с. 301. - 15ВМ 5-06- 

001824-5 : 59.30. 
16. Современные материалы и технологии : учеб. пособие по направлению 270800 "Строительство" 

/Н. А. Машкин [и др.] ; под ред. Н. А. Машкина ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т 

(Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2012. - 236 с. : ил., табл.- Библиогр.: с. 234-236. - 

[5ВМ 978-5-7795-0569-7 : 300.00. 
17. Алексеев, Б. В. Производство цемента : учебник для сред. проф.-техн. училищ / Б. В. 

Алексеев, Г. К. Барбашев ; Гос. ком. РФ по проф.-техн. образованию. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Высшая школа, 1985. - 264 с. - (Профтехобразование). - 50.00. 

18. Монастырев, А. В. Производство извести : учебник для подгот. рабочих на пр-ве / А. В. 

Монастырев ; Ученый совет Гос. ком. РФ по проф.-техн. образованию. - Москва : Высшая школа, 
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1971. - 272 с. : ил. - (Профтехобразование. Строит. материалы). - Библиогр. : с. 269. - 0.48. 

19. Монастырев, А. В. Производство извести : учебник для подгот. рабочих на пр-ве / А. В. 
Монастырев ; Ученый совет Гос. ком. РФ по проф.-техн. образованию. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Высшая школа, 1978. - 216 с. : ил. - (Профтехобразование.Строит. материалы). - 

Библиогр.: с. 215. - 0.45. 
20. Монастырев, А. В. Производство извести : учебник для подгот. рабочих на пр-ве / А. В. 
Монастырев ; Ученый совет Гос. ком. РФ по проф.-техн. образованию. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
Москва : Высшая школа, 1975. - 223 с. : ил. - (Профтехобразование.Строит. материалы). - 0.46. 

21. Вяжущие вещества [Электронный ресурс] : Учебное пособие / О. А. Ларсен [и др.] ; О. А. 
Ларсен [и др.]. - Москва : Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр 
Медиа, ЭБС АСВ, 2018. - 111 с. - 1$ВМ 978-5-7264-1800-1. (Вр://\м\у\и 1ргооК$Вор.ги/74474.В 1) 

Методические указания 
1. Неорганические вяжущие вещества [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / В. 
С. Семенов [и др.]. - Москва : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 

2015. - 56 с. (НИр://\и\ми м пргбооК$Пор.ги/40195.Вт1) 
2. Буров, Ю. С. Лабораторный практикум по курсу "Минеральные вяжущие вещества" : учеб. 
пособие для инж.-строит. вузов и фак. / Ю. С. Буров ; М-во высш. и сред. спец. образования РФ. - 

Москва : Стройиздат, 1967. - 172 с. - Библиогр.: с. 169-170. - 0.53. 
3. Вяжущие вещества : метод. указания к изучению курса и выполнению курсовых работ 

специальности 290600 заоч. формы обучения / Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т, Каф. строит. 
материалов и спец. технологий ; сост. И. В. Генцлер. - Новосибирск, 2000.-- 16 с. - Библиогр.: с. 9. - 

б.ц. 
4. Вяжущие вещества : метод. указания к лаб. работам по курсу "Вяжущие вещества" для спец. 
2906. 00 "Пр-во строит. материалов, изделий и конструкций" всех форм обучения / Новосиб. гос. 
архитектур.-строит. ун-т, Каф. строит. материалов и спец. технологий; сост.: В. Ф. Завадский, Т. Ф. 

Каткова, Л. В. Ильина . - Новосибирск, 1999. - 44 с. : ил. - б/ц. 
5. Вяжущие вещества [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / О. А. Ларсен [и др.]. 

- Вяжущие вещества ; 2019-12-02. - Москва : Московский государственный строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2014. - 38 с. (Вр://\у\и\и 1ргфооК$Нор.ги/26854.В11) 

6. Рубцова, В.Н. Вяжущие вещества [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / В. 
Н. Рубцова. - Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2009. - 31 с. 

(БЕр://м\и и пргбоок$Пор.ги/2 1571.51) 
7. Рубцова, В.Н. Вяжущие вещества [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / В. 

Н. Рубцова, Л. В. Солдатенко. - Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС 

АСВ, 2008. - 31 с. (Нр://Лм\у\ дргооК$Вор.ги/21570.Н т) 
8. Дворкин, Л. И. Строительные минеральные вяжущие материалы : учеб.-практ. пособие / Л. И. 
Дворкин, О. Л. Дворкин. - Москва : Инфра-Инженерия, 2011. - 544 с. : табл., ил. - Библиогр.: с. 532- 

533. - [ВМ 978-5-9729-0035-0 : 565.00. 

9. Лесовик, В. С. Гипсовые вяжущие материалы и изделия : учеб. пособие по направлению 
"Строительство" / В. С. Лесовик, С. А. Погорелов, В. В. Строкова ; Белгород. гос. технол. акад. 
строит. материалов. - Белгород : БелГТАСМ, 2000. - 224 с. - 45.00. 

Нормативная документация 
1. Справочник по проектированию цементных заводов / Н. Ф. Ананенко [и др.] ; под ред. С. И. 

Данюшевского ; М-во пром-сти строит. материалов СССР, ГИПРОЦЕМЕНТ. - Ленинград : 

Стройиздат, 1969. - 240 с. : ил. - 1.86. 

2. Таранухин, Н. А. Справочник молодого рабочего цементного производства / Н. А. Таранухин, 
Б. В. Алексеев. - Москва : Высшая школа, 1990. - 175 с. : ил. - Библиогр.: с. 174. - 1$ВМ 5-06- 

000915-7 : 0.60. 

3. ГОСТ 965-78. Портландцемент белый. Технические условия / Госстрой СССР. - Взамен ГОСТ 

965-66 ; введ. 01.01.79. - Москва : Изд-во стандартов, 1979. - 5 с. - (Государственный стандарт 

СССР). - 0.03. 

4. ГОСТ 9179-77. Известь строительная. Технические условия / Госстрой СССР. - Взамен ГОСТ 

9179-70 в ч. техн. условий ; введ. 01.01.79. - Москва : Изд-во стандартов, 1985. - 7 с. - 
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(Государственный стандарт СССР). - 0.03. 
5. ГОСТ 25328-82. Цемент для строительных растворов. Технические условия / Госстрой СССР. . - 

Переизд. март 1994. - Введ. 01.01.83. - Москва : Изд-во стандартов, 1994. - 5 с. - 13.30. 

6. ГОСТ 25094-94. Добавки активные минеральные для цементов. Методы испытаний. - Взамен 
ГОСТ 25094-82 ; введ. 01.01.96. - Москва : Изд-во стандартов, 1996. - 12 с. - (Межгосударственный 

стандарт). - 442.90. 
7. ГОСТ 23789-79 (СТ СЭВ 826-77 в части методов испытаний). Вяжущие гипсовые. Методы 
испытаний / Госстрой СССР. - Введ. 01.07.80. - Москва : Изд-во стандартов, 1980. - 12 с. - 

(Государственный стандарт СССР). - 0.05. 
8. ГОСТ 22688-77. Известь строительная. Методы испытаний / Госстрой России. - Взамен ГОСТ 

9179-70 в ч. методов испытаний ; введ. 01.01.79. - Москва : Изд-во стандартов, 1977. - 15 с. - 

(Государственный стандарт СССР). - 0.05. 
9. ГОСТ 10178-85 (СТ СЭВ 5683-86). Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические 
условия / Госстрой СССР. - Взамен ГОСТ 10178-76 ; введ. 01.01.87. - Москва : Изд-во стандартов, 

1988. - 7 с. - (Государственный стандарт СССР). - 0.03. 

5.2. Используемые базы данных и информационные справочные системы 

Таблица 5.1 Используемое программное обеспечение 
  

  

  

Наименование Подтверждение 
№ информационных ресурсов лицензии Количество 
п/п р ресур лицензий 

1 2 3 4 
1 |"АЗК_Р" Автоматизированная |Свободно распространяемое ПО, Акт 1000 

система консультаций 

‚самопроверки и контроля 

выполнения проекта 
одноэтажного промышленного 

здания в сборном 
железобетоне.   

выполненных работ от 14.08.202]г 

№А8 

  

Таблица 5.2 Используемые базы данных и информационно-справочные системы 
  

  

  

  
  

  

  

  

№ Наименование Подтверждение 
о Количество 

у информационных ресурсов лицензии лицензий 

1 2 3 4 

1 МООРШГЕ - Портал Свободно распространяемая БД, Акт 1000 

дистанционного обучения выполненных работ от 14.08.2021г 

НГАСУ (Сибстрин) №48 

2 Профессиональные справочные |КОНТРАКТ № 32-21-44 от 03.08.2021 50 
системы "Техэксперт" учеб. (руб.) 

3 Патенты России (база патентов |Свободно распространяемая БД, Акт 1000 

РФ) выполненных работ от 14.08.202]г 

№А8 

4 |Электронно-библиотечная Договор на предоставление доступа к 

система [РЕ БооК$ электронно-библиотечной системе 

1РЕВООК$ от 25.09.2020 № 5293/19 

5 |Электронный каталог Договор от 20.10.2016 №16816 , Акт 500 
библиотеки НГАСУ (Сибстрин)   выполненных работ от 14.08.202]г 

№А8       
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Таблица 5.3 Используемые интернет-ресурсы 
  

  

№ Наименование 

п у информационных ресурсов Ссылка 

1 2 3 
  

    решения" "Вода и экология: проблемы и Вр://\уетас-ги/     
  

5.3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

Таблица 5.4 Используемые образовательные технологии 
  

  

  

  

  

    

Наименование 

№ Технологии Вид занятий Краткая характеристика 

п/п 
1 2 З 4 

1. Аудиторные поточные и |Информационные лекции, |На лекциях: использование 
групповые занятия в практические занятия мультимедийного презентационного 
специализированных оборудования с демонстрацией 
классах видеофильмов, фотографий, 

компьютерных презентаций, На 

практических занятиях: освоение 
конкретных умений и навыков по 

предложенному преподавателем 

алгоритму. 

2. |Метод проблемного Проблемные Самостоятельное изучение студентами 

изложения материала лекции, практические материала лекции с последующей 
занятия дискуссией в аудитории. Организация 

учебной работы, направленная на 
решение комплексной учебно- 
познавательной задачи на практических 

занятиях. 

3. Интерактивная форма Лекция-дискуссия, Лекция «обратной связи», 
проведения занятий лекция-беседа предполагающая обсуждение спорных 

вопросов, возникающих при изложении 
материала в аудитории. 

Встречи с представителями профильных 
компаний, посещение 

специализированных выставок. 

4. Дистанционное обучение |Самостоятельная работа, |Самостоятельно изучение     курсовая работа   обучающимися учебного материала в 
дистанционном режиме на портале 
ВЕр://Чо.51о5т.ги/, самоконтроль 

освоения материала с использованием 
тестовой базы портала дистанционного 
обучения, консультации по выполнению 
практических заданий и курсовому 
проектированию в оп-Ппе режиме. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Таблица 6.1 — Материально-техническое обеспечение дисциплины 
  

Наименование специальных* 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащение специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

  

1 2 
  

  

Здание лабораторного корпуса 

по ул.Тургенева, 159, 178 ауд. 
(Лабораторные) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Общее количество мест: 18 
  

Здание лабораторного корпуса 
по ул.Тургенева, 159, 27За 
ауд. (Зачет, Курсовая работа, 

Экзамен, Практические) 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Общее количество мест: 28 
  

Здание лабораторного корпуса 

по ул.Тургенева, 159, 276 ауд. 

(Зачет, Лекции)   Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Общее количество мест: 96 
  

* Специальные помещения -— учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнение курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а так же 
помещения для самостоятельной работы 

Автор-разработчик (ведущий лектор) С Л.В.Завадская 
(подпиев/” ФИО 
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