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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 1.1 Основание для реализации дисциплины 
  

  

  

  

Код направления подготовки/ специальности 08.04.01 

Направление подготовки/ специальность Строительство 
Уровень образования Магистратура 

Год разработки/обновления 2021     
Таблица 1.2 Структура дисциплины в соответствии с учебным планом 
  

Виды учебной работы, включая самостоятельную Форма обучения: 
  

  

  

  

  

    
    
        

  

  

  

  

  

  

  

аботу обучающихся и трудоемкость дисциплины очная очно-заочная заочная 

Трудоемкость дисциплины зачетных единиц п И 

академических 396 396 

Контактная Аудиторная лекции 48 14 
работа, час практические 114 20 

занятия 

лабораторный 

практикум 

Внеаудиторная 

Самостоятельная работа, час 234 362 

Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины 

Семестр Форма обучения: 
и форма контроля 

очная очно-заочная заочная 
периоды контроля 1,2,3 сем 1,2,3,4 сем 

экзамен (ы) 1,2. сем 2,3 сем 

зачёт (ы) 3 сем 4 сем 
курсовая работа 
курсовой проект 1,2,3 сем 2,3,4 сем 
  

индивидуальное задание (контрольная работа)         

Таблица 1.4 Виды самостоятельной работы 
  

  

  

  

  

  

      
  

.. Форма обучения 
Вид самостоятельной 

Вид занятия Тип периода очно- работы очная заочная 
заочная 

Теоретическое 
Подготовка к лекциям Лекции 

обучение 58 80 
Подготовка к практическим Теоретическое 

Практические 
занятиям обучение 77 100 

Экзаменационные 
Подготовка к зачету Зачет 

сессии 10 10 
Выполнение курсового Курсовой Теоретическое 
проекта проект обучение 78 144 

Экзаменационные 
Подготовка к экзамену Экзамен Г 

сессии Ц 28 
Итого 234 362         

  

  

  

 



  

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Освоение теории и практики в области проектирования и исследования по производству 
наномодифицированных строительных материалов с учетом последних достижений в науке и 

технике и экономии сырьевых, топливно-энергетических и трудовых ресурсов 

Задачи освоения дисциплины: 

1. Проводить экспертизу результатов проектирования и технологических решений по производству 
строительных материалов, изделий и конструкций 
2. Организовывать работу по испытаниям строительных материалов, изделий и конструкций 
3. Проектировать составы строительных материалов для производства изделий и конструкций 
4. Обосновывать выбор технических решений технологических линий производства строительных 
материалов, изделий и конструкций 

5. Организовывать и управлять технологическим процессом производства строительных 

материалов, изделий и конструкций 
6. Выполнять и организовывать научные исследования в сфере строительного материаловедения 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки / специальности 

Строительство. 

Программа составлена с учётом рекомендаций примерной основной образовательной программы 
высшего образования по направлению подготовки/специальности Строительство утверждённой 
16.06.2021. 

2.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Таблица 2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

  

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 
Код и наименование индикатора достижения компетенции 

  

ОПК-2. Способен анализировать, 
критически осмысливать и 

представлять информацию, 
осуществлять поиск научно- 

технической информации, 

приобретать новые знания, в том 

числе с помощью информационных 
технологий 

ОПК-2.1. Сбор, систематизация и оценка достоверности 

научно-технической информации о рассматриваемом 
объекте, в т.ч. с использованием информационных 
технологий 

  

ОПК-2. Способен анализировать, 

критически осмысливать и 
представлять информацию, 
осуществлять поиск научно- 
технической информации, 
приобретать новые знания, в том 
числе с помощью информационных 
технологий 

ОПК-2.2. Использование средств прикладного программного 
обеспечения для обоснования результатов решения задачи 
профессиональной деятельности 

  

ОПК-2. Способен анализировать, 
критически осмысливать и 
представлять информацию, 
осуществлять поиск научно- 
технической информации, 
приобретать новые знания, в том 
числе с помощью информационных 
технологий   

ОПК-2.3. Использование информационно- 

коммуникационных технологий для оформления 
документации и представления информации 

   



  

  

ОПК-6. Способен осуществлять 
исследования объектов и процессов 

в области строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства 

ОПК-6.1. Формулирование целей, постановка задачи 
исследований, планирование исследовательских работ 

  

ОПК-6. Способен осуществлять 

исследования объектов и процессов 

в области строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства 

ОПК-6.2. Выбор способов и методик выполнения 

исследований, выполнение и контроль выполнения 

исследований, документирование результатов, 
формулирование выводов по результатам исследования 
  

ОПК-6. Способен осуществлять 

исследования объектов и процессов 

в области строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства 

ОПК-6.3. Представление и защита результатов проведённых 
исследований 

  

ПК-1. Способность осуществлять 
организационное сопровождение 
технологического процесса 

производства изделий из 

наноструктурированных 

изоляционных материалов (ПС 

16.094 ОТФ Е) 

ПК-1.1. Разработка рецептур компонентного состава шихты и 

наноструктурированного связующего в 

  

ПК-1. Способность осуществлять 
организационное сопровождение 
технологического процесса 

производства изделий из 
наноструктурированных 

изоляционных материалов (ПС 
16.094 ОТФЕ) 

ПК-1.2. Разработка и внедрение нанотехнологических 
процессов и режимов производства выпускаемой продукции 

  

ПК-1. Способность осуществлять 

организационное сопровождение 
технологического процесса 
производства изделий из 

наноструктурированных 
изоляционных материалов (ПС 
16.094 ОТФ Е) 

ПК-1.3. Оперативное управление производством 

наноструктурированных изоляционных материалов 

  

ПК-2. Способность управлять 

технологическим процессом 
производства 

наноструктурированных лаков и 

красок с заданными свойствами (ПС 
16.098 ОТФ О) 

ПК-2.1. Подбор значений технологических параметров 

производства наноструктурированных лаков и красок с 
заданными свойствами 

  

ПК-2. Способность управлять 

технологическим процессом 
производства 
наноструктурированных лаков и 
красок с заданными свойствами (ПС 
16.098 ОТФ О) 

ПК-2.2. Определение нормативной потребности в 

материальных ресурсах, необходимых для выпуска заданного 
объема наноструктурированных лаков и красок 

  

ПК-2. Способность управлять 

технологическим процессом 
производства 
наноструктурированных лаков и 
красок с заданными свойствами (ПС 
16.098 ОТФ О) 

ПК-2.3. Организация операционного контроля на всех 

стадиях процесса производства наноструктурированных 

лаков и красок с заданными свойствами 

  

ПК-3. Способность организовывать 

разработку и оптимизацию рецептур 
бетонных и растворных смесей с 
наноструктурирующими   ПК-3.1. Расчет составов смесей по необходимому количеству 

материалов на основе зависимости прочности бетона от 
активности вяжущего вещества, количества затворителя и 
качества используемых материалов 
   



  

компонентами (ПС 16.096 ТФ 
С/02.7) 
  

  

ПК-3. Способность организовывать 

разработку и оптимизацию рецептур 
бетонных и растворных смесей с 
наноструктурирующими 

компонентами (ПС 16.096 ТФ 
С/02.7) 

ПК-3.2. Организация контроля соответствия сырьевых 

материалов для производства бетона с заданными свойствами 
техническим условиям, экологическим стандартам и 
нормативам 

  

ПК-3. Способность организовывать 
разработку и оптимизацию рецептур 

бетонных и растворных смесей с 
наноструктурирующими 

компонентами (ПС 16.096 ТФ 

С/02.7) 

ПК-3.3. Определение качественных характеристик смесей в 
соответствии с техническими условиями и стандартами 

  
  

Таблица 2.2 — Планируемые результаты освоения дисциплины образовательной программы 

  

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Наименование показателя оценивания (результата обучения 

по дисциплине) 
  

1 2 
  

ОПК-2.1. Сбор, систематизация и 

оценка достоверности научно- 

технической информации о 

рассматриваемом объекте, в т.ч. с 

использованием информационных 

технологий 

Знает: ОПК-2.1. Технологии информационного 
моделирования, современные системы автоматизированного 
проектирования, системы автоматизации инженерных 
расчетов 
  

Умеет: ОПК-2.1. Создавать информационные модели объекта 

в среде информационного моделирования, создавать 
проектную документацию с помощью САО-систем (систем 

автоматизированного проектирования) 
  

Имеет навыки: ОПК-2.1. Сбора, систематизации и оценки 

достоверности научно-технической информации о 

рассматриваемом объекте, в т.ч. с использованием 
информационных технологий 
  

  
ОПК-2.2. Использование средств 
прикладного программного 

обеспечения для обоснования 

результатов решения задачи 
профессиональной деятельности 

Знает: ОПК-2.2. Принципы работы прикладного 
программного обеспечения для разработки и оформления 

научно-технической документации 
  

Умеет: ОПК-2.2. Создавать информационную модель, 
совокупность представленных в электронном виде 

документов, графических и текстовых данных по объектам 
  

Имеет навыки: ОПК-2.2. С использованием 

автоматизированных систем решать сложные задачи 

профессиональной деятельности, а также настраивать такие 
системы для оптимизации своей работы 
  

ОПК-2.3. Использование 
информационно-коммуникационных 
технологий для оформления 

документации и представления 

информации 

Знает: ОПК-2.3. Методику создания информационной модели 
объекта в среде информационного моделирования 
  

Умеет: ОПК-2.3. Применять информационно- 

коммуникационные технологии для оформления 
документации 
  

Имеет навыки: ОПК-2.3. Создания чертежей, 
конструкторской и/или технологической документации и/или 
ЗО моделей 
  

ОПК-6.1. Формулирование целей, 
постановка задачи исследований, 
планирование исследовательских 
работ 

Знает: ОПК-6.1. Методику постановки задачи исследований 
  

Умеет: ОПК-6.1. Планировать исследования с помощью 
методов факторного анализа 
    Имеет навыки: ОПК-6.1. Составления программы для 
  

  

 



  

проведения исследований 
  

ОПК-6.2. Выбор способов и методик 
выполнения исследований, 
выполнение и контроль выполнения 
исследований, документирование 
результатов, формулирование 
выводов по результатам 
исследования 

Знает: ОПК-6.2. Методики выполнения исследований 
  

Умеет: ОПК-6.2. Определять потребность в ресурсах при 
проведении исследований 
  

Имеет навыки: ОПК-6.2. Выполнения исследований, 

документирования результатов, формулирования выводов по 

результатам исследования 

  

ОПК-6.3. Представление и защита 
результатов проведённых 

исследований 

Знает: ОПК-6.3. Правила оформления отчетной 
документации по результатам исследований 
  

Умеет: ОПК-6.3. Проводить презентации по результатам 
исследований 
  

Имеет навыки: ОПК-6.3. Представления и защиты 
результатов проведённых исследований 
  

ПК-1.1. Разработка рецептур 
компонентного состава шихты и 
наноструктурированного 
связующего 

Знает: ПК-1.1. Технические требования, предъявляемые к 
сырью и материалам, готовой продукции из 
наноструктурированных изоляционных материалов 
  

Умеет: ПК-1.1. Рассчитывать технически обоснованные 

нормы расхода сырья, материалов, энергоресурсов и 

вспомогательных материалов на производство продукции из 

наноструктурированных изоляционных материалов 
  

Имеет навыки: ПК-1.1. Расчета норм расхода сырья, 

материалов и энергоресурсов 
  

ПК-1.2. Разработка и внедрение 
нанотехнологических процессов и 
режимов производства выпускаемой 

продукции 

Знает: ПК-1.2. Технические характеристики и экономические 
показатели лучших отечественных и зарубежных технологий 
  

Умеет: ПК-1.2. Прогнозировать влияние изменений 
технологии производства на качество изделий из 

наноструктурированных изоляционных материалов 
  

Имеет навыки: ПК-1.2. Осуществления внедрения новых 

режимов производства 
  

ПК-1.3. Оперативное управление 

производством 
наноструктурированных 
изоляционных материалов 

Знает: ПК-1.3. Технологический процесс и стадии 

производства наноструктурированных изоляционных 
материалов 
  

Умеет: ПК-1.3. Координировать деятельность производства 

наноструктурированных изоляционных материалов 
  

Имеет навыки: ПК-1.3. Контроля процесса производства и 
ведения оперативной технологической документации 
  

ПК-2.1. Подбор значений 
технологических параметров 
производства 
наноструктурированных лаков и 
красок с заданными свойствами 

Знает: ПК-2.1. Требования, предъявляемые к сырьевым 

материалам и готовым наноструктурированным лакам и 
краскам 
  

Умеет: ПК-2.1. Разрабатывать регламент технологического 
процесса для производства наноструктурированных лаков и 

красок с заданными свойствами 
  

Имеет навыки: ПК-2.1. Контроля технологического режима 

при производстве опытной партии наноструктурированных 

лаков и красок с заданными свойствами 
  

ПК-2.2. Определение нормативной 

потребности в материальных 
ресурсах, необходимых для выпуска 

заданного объема 
наноструктурированных лаков и 

красок   Знает: ПК-2.2. Технические требования, предъявляемые к 
сырьевым материалам и готовым наноструктурированным 
лакам и краскам 
  

Умеет: ПК-2.2. Контролировать обеспечение 

технологической документацией участков производства 

наноструктурированных лаков и красок 
  

Имеет навыки: ПК-2.2. Разработки мероприятий по 

снижению материалоемкости и трудоемкости производства   
  

 



  

наноструктурированных лаков и красок 
  

ПК-2.3. Организация операционного 

контроля на всех стадиях процесса 
производства 
наноструктурированных лаков и 
красок с заданными свойствами 

Знает: ПК-2.3. Нормативно-методические документы по 

разработке и оформлению технической документации 
  

Умеет: ПК-2.3. Разрабатывать регламент технических 

требований к безопасности наноструктурированных лаков и 
красок, их маркировке, упаковке, транспортировке и 
хранению 
  

Имеет навыки: ПК-2.3. Разработки рабочих инструкций по 
эксплуатации технологического оборудования по 

производству наноструктурированных лаков и красок 
  

ПК-3.1. Расчет составов смесей по 

необходимому количеству 
материалов на основе зависимости 
прочности бетона от активности 
вяжущего вещества, количества 

затворителя и качества 
используемых материалов 

Знает: ПК-3.1. Требования стандартов и технических условий 
по производству бетонов к сырьевым материалам и 
наноструктурирующим компонентам 
  

Умеет: ПК-3.1. Рассчитывать составы смесей по 

необходимому количеству материалов на основе зависимости 

прочности бетона от активности вяжущего вещества, 

количества затворителя и качества используемых материалов 
  

Имеет навыки: ПК-3.1. Согласования норм расхода сырьевых 

материалов для производства бетона с 
наноструктурирующими компонентами с заданными 

свойствами 
  

ПК-3.2. Организация контроля 

соответствия сырьевых материалов 
для производства бетона с 
заданными свойствами техническим 
условиям, экологическим 

стандартам и нормативам 

Знает: ПК-3.2. Свойства бетонных смесей с 

наноструктурирующими компонентами в процессе укладки, 

уплотнения 
  

Умеет: ПК-3.2. Организовывать работу по обобщению и 
анализу результатов проводимых работниками лаборатории 

исследований и испытаний 
  

Имеет навыки: ПК-3.2. Организации контроля соответствия 
сырьевых материалов для производства бетона с заданными 
свойствами техническим условиям, экологическим 

стандартам и нормативам 
  

  
ПК-3.3. Определение качественных 

характеристик смесей в 
соответствии с техническими 

условиями и стандартами 

Знает: ПК-3.3. Требования к показателям качества 

проектируемого состава бетонной смеси с 
наноструктурирующими компонентами: подвижность, 

прочность, морозостойкость, истираемость 
  

Умеет: ПК-3.3. Определять необходимость в изменении 

состава бетонной смеси с наноструктурирующими 

компонентами на основании полученных качественных 

характеристик 
    Имеет навыки: ПК-3.3. Контроля расчета расхода сырьевых 

материалов для производства бетона с 
наноструктурирующими компонентами с заданными 

свойствами 
  

Информация о выявлении результатов освоения дисциплины представлена в Фонде оценочных 
средств по дисциплине. Паспорт ФОС представлен в разделе 4 РПД. 

Примечание: ФОС разрабатывается как приложение к РПД в соответствии с Положением о ФОС, 

утвержденным локальным нормативным актом. 

 



3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

3.1. Темы учебной дисциплины (лекционные занятия) 
Таблица 3.1 Темы лекционных занятий 

Количество часов по формам 

обучения 
№ | Наименование раздела | Тема и содержание лекционного Конт. раб Сам. раб 
п/п | дисциплины (модуля) занятия ГЕ] Е |= 

а Ее ба 
оро о з оро о 

1 2 3 4 |5 61718 9 

Первая группа очная форма (1 семестр), заочная 
периода аттестации форма (1 семестр, 2 семестр) 

(экзамен) 
||Наноматериалы, Определения. Общие понятия. 2 2 1 2 

наносистемы и Определения. Понятия 

нанотехнологии в наноматериалов, наносистем и 
строительном нанотехнологий. Задачи 
материаловедении нанотехнологий. Схемы развития 

прикладных нанотехнологических 

разработок 

2|Основные понятия о Основные понятия о дисперсных и | 2 2 1 2 

дисперсных и консолидированных 

консолидированных наноматериалах. Классификация 
наноматериалах наноматериалов по структурным 

признакам. Определение и 

классификация дисперсных и 

ультрадисперсных систем. 

Определение и классификация 

нанокомпозитов 

3 Методы получения Методы получения наносистем. 2 2 1 2 

наносистем Способы формирования 
наноразмерных систем 

Диспергационные и 

конденсационные методы 
получения наносистем 

4| Выбор сырья для Выбор сырья для строительных 2 2 1 2 
строительных материалов с учетом его 

материалов с учетом дисперсности. Размерные уровни 

степени его материального мира и эволюция 

дисперсности сырья, применяемого для 
строительных материалов 

5|Наноматериалы, Наноматериалы, наносистемы и 2 1 4 

наносистемы и нанотехнологии в производстве 
нанотехнологии в минеральных вяжущих веществ. 

производстве Наноматериалы, наносистемы и 

минеральных вяжущих |нанотехнологии в производстве 

веществ портландцемента и гипсовых 

вяжущих 

6 Наноматериалы, Наноматериалы, наносистемы и 2 1 4 

наносистемы и нанотехнологии в производстве 

нанотехнологии в сухих строительных смесей. 
производстве сухих Наноматериалы, наносистемы и 

строительных смесей — |нанотехнологии в производстве 
сухих строительных смесей                 
  

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

              

7 Наноматериалы, Наноматериалы, наносистемы и 2 2 

наносистемы и нанотехнологии в технологии 

нанотехнологии в бетонов. Наноматериалы, 
технологии бетонов наносистемы и нанотехнологии в 

технологии бетонов (тяжелых, 

легких ячеистых) 

8 Разработка Разработка технологических 2 2 
технологических регламентов на производство 
регламентов на наномодифицированных 

производство строительных материалов. 

наномодифицированных Разработка технологических 
строительных регламентов на производство 
материалов наномодифицированных 

строительных материалов 

ИТОГО 16 8 20 

Первая группа 
периода аттестации 

(экзамен) 

Вторая группа периода|очная форма (2 семестр), заочная 
аттестации (экзамен) _|форма (3 семестр) 

Общие сведения о Лакокрасочные материалы, состав, | 2 0,5 2 

лакокрасочных пленкообразование. Основные 

материалов (ЛКМ) и свойства лакокрасочных 
лакокрасочных материалов, состав 

покрытий (ЛКП) 

2 Общие сведения о Технологические процессы и 2 0,5 4 

лакокрасочных оборудование получения жидких 

материалов (ЛКМ) и ЛКМ. Производство ЛКМ, стадии 
лакокрасочных процесса производства, 
покрытий (ЛКП) расположение и описание 

оборудование, диспергирование 

3|Общие сведения о Технологические процессы и 2 0,5 4 

лакокрасочных оборудование получения ЛКП. 
материалов (ЛКМ) и Методы нанесения и критерии 

лакокрасочных выбора, принципы электрохимии, 

покрытий (ЛКП) распыление 

4|Общие сведения о Технологические процессы 2 0,5 4 

лакокрасочных подготовки поверхности перед 

материалов (ЛКМ) и получением ЛКП. Принципы 
лакокрасочных адгезионного взаимодействия, 

покрытий (ЛКП) подготовка различных 
поверхностей перед 

окрашиванием: металл, 
пластмассы, дерево, минеральные 
субстраты 

5 Основные нормативные |Основные нормативные 2 0,5 4 

документы, документы, регламентирующие 

регламентирующие технологию подготовки 

технологию подготовки поверхности и окраски. Изучение 

поверхности и окраски. |актуальных нормативных 

Стандартизированные |документов 

методы испытания и 

контроля качества ЛКМ 

и ЛКИ 
6|Основные нормативные |Стандартизированные методы 2 0,5 4       
  

 



  

документы, 
регламентирующие 

технологию подготовки 

поверхности и окраски. 

Стандартизированные 

методы испытания и 

контроля качества ЛКМ 
и ЛКП 

испытания и контроля качества 
ЛКМ. Изучение 

стандартизированных методов 

испытания и контроля качества 
ЛКМ. Зарубежный опыт 

  

  

  

  

  

  

  

  

7| Основные нормативные |Стандартизированные методы 2 0,514 4 
документы, испытания и контроля качества 

регламентирующие ЛКП. Изучение 
технологию подготовки |стандартизированных методов 
поверхности и окраски. |испытания и контроля качества 

Стандартизированные |ЛКП. Зарубежный опыт 

методы испытания и 
контроля качества ЛКМ 

и ЛКП 
Основные нормативные Основные дефекты ЛКМ и ЛКП, 2 0,514 4 

документы, причины их возникновения. 
регламентирующие Изучение основных дефектов 

технологию подготовки технологии ЛКМ и ЛКП 

поверхности и окраски. 

Стандартизированные 
методы испытания и 
контроля качества ЛКМ 

и ЛКП 
ИТОГО 16 4 | 30 30 

Вторая группа периода 
аттестации (экзамен) 

Третья группа периода|очная форма (3 семестр), заочная 

аттестации (зачет) форма (4 семестр) 
Оптимальные Оптимальная структура 2 2 2 4 

параметры наностркуктурированных 
минеральных теплоизоляционных материалов 

нанострукурированных |. Получение пористой, 
изоляционных волокнистой и зернистой структур 

материалов наноструктурированных 
теплоизоляционных материалов 

2 Оптимальные Применение 2 2 4 

параметры наноструктурированных 

минеральных изоляционных материалов и на 

нанострукурированных |основе минеральных расплавов. 
изоляционных Фасадная изоляция на основе 

материалов каменных и стеклянных расплавов 

3 Оптимальные Применение 2 4 2 

параметры наноструктурированных 
минеральных изоляционных материалов и на 

нанострукурированных |основе минеральных расплавов. 

изоляционных Техническая изоляция и 

материалов огнезащита. Рациональные 
направления применения 

4|Создание оптимальных 'Применение 2 2 4 

параметров 
наноструктурированных 
полимерных 

наноструктурированных 
изоляционных материалов на   основе пенопластов. Современные             
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изоляционных пенопласты и новые направления 
материалов их применения 

5| Создание оптимальных |Применение 2 2 4 

параметров наноструктурированных 
наноструктурированных изоляционных материалов на 
полимерных основе пенопластов. Современные 

изоляционных ограждающие конструкции. Виды, 
материалов конструкции и рациональные 

области применения сэндвич 

панелей 

6Современные Составы и рациональные области 2 4 4 

технологии применения 
наномодифицированных|наноструктурироанных 
гидроизоляционных гидроизоляционных материалов . 
материалов Модификация и 

наноструктурированных 
органических вяжущих 

7|Современные Составы и рациональные области 2 2 4 
технологии применения 
наномодифицированных наноструктурироанных 
гидроизоляционных гидроизоляционных материалов . 

материалов Системные решения 
гидроизоляционных и кровельных 

работ мастичными материалами 

8 Современные Составы и рациональные области 2 2 4 

технологии применения 
наномодифицированных|наноструктурироанных 

гидроизоляционных гидроизоляционных материалов . 
материалов Битумосодержащие рулонные 

гидроизоляционные материалы. 

Повышение качества полимерных 

мембран. 

ИТОГО 16 2 | 20 30 

Третья группа периода 

аттестации (зачет) 

Итого 48 14 | 58 80             
  

3.2. Практические и семинарские занятия и их содержание 
Таблица 3.2 Темы практических занятий 
  

Количество часов по формам 

  

  

  

  

  

        

обучения 
№ | Наименование раздела | Тема и содержание практического Конт. раб Сам. раб 

пит | дисциплины (модуля) занятия рт [= я [= 

ВЕ Е | ЗЕЕ |8 
Бр 55888 

1 2 3 4 5161718 9 

Первая группа очная форма (1 семестр), заочная 

периода аттестации форма (1 семестр, 2 семестр) 

(экзамен) 

1|Наноматериалы, Наноматериалы, наносистемы и 2 2 1 3 

наносистемы и нанотехнологии в производстве 

нанотехнологии в минеральных вяжущих веществ. 
производстве Составление плана эксперимента. 

минеральных вяжущих |Описание методики проведения 

веществ работ           
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Наноматериалы, Наноматериалы, наносистемы и 2 

наносистемы и нанотехнологии в производстве 

нанотехнологии в минеральных вяжущих веществ. 
производстве Влияние вида и количества 
минеральных вяжущих |нанодобавок на свойства 
веществ цементного теста (нормальная 

густота и сроки схватывания) 

Наноматериалы, Наноматериалы, наносистемы и 2 

наносистемы и нанотехнологии в производстве 
нанотехнологии в минеральных вяжущих веществ. 

производстве Влияние вида и количества 
минеральных вяжущих |нанодобавок на свойства 
веществ цементно-песчаной растворной 

смеси (нормальная густота, 
плотность и сроки схватывания) 

Наноматериалы, Наноматериалы, наносистемы и 10 
наносистемы и нанотехнологии в производстве 
нанотехнологии в минеральных вяжущих веществ. 

производстве Влияние вида и количества 
минеральных вяжущих |нанодобавок на прочностные 

веществ характеристики портландцемента в 
различные сроки твердения 

Наноматериалы, Наноматериалы, наносистемы и 2 

наносистемы и нанотехнологии в производстве 
нанотехнологии в гипсовых вяжущих веществ. 
производстве Влияние вида и количества 
минеральных вяжущих |нанодобавок на свойства 

веществ гипсового теста (нормальная 
густота и сроки схватывания) 

Наноматериалы, Наноматериалы, наносистемы и 2 

наносистемы и нанотехнологии в производстве 

нанотехнологии в гипсовых вяжущих веществ. 

производстве Влияние вида и количества 
минеральных вяжущих |нанодобавок на прочностные 
веществ характеристики гипса и 

водостойкость изделий, 

изготовленных на его основе 

Наноматериалы, Наноматериалы, наносистемы и 6 

наносистемы и нанотехнологии в технологии 

нанотехнологии в бетонов. Влияние вида и 

технологии бетонов количества нанодобавок на 
прочностные характеристики 

бетона. Формование образцов. 

Испытание образцов в возрасте 1,3 

и 28 суток 

Наноматериалы, Расчет материального потока, 2 

наносистемы и складского хозяйства и 

нанотехнологии в бетоносмесительного отделения. 
технологии бетонов Расчет состава сырьевой смеси, 

материального потока, складского 

хозяйства и бетоносмесительного 

отделения 

Наноматериалы, Расчет технологической линии 2 

наносистемы и 

нанотехнологии в   изготовления бетонных изделий с 
нанодобавкой. Выбор и расчет             
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технологии бетонов основного технологического 
оборудования 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

10|Разработка технических |Разработка технических условий 2 4 6 
условий на на строительные материалы и 

строительные изделия. Разработка технических 
материалы и изделия — |условий на строительные 

материалы и изделия 

11|Обработка результатов |Обработка результатов 2 3 4 
исследований и исследований и получение 
получение экспериментально-статистических 

экспериментально- моделей, описывающих поведение 

статистических исследуемого объекта. Обработка 
моделей, описывающих |результатов исследований и 
поведение исследуемого получение экспериментально- 

объекта статистических моделей, 

описывающих поведение 
исследуемого объекта 

ИТОГО 34 6 | 17 40 

Первая группа 
периода аттестации 

(экзамен) 

Вторая группа периода очная форма (2 семестр), заочная 
аттестации (экзамен) _|форма (3 семестр) 

|| Общие сведения о Лакокрасочные материалы, состав, | 2 0,5 | 1 2 
лакокрасочных пленкообразование. Основные 

материалов (ЛКМ) и свойства лакокрасочных 

лакокрасочных материалов, состав 

покрытий (ЛКП) 

2|Общие сведения о Объёмная концентрация пигмента | 2 0,51 1 2 
лакокрасочных и свойства пленок. Изучение 

материалов (ЛКМ) и объёмной концентрации пигмента 
лакокрасочных и свойства пленок 

покрытий (ЛКП) 

3 Общие сведения о Принципы составления рецептур 2 0,51 2 1 

лакокрасочных ЛКМ. Составление рецептур ЛКМ 

материалов (ЛКМ) и 
лакокрасочных 

покрытий (ЛКП) 

4|Общие сведения о Расчет состава ЛКМ. Подбор и 2 0,5 | 2 2 
лакокрасочных расчет состава ЛКМ 
материалов (ЛКМ) и 
лакокрасочных 

покрытий (ЛКП) 

5|Общие сведения о Приготовление составов для 2 0,512 2 
лакокрасочных диспергирования. Приготовление 

материалов (ЛКМ) и составов для диспергирования 

лакокрасочных 

покрытий (ЛКП) 

6 Общие сведения о Механизм диспергирования. 2 0,5 | 2 1 
лакокрасочных Изучение механизма 

материалов (ЛКМ) и диспергирования 

лакокрасочных 

покрытий (ЛКП) 

7|Общие сведения о Процессы пленкообразования. 2 0,5 | 2 2                   
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лакокрасочных 
материалов (ЛКМ) и 

лакокрасочных 
покрытий (ЛКП) 

Изучение процессов 
пленкообразования 

  

Общие сведения о 

лакокрасочных 

материалов (ЛКМ) и 
лакокрасочных 

покрытий (ЛКП) 

Подбор ЛКМ для получения ЛКП 

с заданными параметрами. Подбор 

ЛКМ для получения ЛКП с 
заданными параметрами 

  

Основные нормативные 

документы, 
регламентирующие 
технологию подготовки 
поверхности и окраски. 
Стандартизированные 

методы испытания и 
контроля качества ЛКМ 
и ЛКП 

Принципы адгезионного 
взаимодействия. Изучение адгезии 

0,5 

  

10 Основные нормативные 
документы, 
регламентирующие 
технологию подготовки 

поверхности и окраски. 

Стандартизированные 
методы испытания и 

контроля качества ЛКМ 

и ЛКП 

Подготовка металлических 

поверхностей, пластика. Методы и 

способы подготовки 

0,5 

  

1 —
 Основные нормативные 

документы, 
регламентирующие 

технологию подготовки 
поверхности и окраски. 

Стандартизированные 

методы испытания и 

контроля качества ЛКМ 

и ЛКП 

Подготовка деревянных 
поверхностей, минеральных 
подложек. Методы и способы 

подготовки 

0,5 

  

12 Основные нормативные 
документы, 
регламентирующие 

технологию подготовки 

поверхности и окраски. 

Стандартизированные 

методы испытания и 

контроля качества ЛКМ 

и ЛКП 

Принципы реологии. Практическое 
значение характеристики вязкости 

  

13 Основные нормативные 
документы, 

регламентирующие 
технологию подготовки 

поверхности и окраски. 

Стандартизированные 

методы испытания и 

контроля качества ЛКМ 

и ЛКП 

Измерение вязкости. Измерение 
вязкости 

0,5 

    14 Основные нормативные   Методы испытания и контроля         0,5       
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документы, 

регламентирующие 
технологию подготовки 

поверхности и окраски. 
Стандартизированные 

методы испытания и 

контроля качества ЛКМ 
и ЛКП 

жидких ЛКМ. Изучение методов 

испытания и контроля 

  

  

  

  

  

  

  

    

15|Основные нормативные |Методы испытания и контроля 2 2 2 
документы, ЛКИ. Изучение методов 

регламентирующие испытания и контроля 
технологию подготовки 
поверхности и окраски. 
Стандартизированные 

методы испытания и 
контроля качества ЛКМ 
и ЛКП 

16 Основные нормативные |Методы испытания и контроля 2 2 2 

документы, подложек. Изучение методов 
регламентирующие испытания и контроля 

технологию подготовки 

поверхности и окраски. 

Стандартизированные 
методы испытания и 
контроля качества ЛКМ 

и ЛКП 

ИТОГО 32 30 30 

Вторая группа периода 
аттестации (экзамен) 

Третья группа периода|очная форма (3 семестр), заочная 

аттестации (зачет) форма (4 семестр) 

Оптимальные Оптимальная структура 2 1 1 

параметры наностркуктурированных 
минеральных теплоизоляционных материалов. 

нанострукурированных |Основные этапы научных 

изоляционных исследованияй. Разработка плана, 
материалов построение гипотезы 

2| Оптимальные Оптимальная структура 2 1 1 

параметры наностркуктурированных 
минеральных теплоизоляционных материалов 

нанострукурированных |. Расчет плотности и пористости 

изоляционных изоляционных материалов 

материалов 

З Оптимальные Оптимальная структура 2 2 2 

параметры наностркуктурированных 

минеральных теплоизоляционных материалов. 

нанострукурированных |Расчет оптимального 

изоляционных гранулометрического состава 

материалов сыпучих изоляционных 
материалов 

4 Оптимальные Применение 4 2 2 

параметры 
минеральных 
нанострукурированных 
изоляционных   наноструктурированных 

изоляционных материалов и на 
основе минеральных расплавов. 
Определение параметров               
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материалов водостойкости и 
паропроницаемости изоляционных 

материалов 

5|Оптимальные Применение 2 

параметры наноструктурированных 
минеральных изоляционных материалов и на 
нанострукурированных |основе минеральных расплавов. 
изоляционных Расчет теплопроводности 

материалов современных изоляционных 
материалов в зависимости от 

температуры и влажности 

6 Создание оптимальных |Применение 2 
параметров наноструктурированных 
наноструктурированных [изоляционных материалов и на 

полимерных основе минеральных расплавов. 

изоляционных Влияние условий эксплуатации на 
материалов термическое сопротивление 

современных ограждающих 

конструкций 

7|Создание оптимальных |Оптимальная структура 2 

параметров наностркуктурированных 
наноструктурированных |теплоизоляционных материалов. 

полимерных Распределение температур и 
изоляционных парциального давления водяного 
материалов парав в толще наружной 

многослойной стены 

8 Оптимальные Оптимальная структура 2 

параметры наностркуктурированных 
минеральных теплоизоляционных материалов. 

нанострукурированных |Методы расчета морозостойкости 

изоляционных строительных материалов 

материалов 

9Оптимальные Применение 2 

параметры наноструктурированных 

минеральных изоляционных материалов и на 

нанострукурированных |основе минеральных расплавов. 

изоляционных Расчет состава минеральной и 

материалов стеклянной ваты 

10|Создание оптимальных |Применение 2 
параметров наноструктурированных 
наноструктурированных | изоляционных материалов на 

полимерных основе пенопластов. Расчеты в 
изоляционных призводстве современных 

материалов пенопластов и сэндвич панелей 

1 |Современные Составы и рациональные области 2 

технологии применения 

наномодифицированных наноструктурироанных 

гидроизоляционных гидроизоляционных материалов . 

материалов Изучение методов испытаний 
современных органических 

вяжкщих 

12|Современные Составы и рациональные области 2 

технологии 
наномодифицированных 

гидроизоляционных   применения 

наноструктурироанных 

гидроизоляционных материалов .               
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материалов Подбор составов 

гидроизоляционных мастик 
  

  

  

  

                      
  

13 Оптимальные Оптимальная структура 2 2 2 

параметры наностркуктурированных 

минеральных теплоизоляционных материалов 
нанострукурированных |. Обеспечение химической 

изоляционных стойкости изоляционных 
материалов материалов 

14| Оптимальные Применение 2 2 2 
параметры наноструктурированных 

минеральных изоляционных материалов на 
нанострукурированных |основе пенопластов. 
изоляционных Звукоизоляция помещений. 
материалов Рациональные области применения 

наноструктурированных 

изоляционных материалов 

15| Современные Составы и рациональные области 4 2 2 

технологии применения 

наномодифицированных наноструктурироанных 
гидроизоляционных гидроизоляционных материалов . 

материалов Определение рациональной 
области применения рулонных 

материалов и полимерных 

мембран 

16 Современные Составы и рациональные области 4 2 2 

технологии применения 

наномодифицированных|наноструктурироанных 
гидроизоляционных гидроизоляционных материалов . 
материалов Расчет состава асфальтобетонной 

смеси . Изготовление и испытание 

асфальтобетона 

ИТОГО 48 8 |130 30 

Третья группа периода 
аттестации (зачет) 

Итого 114 20 | 77 100 

3.3. Лабораторный практикум и его содержание 
Не предусмотрено. 

  

  

  

  

  

  

    

3.4. Курсовой проект (работа) и его характеристика 

Таблица 3.4 Темы курсовых проектов (работ) 

Количество часов по формам 

№ обучения 
п ге Тема курсового проекта (работы!) Ант, раб Сам. раб 

Я о $ Ч = 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Первая группа периода аттестации (экзамен) - очная 

форма (1 семестр), заочная форма (1 семестр, 2 

семестр) 

Расчет складского хозяйства. Расчет складов сырья и 4 12 

склада готовой продукции 

2|Расчет состава сырьевой смеси. Выбор и характеристика 3 8 

сырья. Расчет состава смеси. Расчет материального             
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потока 
  

Расчет смесительного отделения. Расчет количества 
бункеров. Расчет и выбор дозаторов и смесителей 
  

Расчет технологической линии изготовления бетонных 

изделий с нанодобавкой. Расчет технологической линии 

изготовления бетонных изделий с нанодобавкой 

12 

  

Организация контроля качества (входной, 
операционный и готовой продукции). Организация 

контроля качества (входной, операционный и готовой 

продукции) 
  

Разработка мероприятий по корректировке параметров 
технологических процессов и предупреждению 
возникновения брака. Разработка мероприятий по 
корректировке параметров технологических процессов 
и предупреждению возникновения брака 
  

Технико-экономическая эффективность предложенных 
решений. Технико-экономическая эффективность 

предложенных решений 
  

Выбор основного технологического оборудования. 
Расчет и выбор основного технологического 
оборудования 

12 

  

Аналитический обзор научно-технической информации 

в сфере строительного материаловедения. 
Аналитический обзор научно-технической информации 

в сфере строительного материаловедения 

12 

  

ИТОГО 
Первая группа периода аттестации (экзамен) 

28 86 

  

Вторая группа периода аттестации (экзамен) - очная 

форма (2 семестр), заочная форма (3 семестр) 
  

—
 Технология получения покрытия с низкой адгезией ко 

льду. Проектирование покрытия, имеющего низкое 

сцепление со льдом. Для использования в таких 
покрытиях отрасли, связанные с эксплуатацией судов, 

самолетов, гидротехнических сооружений и других 

наземных объектов 

10 

  

2 Технология производства лакокрасочного материалы 

для нефтегазовой промышленности. Проектирование 

технологии производства ЛКМ для защиты 

конструкций и сооружений добычи, хранения и 

переработки нефти и газа 

10 10 

  

Технология производства антикоррозионного стойкого 
покрытия по металлу. Проектирование технологии 
производства ЛКМ для защиты металла от коррозии 

10 10 

  

ИТОГО 
Вторая группа периода аттестации (экзамен) 

30 30 

  

Третья группа периода аттестации (зачет) - очная 

форма (3 семестр), заочная форма (4 семестр) 
  

—
 Оптимальная структура наностркуктурированных 

теплоизоляционных материалов 
. Проектирование предприятия наностуктурированных 
изоляционных материалов 
      Применение наноструктурированных изоляционных 

материалов на основе пенопластов. Исследования в 
производстве изоляционных материалов             10 
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3|Составы и рациональные области применения 8 10 
наноструктурироанных гидроизоляционных материалов 

Повышение эксплуатационной стойкости изоляционных 

материалов 

ИТОГО 20 28 

Третья группа периода аттестации (зачет) 

Итого 78 144             
  

3.5. Индивидуальное задание и его характеристика 
Не предусмотрено. 

4. ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

  

  

  

  

  

    

4.1. Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 
Таблица 4.1 - Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 

Наименование Коды 

и ВНЕ ОГО Технология Вид аттестации | Виды занятий формируемых 
п/п средства компетенций 

1 2 3 4 5 6 

1 Курсовой проект |Традиционная Текущий Курсовой ОПК-2.2., ПК-3.1., 
образовательная |контроль проект, СРС ПК-3.2., ПК-3.3., 
технология ОПК-2.3., ОПК-6.3., 

ОПК-6.2., ОПК-2.1., 
ОПК-6.1., ПК-1.1., 
ПК-1.2., ПК-1.3., 

ПК-2.1., ПК-2.2., 

ПК-2.3. 

2 Портфолио Информационно- |Текущий Курсовой ОПК-6.3., ОПК-6.2. 
коммуникационная|контроль проект 

образовательная 
технология 

3 Рабочая тетрадь |Традиционная Текущий СРС ОПК-2.1., ОПК-2.2., 
образовательная |контроль ОПК-2.3., ОПК-6.1., 

технология ОПК-6.2., ОПК-6.3., 
ПК-1.1., ПК-1.2., 
ПК-1.3., ПК-2.1., 

ПК-2.2., ПК-2.3., 
ПК-3.1., ПК-3.2., 

ПК-3.3. 

4 |Собеседование |Интерактивная Текущий Практические, |ОПК-6.1., ОПК-6.2., 
образовательная |контроль Лекции ПК-3.1., ПК-3.2., 

технология ПК-3.3., ОПК-2.1., 
ОПК-2.3., ОПК-6.3., 
ОПК-2.2., ПК-1.1., 

ПК-1.2., ПК-1.3. 

5 |Экзаменационные [Традиционная Промежуточная |Зачет, Экзамен |ПК-1.1., ПК-1.2., 

билеты образовательная |аттестация ПК-1.3., ОПК-2.1., 
технология ОПК-2.2., ОПК-2.3.,           ОПК-6.1., ОПК-6.2., 

ОПК-6.3., ПК-3.1., 

ПК-3.2., ПК-3.3. 
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4.2 Вопросы к экзамену (зачету) 

Первая группа периода аттестации (экзамен) - очная форма (1 семестр), заочная форма (1 

семестр, 2 семестр) 
1. Наноматериалы. Определения 

2. Наносистемы. Основные понятия 
3. Нанотехнологии. Основные понятия 
4. Нормативно-технические 

документы, регламентирующих проектирование 
и производство строительных материалов, 

изделий и конструкций 
5. Дисперсные и консолидированные наноматериалы. Основные понятия 

6. Классификация наноматериалов по структурным признакам 
7. Анализ традиционного технического уровня с мировым уровнем отрасли производства 

строительных материалов 
8. Классификация дисперсных систем 
9. Классификация ультрадисперсных систем по метрическому признаку 
10. Инновационность принятых технических решений в технологии сухих строительных смесей 

11. Диспергационные методы получения наносистем 
12. Конденсационные методы получения наносистем 
13. Выбор сырья для стрроительных материалов с учетом степени его дисперсности 

14. Генезис наноиндивидов в природе 

15. Магматические горные породы 
16. Метаморфические горные породы 

17. Осадочные горные породы 
18. Наноматериалы, наносистемы и нанотехнологии в производстве портландцемента 
19. Наноматериалы, наносистемы и нанотехнологии в производстве гипсовых вяжущих 

20. Инновационность принятых технических решений в технологии минеральных вяжущих 

веществ 
21. Наноматериалы, наносистемы и нанотехнологии в производстве сухих строительных смесей 

22. Инновационность принятых технических решений в технологии сухих строительных смесей 

23. Наноматериалы, наносистемы и нанотехнологии в производстве бетонов 

24. Инновационность принятых технических решений в технологии бетонов 
25. Формулирование целей, постановка задач исследований, планирование эксперимента 

26. Нормативно-технические документы для испытаний строительных материалов и изделий 

(минеральные вяжущие вещества, бетоны) 
27. Определение потребности в материально-технических ресурсах для проведения испытаний 

строительных материалов и изделий 
28. Описание методики для проведения испытаний 
29. Выбор метода и/или методики проведения исследований в сфере строительного 

материаловедения 
30. Проведение исследований в сфере строительного материаловедения (портландцемент) 

31. Выбор способов и методик методик исследований вяжущих веществ 

32. Выбор способов и методик методик исследований вяжущих веществ 
33. Определение перечня ресурсов, необходимых для определения прочностных характеристик 

портландцемента 
34. Проведение исследований при определение прочностных характеристик портландцемента 

35. Определение перечня ресурсов, необходимых для определения свойств гипсового теста. 

36. Проведение исследований при определение свойств гипсового теста 
37. Определение перечня ресурсов, необходимых для прочности и водостойкости гипсового камня 

38. Проведение исследований при определение прочности и водостойкости гипсового камня 

39. Определение перечня ресурсов, необходимых для определения влияния нанодобавки на 

прочность бетона 

40. Проведение исследований при определение влияния нанодобавки на прочность бетона 

41. Расчет состава бетонной смеси с добавками на 1 м3 
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42. Расчет усредненно-условного состава смеси 

43. Расчет материального потока предприятия 

44. Расчет складского хозяйства 

45. Определение соответствия сырьевых материалов требуемым свойствам 
46. Определение качественных хараетеристик бетонных смесей требованиям стандартов и 
технической документации 

47. Выбор способа производства бетонных изделий с нанодобавкой 
48. Расчет цикла работы технологической линии 

49. Использование программного обеспечения при расчете складского хозяйства 
50. Расчет состава бетонной смеси на 1 м3 

51. Использование программного обеспечения при расчете складского хозяйства 
52. Расчет состава бетонной смеси на 1 м3 
53. Расчет усредненно-условного состава смеси 
54. Расчет материального потока предприятия 

55. Расчет объема сырьевых бункеров 
56. Определение потребности смесительного отделения в сырьевых ресурсах 
57. Составление задания на проектирование технологических линий по производству бетонных 

изделий с нанодобавкой 
58. Выбор и расчет цикла работы технологической линии по производству бетонных изделий с 

нанодобавкой 
59. Разработка технологической схемы производства бетонных изделий с нанодобавкой 

60. Расчет основного технологического оборудования и его выбор 

61. Входной, операционный и выходной контроль качетва при производстве 
62. Разработка мероприятий по корректировке параметров технологических процессов и 
предупреждению возникновения брака 
63. Расчет себестоимости. Подготовка предложений по снижению себестоимости производства 

бетонных изделий 
64. Расчет и выбор основного технологического оборудования 

65. Составление задания на проектирование составов наномодифицированного бетона. Контроль 
результатов по подбору составов 

66. Порядок разработки технических условий на наномодифицированный бетон 
67. Принципы разработки технологических регламентов на производство наномодифицированных 

бетонов 
68. Составление аналитического обзора научно-технической информации в сфере 
наномодифицированного бетона 

69. Оформление документации по результатам испытаний 
70. Обработка результатов исследований и получение экспериментально-статистических моделей, 
описывающих поведение исследуемого объекта 

71. Оценка и подготовка заключений о соответствии показателей качества 
наномодифицированного бетона требованиям нормативно-технической документации 

72. Представление и защита результатов проведённых научных исследований, подготовка 

публикаций на основе принципов научной этики 

Вторая группа периода аттестации (экзамен) - очная форма (2 семестр), заочная форма (3 

семестр) 
. Определение и виды лакокрасочных материалов 
. Определение и виды лакокрасочных покрытий 

. Технология получения лакокрасочных материалов 

. Методы нанесения лакокрасочных материалов. 

. Виды подготовки поверхностей перед окраской 

. Технология подготовки поверхности перед окраской 

‚. Основные стандартизированные методы контроля качества ЛКМ. 

. Основные стандарты [$0 и ГОСТ. Сравнение. 

. Основные стандартизированные методы контроля качества ЛКП. 

10. Основные стандарты [ЗО и ГОСТ. Сравнение. 

11. Основные дефекты ЛКМ 
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12. Основные дефекты ЛКП. 

13. Причины возникновения и устранения дефектов. 

14. Определение лакокрасочных материалов. 
15. Состав, свойства лакокрасочных материалов. 
16. Понятие объемной концентрации пигмента. 
17. Расчет объемной концентрации пигмента. 

18. ОКП и КОКП, принципы составления рецептур 
19. Расчет состава ЛКМ на основе КОКП 

20. Качественный и количественный состав для диспергирования. ОКП и КОКП. 
21. Принцип диспергирования, термодинамика процесса. 

22. Свойства лакокрасочных покрытий 
23. Принципы получения ЛКП в зависимости от заданных свойств ЛКМ 
24. Виды теорий адгезионного воздействия. Преимущества и недостатки. 
25. Основные методы и способы подготовки металлических поверхностей и пластика 

26. Основные принципы реологии лакокрасочных материалов. Ньютоновские жидкости. 
27. Основные инструменты и методики измерения вязкости 
28. Основные методы испытания и контроля жидких ЛКМ 
29. Основные методы испытания и контроля ЛКП 

30. Основные методы испытания и контроля подложек 
31. Основные стандартные методы контроля подложек. Виды подложек. 
32. Принципы получения покрытия с низкой адгезией ко льду 
33. Принципы производства лакокрасочного материалы для нефтегазовой промышленности 

34. Принципы производства антикоррозионно стойкого покрытия по металлу 

35. Нормативные документы, регламентирующие технологию подготовки поверхности и окраски. 
Третья группа периода аттестации (зачет) - очная форма (3 семестр), заочная форма (4 

семестр) 
. Виды пористых структур наноструктурированных изоляционных материалов 

. Исследования пористых структур наноструктурированных изоляционных материалов 

. Оценка эффективности изоляционных материалов для применения в современных фасадах 

. Методы исследований фасадных теплоизоляционных материалов 

. Выбор и обоснование методов получения современных пенопластов 

. Способы модификации органических вяжущих 

. Виды полимерных и минеральных добавок для модификации органических вяжущих 

. Разработка рациональных направлений и моделей применения современных рулонных 
гидроизоляционных материалов 

9. Из каких этапов состоит научное исследование 
10. Основные принципы подготовки публикаций НИР и их защита 

11. Состав экспертного заключения по публикациям НИР 

12. Виды нормативных документов по современным изоляционным материалам 

13. Основное оборудование для определения теплопроводности теплоизоляционных материалов 

14. Основные принципы анализа уровня результатов НИР 
15. Составление методик расчета температур и парциального давления водяных паров в наружных 

стенах 
16. Методы определения морозостойкости строительных материалов 

17. Принцип расчета состава минеральной и стеклянной ваты. Составление документации 
18. Нормирование свойств строительных пенопластов 

19. Основные показатели качества сэндвич панелей. Нормативные требования 

20. Основные параметры производства прессовых и беспрессовых пенопластов. Мероприятия по 

их корректировке 
21. Методы испытаний органических вяжущих 

22. Основные требования к качеству органических вяжущих 

23. Сырьевые материалы для производства гидроизоляционных мастик 

24. Расчет себестоимости производства гидроизоляционных мастик 
25. Основные требования по химической стойкости изоляционных материалов 

26. Методики проведения испытаний по оценке химической стойкости 
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27. Проектирование звукоизоляции помещений 

28. Методы контроля звукоизоляции помещений 

29. Методы контроля производства рулонных гидроизоляционных материалов 

30. Основные параметры качества гидроизоляционных материалов 

31. Обеспечение основных параметров производства асфальтобетонов 

32. Методы контроля результатов производства изоляционных материалов 

33. Нормативные документы в технологии изоляционных материалов 
34. Методы проведения научного исследования 

35. Состав отчета по НИР 

4.3 Технология выявления уровня освоения дисциплины 
Технология выявления уровня освоения дисциплины приводится в фонде оценочных средств 

(ФОС). 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Основная и дополнительная литература 

Основная литература 
1. Глущенко, А. Г. Наноматериалы и нанотехнологии [Электронный ресурс] : Учебное пособие / 
А. Г. Глущенко, Е. П. Глущенко ; А. Г. Глущенко, Е. П. Глущенко. - Самара : Поволжский 

государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2017. - 269 с. 
(Вер://\мм\уиуи пргбооК$Пор.ги/75388.Н ит!) 
2. Старостин, В. В. Материалы и методы нанотехнологии : учеб. пособие / В. В. Старостин ; под 

общ. ред. Л. Н. Патрикеева. - Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. - 432 с. : ил. - 
(Нанотехнология). - Библиогр.: с. 424-426. - [5ВМ 978-5-94774-727-0 : 218.00. 

3. Строкова, В.В. Наносистемы в строительном материаловедении [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В. В. Строкова, И. В. Жерновский, А. В. Череватова. - Белгород : Белгородский 
государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2011. - 206 с. 

(Вр://\имуи пргооК$Пор.ги/28364.Вт1) 
4. Ильина, Л. В. (д-р техн. наук, проф. ; НГАСУ (Сибстрин), каф. Строительные материалы и 

специальные технологии). Проектирование предприятий сборного железобетона [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие по направлению 270800.62 "Строительство" / Л. В. Ильина ; Новосиб. гос. 

архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2013. - Электрон. текст. 

- б.ц. 
5. Баженов, Ю. М. Технология бетона : учебник для вузов по строит. спец. / Ю. М. Баженов. - [5-е 

изд.]. - Москва : АСВ, 2011. - 528 с. : табл., ил. - Библиогр.: с. 516-517. - 1ЗВМ 978-5-93093-138-9 : 

450.00. 

6. Баженов, Ю. М. Модифицированные высококачественные бетоны / Ю. М. Баженов, В. С. 
Демьянова, В. И. Калашников. - Москва : Ассоц. строит. вузов, 2006. - 368 с. - [ЭВМ 5-93093-422-3 : 

280.00. 
7. Технология изоляционных строительных материалов и изделий : учеб. пособие по направлению 

270100 "Строительство" : в 2 ч. Ч. 2 : Тепло- и гидроизоляционные материалы и изделия / авт. тома 
О. А. Игнатова. - Москва : Академия, 2012. - 288 с. : ил., табл.- (Высшее профессиональное 
образование. Бакалавриат. Строительство). - Библиогр.: с. 283-284. - ЗВМ 978-5-7695-6592-2 (ч. 2). 

- ЭВМ 978-5-7695-6846-6 : 530.20. 

Дополнительная литература 
1. Гусев, А. И. Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии / А. И. Гусев. - 2-е изд., испр. - 

Москва : Физматлит, 2007. - 416 с. : ил. - ЗВМ 978-5-9221-0582-8 : 315.00. 

2. Пул, Ч. младший. Нанотехнологии : учеб. пособие по направлению подгот. "Нанотехнологии" / 

Пул Ч. младший, Ф. Оуэнс ; пер. с англ. под ред. Ю. И. Головина. - 3-е доп. изд. - Москва : 

Техносфера, 2007. - 376 с. : ил. - (Мир материалов и технологий). - 1$ВМ 978-5-94836-150-5. - $ВМ 

0-471-07935-9 (англ.) : 270.00. 
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3. Баженов, Ю. М. Технология сухих строительных смесей : учеб. пособие по строит. спец. / Ю. 

М. Баженов, В. Ф. Коровяков, Г. А. Денисов. - Москва : АСВ, 2011. - 112 с. : ил. - Библиогр.: с. 108. 

- ЗВМ 978-5-93093-186-0 : 252.00. 
4. Румянцев, Б. М. Системы изоляции строительных конструкций : учебное пособие для вузов, 

обучающихся по программе бакалавриата по направлению подготовки 270100 "Строительство" 
(профиль: "Производство и применение строительных материалов, изделий и конструкций", 

"Промышленное и гражданское строительство", "Проектирование зданий и сооружений") / Б. М. 

Румянцев, А. Д. Жуков ; М-во образования и науки РФ, Моск. гос. строит. ун-т. - 2-е изд., перераб. 

- Москва : МГСУ, 2014. - 640 с. : ил., табл., цв 
5. Румянцев, Б.М. Эксперимент и моделирование при создании новых изоляционных и 

отделочных материалов [Электронный ресурс] : монография / Б. М. Румянцев, А. Д. Жуков. - 
Москва : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. - 156 с. - 1$ВМ 
978-5-7264-0700-5. (Нр://\м\ми\ гргбооК$Нор.ги/23755.В 11) 

5.2. Используемые базы данных и информационные справочные системы 

Таблица 5.1 Используемое программное обеспечение 
  

  

  

  

  

    

№ Наименование Подтверждение Количество 

п/п | информационных ресурсов лицензии лицензий 
1 2 3 4 
1 АщоСАР 2019 Акт выполненных работ от 15.08.2020г 

№А7 
2 |АцюСАШ АгсННесфиге 2019  |Акт выполненных работ от 16.08.2019г 

№Аб 

3 |ОЁНсе 2007 Ргоез1юпа! Ршз |Сертификат от 20.08.2007 №42605370, 253 
Сертификат от 17.07.2008 №44290964, 

Сертификат от 26.09.2008 №44607324, 

Акт выполненных работ от 14.08.202]г 

№А8 

4 |\падомз 7 Ещмегризе Договор от 11.10.2013 1000   №43193/НСКЗ741, Договор Тг000120566 

от 09.10.2016, Акт выполненных работ   от 14.08.2021г №А8   
  

Таблица 5.2 Используемые базы данных и информационно-справочные системы 
  

  

  

  

  

  

  

  

    
№ Наименование Подтверждение Количество 
п/п | информационных ресурсов лицензии лицензий 

1 2 3 4 
1 МООРГЕ - Портал Свободно распространяемая БД, Акт 1000 

дистанционного обучения выполненных работ от 14.08.2021г №А8 

НГАСУ (Сибстрин) 

2 |Информационная система по |Свободно распространяемое ПО 1000 

строительству 

3 Научная электронная Свободно распространяемая БД, Договор 1000 
библиотека № $10-4731/2021 от 17.03.2021 

4 Официальный сайт ГПНТБ  |Свободно распространяемая БД, Акт 1000 

выполненных работ от 14.08.2021г №А8 

5 Патенты России (база Свободно распространяемая БД, Акт 1000 
патентов РФ) выполненных работ от 14.08.2021г №А8 

6 |Электронно-библиотечная Договор на предоставление доступа к 

система РЕ БооК$ электронно-библиотечной системе 
[РЕВООК$ от 25.09.2020 № 5293/19 

7 |Электронный каталог Договор от 20.10.2016 №16816 , Акт 500   библиотеки НГАСУ   выполненных работ от 14.08.2021г №А8   
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Таблица 5.3 Используемые интернет-ресурсы 

(Сибстрин) | 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

        

№ Наименование 
Ссылка 

п/п информационных ресурсов 
1 2 3 
1 |«Бетон и железобетон» ВЕр://УНЬ.иза.го/бебоп/ 

2 |«Жилишное строительство» ВИр:// 15 т.ги 
3_ «Известия вузов. Строительство» В@р://12уи25 г. Позит.ги/ 
4 |«Технология бетонов» Вр://ууууу девпобеюп.ги/ 

5 |МООРГЕ - Портал дистанционного В@р://4о.5165т.гаЛозш/ шаех.рНр 
обучения НГАСУ (Сибстрин) 

6 |\еБ-страница библиотеки Вр://умуиуи.51озилт.га/Ибгагу/ 

7 |Журнал "Строительные материалы, ВИр://у\лу.зтоутай2 1 .ги/ 
оборудование и технологии ХХ! века" 

8 |Журнал «Строительство и реконструкция» |Нр://гоу-иа.пе/ 

9 Издательство "СТРОЙМАТЕРИАЛЫ" ВЕр:// т.г 
  

5.3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

Таблица 5.4 Используемые образовательные технологии 
  

№ 

п/п 

Наименование 

Технологии 
Вид занятий Краткая характеристика 
  

1 2 3 4 
  

1. 

специализированных 

классах 

Аудиторные поточные и Информационные лекции, На лекциях: использование 

групповые занятия в практические занятия мультимедийного презентационного 

оборудования с демонстрацией 
видеофильмов, фотографий, 
компьютерных презентаций, На 
практических занятиях: освоение 
конкретных умений и навыков по 
предложенному преподавателем 
алгоритму. 

  

Метод проблемного Проблемные 

занятия 

Самостоятельное изучение студентами 

изложения материала лекции, практические материала лекции с последующей 

дискуссией в аудитории. Организация 
учебной работы, направленная на 

решение комплексной учебно- 

познавательной задачи на практических 
занятиях. 

  

проведения занятий лекция-беседа 

Интерактивная форма Лекция-дискуссия, Лекция «обратной связи», 
предполагающая обсуждение спорных 
вопросов, возникающих при изложении 
материала в аудитории. 
Встречи с представителями профильных 
компаний, посещение 
специализированных выставок. 

    курсовая работа     Дистанционное обучение Самостоятельная работа, Самостоятельно изучение 

обучающимися учебного материала в 

дистанционном режиме на портале 
ВЫр://4о.5озт.га/, самоконтроль 
освоения материала с использованием 
тестовой базы портала дистанционного 
обучения, консультации по выполнению     
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практических заданий и курсовому 

    проектированию в оп-Ппе режиме. 
  

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Таблица 6.1 — Материально-техническое обеспечение дисциплины 
  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащение специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

  

1 2 
  

Здание лабораторного корпуса 
по ул.Тургенева, 159, 178 ауд. 

(Практические) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Общее количество мест: 18 
  

Здание лабораторного корпуса 
по ул.Тургенева, 159, 273 ауд. 
(Курсовой проект, Экзамен) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Общее количество мест: 42 
  

Здание лабораторного корпуса 

по ул.Тургенева, 159, 27За 

ауд. (Зачет, Курсовой проект, 

Экзамен, Лекции, 

Практические) 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Общее количество мест: 28 

  

Здание лабораторного корпуса 

по ул.Тургенева, 159, 274 ауд. 

(Зачет, Курсовой проект, 
Лекции, Практические) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Общее количество мест: 12 
  

Здание лабораторного корпуса 
по ул.Тургенева, 159, 276 ауд. 

(Зачет, Курсовой проект, 

Экзамен, Лекции, 

Практические) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Общее количество мест: 96 
    Здание лабораторного корпуса 
по ул.Тургенева, 159, 277 ауд. 

(Зачет, Курсовой проект, 

Экзамен, Практические, СРС) 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации   Общее количество мест: 45 
  

* Специальные помещения — учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнение курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля 
работы 

Автор-разработчик (ведущий лектор) 

Автор-разработчик (ведущий лектор) 27 

Автор-разработчик (ведущий лектор) 

и промежуточ ной аттестации, а так же помещения для самостоятел ной 

= 

   

  

  

  

  

{ Л.В.Ильина 
(подпись) ФИО 

и „7 
| О.А.Игнатова 

(подпись) ФИО 

222 А.К.Туляганов 
. ФИО байись) 
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