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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 1.1 Основание для реализации дисциплины 
  

  

  

  

Код направления подготовки/ специальности 08.03.01 

Направление подготовки/ специальность Строительство 

Уровень образования Бакалавриат 

Год разработки/обновления 2022   
  

Таблица 1.2 Структура дисциплины в соответствии с учебным планом 
  

Виды учебной работы, включая самостоятельную Форма обучения: 
  

  

  

  

  

    
    
        
  

  

  

  

  

  

  

      

работу обучающихся и трудоемкость дисциплины очная очно-заочная заочная 

Трудоемкость дисциплины зачетных единиц 6 

академических 

асов РН 

Контактная Аудиторная лекции 24 

работа, час практические 
занятия 

лабораторный д 
практикум 

Внеаудиторная 

Самостоятельная работа, час 168 

Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины 

Семестр Форма обучения: 
и форма контроля 

очная очно-заочная заочная 

периоды контроля $ сем 

экзамен (ы) 8 сем 

зачёт (ы) 

курсовая работа 

курсовой проект 8 сем 

индивидуальное задание (контрольная работа)       
  

Таблица 1.4 Виды самостоятельной работы 
  

  

  

  
  

  

  

  

      
    

Форма обучения 

Вид самостоятельной работы| Вид занятия Тип периода __ очно- 
| очная | заочная 

заочная 

Теоретическое 
Подготовка к лекциям Лекции 

обучение 40 

Подготовка к лабораторной Теоретическое 
Лабораторные 

работе обучение 30 

Выполнение курсового Курсовой Теоретическое 
проекта проект обучение а 

Экзаменационные 
Подготовка к экзамену Экзамен 

сессии 86 

Итого 168       
  

 



2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Подготовка специалистов в области технологии керамических материалов, обладающих знаниями 
важнейших характеристик изделий строительной керамики, разбирающихся в их свойствах, методике 

разработки составов, особенностях технологии производства основных изделий 

Задачи освоения дисциплины: 

1. Показать значение и особенности керамических материалов различного назначения 
2. Познакомиться с основными видами глинистого сырья и добавками, методами определения 

свойств глинистого сырья и добавок, составами шихт 
3. Изучить основные свойства изделий из керамики различного назначения и методами их 

определения 
4. Дать знания управления технологическими процессами производства керамических изделий 

различного назначения 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки / специальности 

Строительство. 

2.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Таблица 2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

  

Код и наименование компетенции 
Код и наименование индикатора достижения компетенции 

(результат освоения) 
  

  

ПК-5. Контроль качества сырья, ПК-5.1. Организация работы по определению качества 

материалов и изделий из сырьевых материалов и готовой продукции из 

наноструктурированных наноструктурированных изоляционных материалов 

изоляционных (ПС 16.094 ОТФ О) 

ПК-5. Контроль качества сырья, ЦК-5.2. Организация и проведение входного и периодического 

материалов и изделий из контроля сырья и материалов 

наноструктурированных 
изоляционных (ПС 16.094 ОТФ О) 
  

  

ПК-5. Контроль качества сырья, ПК-5.3. Выдача заключений, паспортов, сертификатов качества 

материалов и изделий из на готовую продукцию из наноструктурированных 

наноструктурированных изоляционных материалов 

изоляционных (ПС 16.094 ОТФ О) 

ПК-6. Производство изделий из ПК-6.1. Настройка оборудования в соответствии с типом 

волокнистых выпускаемой продукции по технологической карте 

наноструктурированных 

изоляционных материалов (ПС 

  

16.094 ОТФ С) 

ПК-6. Производство изделий из ПК-6.2. Приготовление наноструктурированного растворов 

волокнистых связующего 

наноструктурированных 
изоляционных материалов (ПС 

    16.094 ОТФ С) 
ПК-6. Производство изделий из ПК-6.3. Контроль выполнения работниками технологических 

волокнистых операций процесса производства 

наноструктурированных 
изоляционных материалов (ПС 

16.094 ОТФ С)   
  

 



Таблица 2.2 — Планируемые результаты освоения дисциплины образовательной программы 

  

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 

дисциплине) 
  

1 2 
  

ПК-5.1. Организация работы по 
определению качества сырьевых 
материалов и готовой продукции из 
наноструктурированных 
изоляционных материалов 

Знает: ПК-5.1. Физические и химические свойства сырья, 

материалов, полупродуктов, готовой продукции 
  

Умеет: ПК-5.1. Испытывать готовую продукцию на 
соответствие эксплуатационным требованиям 
  

Имеет навыки: ПК-5.1. Оформления документов для 

предъявления претензий поставщикам сырья 
  

ПК-5.2. Организация и проведение 

входного и периодического контроля 

сырья и материалов 

Знает: ПК-5.2. Требования нормативной документации на 

методы испытаний (измерений) 
  

Умеет: ПК-5.2. Организовывать и проводить входной контроль 

сырьевых материалов 
  

Имеет навыки: ПК-5.2. Использования лабораторного 
оборудования для проведения входного и периодического 
контроля сырья и материалов 
  

ПК-5.3. Выдача заключений, 

паспортов, сертификатов качества на 

готовую продукцию из 

наноструктурированных 

изоляционных материалов 

Знает: ПК-5.3. Порядок оформления технической 

документации, удостоверяющей качество продукции 
  

Умеет: ПК-5.3. Анализировать данные по качеству сырья, 

материалов, полупродуктов, готовой продукции из 

наноструктурированных изоляционных материалов 
  

Имеет навыки: ПК-5.3. Оформления технической 
документации, удостоверяющей качество готовой продукции 

из наноструктурированных изоляционных материалов 
  

ПК-6.1. Настройка оборудования в 
соответствии с типом выпускаемой 
продукции по технологической карте 

Знает: ПК-6.1. Технологический процесс производства 

наноструктурированных изоляционных изделий 
  

Умеет: ПК-6.1. Пользоваться контрольно-измерительными 

приборами при проверке настроек оборудования по месту 
  

Имеет навыки: ПК-6.1. Работы с технологическим 

оборудованием 
  

ПК-6.2. Приготовление 

наноструктурированного растворов 

связующего 

Знает: ПК-6.2. Технологический процесс и рецептуры 

приготовления наноструктурированного связующего 
  

Умеет: ПК-6.2. Рассчитывать объемы исходных компонентов 

наноструктурированного связующего 
  

Имеет навыки: ПК-6.2. Контроля технологического процесса 

приготовления наноструктурированных растворов 
    ПК-6.3. Контроль выполнения 
работниками технологических 

операций процесса производства 

Знает: ПК-6.3. Методы планирования и контроля деятельности 

работников 
  

Умеет: ПК-6.3. Контролировать выполнение работниками 

заданий 
    Имеет навыки: ПК-6.3. Контроля ведения технологической 

документации 
  

Информация о выявлении результатов освоения дисциплины представлена в Фонде оценочных 
средств по дисциплине. Паспорт ФОС представлен в разделе 4 РПД. 

Примечание: ФОС разрабатывается как приложение к РПД в соответствии с Положением о ФОС, 

утвержденным локальным нормативным актом. 

 



3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Темы учебной дисциплины (лекционные занятия) 
Таблица 3.1 Темы лекционных занятий 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

Количество часов по формам 

№ АОН Тема и содержание лекционного обучения _ раздела дисциплины Конт. раб Сам. раб п/п занятия (модуля) Е | зая 
гы ЕЕ ор оаоы` з орочоз 1 2 3 + 5 6 7 8 9 

Первая группа очная форма (8 семестр) 
периода 
аттестации 
(экзамен) 
Введение в Керамические материалы и изделия, 2 2 
керамику их роль и место в строительстве. 

Классификация керамических 
материалов и изделий. Краткая 
история развития производства 
керамики. Современное состояние 
отрасли. Классификация 
керамических изделий по составу, 
свойствам и области применения. 

2|Основы Глинистое сырье и добавки. Сырьеи | 2 5 
глиноведения добавки. Определение, 

происхождение, состав и свойства 
глин. Назначение добавок. 

3|'Георетические Основы сушки и обжига 2 5 
основы процессов |керамических изделий. Сущность 
технологии процесса сушки. Режим сушки. 
керамики. Сушильные устройства. 

Назначение обжига. Сущность 
процесса обжига. Обжиг изделий в 
кольцевых и туннельных печах. 

4 Стеновые Рядовые керамические изделия. 2 3 
керамические Классификация. Общие свойства 
изделия изделий, ГОСТ 530. Виды и 

характеристика изделий. Способы 
повышения качества глинистых 
пород. Современные способы 
производства изделий. Варианты 
технологических схем. Виды брака и 
способы их устранения. 
Производство пустотелых 
керамических изделий. Назначение, 
достоинства и недостатки. 
Номенклатура и основные свойства 

5 Стеновые Лицевые керамические изделия. 2 3 
керамические Номенклатура и свойства. 
изделия Требования к сырью. Особенности 

производства лицевых керамических 
камней и кирпича. Особенности 
технологии торкретированного, 
ангобированного, двухслойного,              



  

глазурованного и окрашенного 
кирпича. Способы повышения 

морозостойкости и устранения 

выСоЛОв. 
  

с^
 Керамические 

ПЛИТКИ. 

Облицовочные плитки. Виды 

керамических плиток и основные 

свойства. Нормативные документы. 

особенности сырья, добавок, 
рекомендуемые составы шихты. 
Приготовление масс пластическим, 

шликерным и полусухим способами. 

Технология производства 

облицовочной плитки. Обжиг плиток 
двукратный, однократный. Глазури, 

классификация. Технология 

приготовления и нанесения глазури. 
  

—1
 Керамические 

ПЛИТКИ. 

Фасадная плитка. Напольная плитка. 

Керамический гранит и клинкерные 

изделия. Виды керамических плиток 

и основные свойства. Нормативные 

документы для плиток различного 

назначения. Особенности сырья, 

добавок, рекомендуемые составы 
шихты. Технология производства 
фасадной плитки, напольной плитки, 

керамического гранита и клинкерных 

изделий. Современные приемы 

декорирования плитки. 
  

со
 Кровельные 

материалы 

Черепица. Виды изделий и 

требования к ним. Сырьевые 

материалы. Способы производства и 

подготовка шихты. Глазурование. 
  

Пористые 

заполнители для 

бетона 

Керамзит, шунгизит и аглопорит. 

Основные разновидности и общие 

свойства. Технологические схемы 

производства керамзита, шунгизита и 

аглопорита. особенности свойств и 
производства высокопрочного и 

особолегкого заполнителя. 
  

10 Керамические 

теплоизоляционные 

изделия 

Керамоперлит, керамовермикулит, 

газокерамика. Разновидности, 

свойства, применение. 
Перлитокерамические изделия, 

свойства, сырьевые компоненты, 

особенности технологии. 

Керамические изделия на основе 

диатомита, вспученного 

вермикулита. Пористая керамика. 
  

И Трубы Дренажные трубы. Канализационные 

трубы. Виды изделий и требования к 

ним. Требования к сырьевым 
материалам. Способы производства и 

подготовки шихты. Виды брака. 
    2 Тонкокерамические 

изделия     Санитарно-технические изделия. 

Виды изделий и требования к ним. 
  

             



  

  

    
    

Требования к сырьевым материалам. 
Подготовка масс и вид формования 
изделий. Составы глазурей и ангобов. 

ИТОГО 24 40 

Первая группа 

периода 

аттестации 
(экзамен) 

Итого 24 40             
  

3.2. Практические и семинарские занятия и их содержание 

Не предусмотрено. 

3.3. Лабораторный практикум и его содержание 

Таблица 3.3 Темы лабораторных работ 
  

Наименование 
Количество часов по формам 

  

  

  

  

  

  

  

  

                    

обучения 
№ раздела Тема и содержание лабораторной Конт. раб Сам. раб 

п/п Дисциплины работы ЕЕ Е] Е 

(модуля) Ее ЕЕ 
ороао з ооо < 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Первая группа очная форма (8 семестр) 

периода 
аттестации 

(экзамен) 

Основы Изучение физико-механических 2 2 

глиноведения свойств глинистого сырья, часть 1. 

Подготовка средней пробы. 
Подготовка усредненной пробы 

глинистого сырья. Определение 

структуры, текстуры, наличие 

карбонатных включений, 

определение количества и 
минерального состава 

крупнозернистых включений. 

2 Основы Изучение физико-механических 2 2 

глиноведения свойств глинистого сырья, часть 

2.Определение пластичности 

глинистого сырья, 

гранулометрический состав 

глинистого сырья. 

3 Стеновая керамика. |Рядовые керамические изделия. 2 2 

Подбор составов и оптимизация 

технологических параметров 

| производства стеновой керамики 

4|Стеновая керамика. |Изучение приемов формования 2 4 

изделий. Формование образцов 

методом полусухого прессования 

5|Стеновая керамика. |Керамические исследования д 2 

глинистого сырья, часть 

1.Определение воздушной усадки, 

определение коэффициента 

чувствительности к сушке, 

определение связности сырца. 
  

  

 



  

  

  

  

  

  

  

  

          

Составление режима обжига. 

6 Стеновая керамика. |Керамические исследования 2 + 

глинистого сырья, часть 

2.Определение обжиговых свойств 
керамических материалов: огневая 

усадка, общая усадка, 

водопоглощение, прочность при 
сжатии. Выводы о влиянии добавок 

на обжиговые свойства керамики. 

7]|Керамические Фасадные, облицовочные и плитка 2 2 

плитки для пола. Подбор вещественного 

состава глинистых пород и 
рационального состава плиточных 

масс 

$ Керамические Определение свойств керамической 2 2 

плитки плитки. Определение размеров, 

правильности форм и качества 

поверхности, определение 

водопоглощения, определение 

предела прочности при изгибе 

9|Глазурь Расчет состава глазури. Расчеты 2 2 

химического и шихтового составов 

глазури и ее молекулярной формулы 

190 Глазурь Изучение свойств глазури. Расчет 2 2 

плавкости глазури 

1] |Керамические Керамический гранит и клинкерная 2 2 

плитки плитка. Изучение приемов 

декорирования и основных свойств 

керамического гранита и клинкерной 

плитки 

12|Сантехническая Изучение приемов литья и свойств д 4 

керамика шликера. Подготовка шликера, 

определение вязкости шликера. 

Особенности наливного и сливного 
способа. 

ИТОГО 24 30 

Первая группа 

периода 

аттестации 

(экзамен) 

Итого 24 30             
  

3.4. Курсовой проект (работа) и его характеристика 

Таблица 3.4 Темы курсовых проектов (работ) 
  

Количество часов по формам 

  

  

  

  

                  

обучения 
№ 

Тема курсового проекта (работы) Конт. раб Сам. раб 
п/п сх ши | Е Е | Ш 

ши |ю ие 
Ее Ен 
о © з С 5 с о ю з С $ 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Первая группа периода аттестации (экзамен) - очная 

форма (8 семестр) 

Строительные керамические изделия. 1. Цех по 12 

производству керамического кирпича пластическим 
  

  
 



  

  

способом формования. 
2. Цех по производству керамического кирпича способом 

полусухого прессования. 
3. Цех по производству керамической облицовочной 

                  
ПЛИТКИ. 
4. Цех по производству керамической фасадной плитки. 

ИТОГО 12 

Первая группа периода аттестации (экзамен) 

Итого 12   
  

3.5. Индивидуальное задание и его характеристика 

Не предусмотрено. 

4. ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 

Таблица 4.1 - Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 
  

  

  

  

  

  

    

Коды 
Наименование 

№ | ,, индикаторов 
п/л |бЧеночного средства Технология Вид аттестации | Виды занятий формируемых 

компетенций 

2 3 4 5 6 

| |Экзаменационные |’Традиционная Промежуточная |Экзамен ПК-5.1., ПК-6.1., 

билеты образовательная аттестация ПК-5.2., ПК-5.3., 

технология ПК-6.3., ПК-6.2. 

2 |Курсовой проект Традиционная Текущий контроль |Курсовой ПК-5.1., ПК-5.2., 

образовательная проект ПК-5.3., ПК-6.1., 

технология ПК-6.3. 

3 |Тест Информационно- |Текущий контроль |Лабораторные, ПК-5.2., ИК-5.3., 

коммуникационная Лекции ПК-6.3., ПК-6.2., 

образовательная ПК-5.1., ПК-6.1. 

технология 

4 |Рабочая тетрадь Традиционная Текущий контроль |СРС ПК-5.1., ПК-5.2., 

образовательная ПК-5.3., ПК-6.1., 

технология ПК-6.2., ПК-6.3. 

5 |Собеседование Интерактивная Текущий контроль |Лабораторные |ПК-5.2., ПК-5.3., 

образовательная ПК-6.3., ПК-6.2. 

технология           
  

4.2 Вопросы к экзамену (зачету) 

Первая группа периода аттестации (экзамен) - очная форма (8 семестр) 

. Классификация керамических материалов по назначению. 

‚. Современное состояние керамической промышленности 

. Глинистые породы. Основные свойства 

‚. Примеси в глинах и их влияние на технологический процесс 

‚ Добавки регуляторы свойств глинистых пород 

. Определение по химическому составу области применения глинистого сырья 

. Основные периоды сушки сырца. 

‚ Процессы, происходящие в период постоянной скорости сушки 

‚. Основные периоды обжига. Описать процессы каждого периода. 

10. Способы повышения качества глинистых пород 

11. Способы активации глинистого сырья 

12. Технологические схемы производства кирпича пластического формования. Параметры. 

13. Технологические схемы производства кирпича полусухого прессования. Параметры. 

о
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14. Технологические схемы производства кирпича жесткого формования. Параметры. 
15. Основные свойства рядового керамического кирпича. 
16. Основные свойства лицевых керамических кирпичей и камней. 
17. Требования к глинистому сырью для производства лицевого керамического кирпича. 
18. Особенности технологии производства лицевого керамического кирпича. 
19. Особенности производства ангобированного, торкретиррованного и глазурованного кирпича. 
20. Основные требования к облицовочной плитке. 
21. Требования к сырью для облицовочной плитки. 
22. Требования к добавкам для производства облицовочной плитки. 
23. Полусухой способ приготовления пресс-порошка. 
24. Производство облицовочной керамической плитки с однократным обжигом. 
25. Производство облицовочной керамической плитки с двукратным обжигом. 
26. Основные свойства фасадной керамической плитки. 
27. Требования к глинистому сырью и добавкам для производства фасадной плитки. 
28. Пластический способ приготовления масс в плиточном производстве. 
29. Шликерный способ приготовления масс для получения плиток. 
30. Приготовление пресс-порошка гранулированием шихты. 
31. Особенности технологии производства плиток со спекшимся черепком. 
32. Керамический гранит. Основные свойства. Особенности технологии производства керамического 
гранита. 
33. Клинкерные изделия. Основные свойства. Принципы получения плотной структуры. 
34. Основные требования к керамическим кровельным материалам. 
35. Требования к сырью и добавкам для производства черепицы. 
36. Особенности технологии производства черепицы. 
37. Основные свойства керамзитового гравия и песка. 
38. Основные свойства шунгизитового гравия и аглопорита. | 
39. Требования к глинистому сырью для получения пористых заполнителей. 
40. Особенности технологии производства пористых заполнителей. 
41. Особенности производства высокопрочного и особо легкого керамзитоваго гравия. 
42. Основные свойства теплоизоляционные керамических изделий. 
43. Сырье и составы для производства теплоизоляционных керамических изделий. 
44. Особенности технологии производства теплоизоляционных керамических изделий. 
45. Макроскопическое описание глинистого сырья. 
46. Определение содержание крупнозернистых включений. 
47. Определение пластичности глинистого сырья. 
48. Определение гранулометрического состава глинистого сырья. 
49. Расчет шихты по ее химическому составу. 
50. Метод определения области применения глинистого сырья по диаграмме Августиника. 
51. Подготовка сырья и получение образцов способом пластического формования 
52. Подготовка сырья и получение образцов способом полусухого прессования. 
53. Определение связующей способности глинистого сырья. 
54. Методы определения чувствительности глинистого сырья к сушке. 
55. Определение воздушной усадки. 

56. Определение режима обжига. 
57. Определение основных обжиговых свойств глинистого сырья: огневой усадки, средней 
плотности, водопоглощения, предела прочности при сжатии, оценка морозостойкости. 
58. Составление заключения об испытаниях глинистого сырья для производства стеновых 
материалов. 
59. Расчет рационального состава сырьевых материалов и масс. 
60. Метод определения области применения глинистого сырья по диаграмме Павлова. 
61. Составление заключения об испытаниях глинистого сырья для производства керамической 
Плитки. 
62. Методы определения размеров, правильности форм, водопоглощения, определения предела 
прочности при изгибе, истираимости керамической плитки. 
63. Определение режимов обжига керамической плитки различного назначения. 
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64. Расчет химического и шихтового составов глазури. 

65. Определение молекулярной формулы глазури. 

66. Расчет плавкости глазури. 
67. Расчет коэффициента кислотности. 
68. Приемы декорирования керамической плитки. 

69. Определение основных свойств клинкерной керамической плитки и керамического гранита. 

70. Составление заключения об испытаниях глинистого сырья для производства керамической 

Плитки. 
71. Подбор состава и подготовки шликера. 

72. Методы определения качества шликера. 

73. Требования к дренажным и канализационным трубам. 

74. Требования к качеству глинистого сырья и добавок при производстве дренажных и 

канализационных труб. 

75. Особенности технологии производства дренажных и канализационных труб. 

76. Основные требования, предъявляемые к санитарно-техническим изделиям различного 

назначения. 
77. Требования к сырью, состав и свойства шликера. 

78. Особенности наливного и сливного способов изготовления изделий. 

79. Методики испытаний керамических строительных материалов различного назначения. 

80. Выбор технологического, испытательного оборудования и средств измерения и контроль за их 

техническим состоянием . 

81. Требования к входному контролю сырьевых материалов. 

82. Обоснование выбора способа производства 

83. Режим работы предприятия и технологические потери 

84. Предложений по ресурсо- и энергосбережению при производстве керамических материалов 

различного назначения. 

4.3 Технология выявления уровня освоения дисциплины 

Технология выявления уровня освоения дисциплины приводится в фонде оценочных средств 

(ФОС). 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Основная и дополнительная литература 

Основная литература 

1. Тацки, Л. Н. (канд. техн. наук, проф. ; НГАСУ (Сибстрин), каф. Строительные материалы и 

специальные технологии). Проектирование предприятий искусственных пористых заполнителей 

для бетона : учеб. пособие по направлению 270100 "Строительство" / Л. Н. Тацки, Э. А. Кучерова, С. 

Г. Ершова ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 

2010. - 144 с. : ил. - Библиогр.: с. 140-144. - $ВМ 978-5-7795-0513-0 : 153.00. 

2. Кучерова, Э. А. (канд. техн. наук, проф. ; НГАСУ (Сибстрин), каф. Строительные материалы и 

специальные технологии). Проектирование предприятий по производству керамических плиток : 

учеб. пособие по направлению 270100 "Строительство" и спец. 270106 "Пр-во строит. материалов, 

изделий и конструкций" / Э. А. Кучерова, Л. Н. Тацки ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т 

(Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2008. - 148 с. : ил. - Библиогр.: с. 98-101. - [5ВМ 978- 

5-7795-0405-8 : 179.00. 

3. Абдрахимов, В.3. Курс лекций по дисциплине "Технология керамических материалов" : учеб. 

пособие / В. 3. Абдрахимов, Е. С. Абдрахимова, И. В. Ковков. - Самара, 2007. - 98 с. : ил. - 5ВМ 978- 

5-903123-07-0 : 70.00. 

4. Салахов, А.М. Керамика для технологов [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. М. 

Салахов, Р. А. Салахова. - Казань : Казанский национальный исследовательский технологический



университет, 2010. - 234 с. - 1ЗВМ 978-5-7882-0913-5. (Ы@р://\у\им аргоооКзВор.ги/6 1861.66) 

Дополнительная литература 

1. Завадский, В. Ф. (НГАСУ (Сибстрин), каф. Строительные материалы и специальные технологии). 

Керамические стеновые материалы (сырье, технология) : учеб. пособие по направлению 

"Строительство" / В. Ф. Завадский, Э. А. Кучерова ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т. - 

Новосибирск, 2002. - 84 с. - Библиогр.: с. 80-84. - 15ВМ 5-7795-0163-5 : 33.16. 

2. Кучерова, Э. А. (канд. техн. наук, проф. ; НГАСУ (Сибстрин), каф. Строительные материалы и 

специальные технологии). Строительная керамика : учеб. пособие / Э. А. Кучерова, Л. Н. Тацки ; 

Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - Новосибирск: НГАСУ (Сибстрин), 2007. - 56 с.: 

ил. - [ЗВМ 5-7795-0346-Х : 62.00. ” 

3. Технология изделий стеновой и кровельной керамики : учеб. пособие / В. Ф. Завадский [и др.]; 

Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Новосибирск, 1998. - 76 с. : ил. - 6.00. 

4. Салахов, АМ. Керамика. Исследование сырья, структура, свойства [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А. М. Салахов, Р. А. Салахова. - Казань : Казанский национальный 

исследовательский технологический университет, 2013. - 316 с. - 15ВМ 978-5-7882-1480-1. 

(ВИр://\м\у\м лргооКз$Вор.га/62 179.1) 

Методические указания 

1. Композиционные строительные материалы на органической основе : метод. указания к лаб. 

работам по спец. 2906 "Пр-во строит. материалов, изделий и конструкций" и спец. 2906.03 "Пр-во 

композиц. материалов и легких конструкций" всех форм обучения / Новосиб. гос. архитектур.-строит. 

ун-т, Каф. полимер. и теплоизоляц. материалов ; сост.: В. М. Хрулев, К. Я. Мартынов, Н. А. Машкин, 

С. А. Иноземцева. - Новосибирск : НГАСУ, 1998. - 20 с. - б.ц. 

2. Технология полимербетонных изделий и конструкций : метод. указания к лаб. работам по спец. 

2906.00 "Пр-во строит. материалов, изделий и конструкций", спец. 2906.03 "Пр-во композиц. 

материалов и легких конструкций" днев. и заоч. форм обучения / Новосиб. гос. архитектур.-строит. 

ун-т, Каф. полимер. и теплоизоляц. материалов ; сост.: В. М. Хрулёв, С. А. Иноземцева. - 

Новосибирск : НГАСУ, 1998. - 12 с. - 6.ц. 

5.2. Используемые базы данных и информационные справочные системы 

Таблица 5.1 Используемое программное обеспечение 
  

  

  

  

№ Наименование Подтверждение ., 
Количество лицензий 

п/п | . информационных ресурсов лицензии 

1 2 3 4 

1 |ОЁйсе 2007 РгоЕез1опа! Раз Сертификат от 20.08.2007 253 

№42605370, Сертификат от 

17.07.2008 №44290964, Сертификат       
  

  

  

  

  

    

от 26.09.2008 №44607324 

Таблица 5.2 Используемые базы данных и информационно-справочные системы 

№ Наименование Подтверждение | .. 
| Количество лицензий 

п/п информационных ресурсов лицензии 

1 2 3 4 

| Профессиональные справочные |КОНТРАКТ № 32-21-44 от 03.08.2021 

системы "Техэксперт" учеб. (руб.) 

2 |Официальный сайт ГИНТЬ Свободно распространяемая БД 1000 

3 |Электронный каталог Договор от 20.10.2016 №16816 500 

библиотеки НГАСУ (Сибстрин)       
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Таблица 5.3 Используемые интернет-ресурсы 
  

  

  

  

№ Наименование Ссылка 
п/п информационных ресурсов 

1 2 3 

1 |Портал дистанционного обучения НГАСУр://40.510$лп.га 

  (Сибстрин)   
  

5.3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

Таблица 5.4 Используемые образовательные технологии 
  

  

  

  

  

    

Наименование 

№ Технологии Вид занятий Краткая характеристика 

п/п 

1 2 3 4 

1. |Аудиторные поточные и |Информационные лекции, |На лекциях: использование 

групповые занятия в практические занятия мультимедийного презентационного 

специализированных оборудования с демонстрацией 

классах видеофильмов, фотографий, 

компьютерных презентаций, На 
практических занятиях: освоение 

конкретных умений и навыков по 

предложенному преподавателем 

алгоритму. 

2. |Метод проблемного Проблемные Самостоятельное изучение студентами 

изложения материала лекции, практические материала лекции с последующей 

занятия дискуссией в аудитории. Организация 

учебной работы, направленная на 

решение комплексной учебно- 
познавательной задачи на практических 

занятиях. 

3. Интерактивная форма Лекция-дискуссия, лекция- |Лекция «обратной связи», 

проведения занятий беседа предполагающая обсуждение спорных 

вопросов, возникающих при изложении 

материала в аудитории. 
Встречи с представителями профильных 

компаний, посещение 

специализированных выставок. 

4. | Дистанционное обучение |Самостоятельная работа, |Самостоятельно изучение обучающимися   курсовая работа     учебного материала в дистанционном 

режиме на портале Вр://4о.5165л.ги/, 

самоконтроль освоения материала с 
использованием тестовой базы портала 

дистанционного обучения, консультации 

по выполнению практических заданий и 

курсовому проектированию в оп-Ппе 

режиме. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Таблица 6.1 — Материально-техническое обеспечение дисциплины 
  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащение специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

  

1 2 
  

Здание лабораторного корпуса 

по ул.Тургенева, 159, 1778 ауд. 

(Лабораторные) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Общее количество мест: 18 
  

Здание лабораторного корпуса 

по ул.Тургенева, 159, 27За ауд. 

(Курсовой проект) 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Общее количество мест: 28 
  

Здание лабораторного корпуса 

по ул.Тургенева, 159, 2774 ауд. 

(Экзамен) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Общее количество мест: 12 
  

Здание лабораторного корпуса 

по ул.Тургенева, 159, 2/76 ауд. 

(Лекции) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Общее количество мест: 96 
    Здание лабораторного корпуса 

по ул.Тургенева, 159, 277 ауд. 

(СРС)   Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Общее количество мест: 45 
  

* Специальные помещения — учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнение курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а так же 

помещения для самостоятельной работы 

| р 
Автор-разработчик (ведущий лектор) рее бы Т.Е Шоева 

ФИО 
  
  

(подпись) 
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