
  

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ (Сибстрин)» 

    

    
7 _ УТВЕРЖДАЮ 

  

   

те ИЕ ый м. 

де" сам Ва "|. “} Ц 7 .,`Директор-.И ИТ 
и’ <“ а р паек а "Да м [льина 

{! & ке иНотТи гу . \ 

«< /0= » / си, анны ой 
= > х —^ Г | 

\> \ изхнологий 
АА, "р Ч ль 

“$, “и чи, ХХ 
т > „№8 90002     

   СМИ, 
в. } 

„Новосиба ®\ ^^ ав аня 

ин      
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Технология бетона и железобетона 
(полное наименование дисциплины) 

08.03.01 Строительство / Производство строительных материалов, изделий и конструкций 
(наименование (я) ООП (направленность/профиль)) 

  

  

  

  

  

  

  

  

Год начала реализации ООП 2023 

Форма обучения очная 

Уровень образования бакалавриат Статус дисциплины обязательная часть 

Кафедра СМСС Институт ИЦИТ Курс 3, 4 

Разработчики: 

Должность Ученая степень, ученое звание ФИО 
  

д-р техн. наук, советник 

российской академии 

архитектуры и строительных 
директор института наук Ильина Л.В.         

Рабочая программа обсуждена и одобрена на заседании кафедры 
«ро» 12. 2022г. Протокол № 4 от 05.12.2022 

Заведующий кафедрой СМСС = Смирнова / 
7 
|



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 1.1 Основание для реализации дисциплины 
  

  

  

      

Код направления подготовки/ специальности 08.03.01 

Направление подготовки/ специальность Строительство 

Уровень образования Бакалавриат 

Год разработки/обновления 2022 
  

Таблица 1.2 Структура дисциплины в соответствии с учебным планом 
  

Виды учебной работы, включая самостоятельную Форма обучения: 
  

  

  

  

  

    
    
            

  

  

  

  

  

  

  

  

аботу обучающихся и трудоемкость дисциплины очная очно-заочная заочная 
Трудоемкость дисциплины зачетных единиц 8 

академических 
ти оо 

Контактная Аудиторная лекции 48 
работа, час практические 32 

занятия 

лабораторный 30 | 

практикум 

Внеаудиторная 

Самостоятельная работа, час 178 

Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины 

Семестр Форма обучения: 
и форма контроля 

очная очно-заочная заочная 
периоды контроля 6,7 сем 

экзамен (ы) 6,7 сем 

зачёт (ы) 

курсовая работа 

курсовой проект / сем 

индивидуальное задание (контрольная работа)           

Таблица 1.4 Виды самостоятельной работы 
  

  

  

  
  

  

  

  

  

      
    

Форма обучения 
Вид самостоятельной работы! Вид занятия Тип периода очно- 

очная заочная 
заочная 

Теоретическое 
Подготовка к лекциям Лекции 

обучение 60 
Подготовка к практическим Теоретическое 

Практические 
занятиям обучение 29 

Подготовка к лабораторной Теоретическое 
Лабораторные 

работе обучение 26 
Выполнение курсового Курсовой Теоретическое 
проекта проект обучение 24 

Экзаменационные 
Подготовка к экзамену Экзамен 

сессии 39 
Итого 178          



2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Освоение теории и практики в области бетоноведения, технологии бетона и железобетона для 
получения бетонных и железобетонных изделий и конструкций с учетом экономии сырьевых, 
топливно-энергетических и трудовых ресурсов. 

Задачи освоения дисциплины: 

1. Выбор требуемых материалов для бетонов всех видов, определение их пригодности с учетом 
экономических и экологических факторов; 

2. Проектирование составов бетонов с заданными свойствами, в том числе с применением 
математического моделирования и ЭВМ; 
3. Определение основных свойств бетонов с учетом требований метрологии, сертификации и 

стандартизации, 

4. Выбор бетона в соответствии номенклатуры изделий и конструкций для различных условий 

строительства и эксплуатации изделий и конструкций; 
5. Обоснование способов организации производства строительных изделий и конструкций, 
выполнение технологических расчетов; 

6. Организация лабораторно-производственного контроля качества технологического процесса на 

всех его переделах. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки / специальности 

Строительство. 

2.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Таблица 2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

  

  

Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 
Код и наименование индикатора достижения компетенции 

  

ПК-1. Контроль процесса 

производства бетонов с 
наноструктурирующими 

компонентами (ПС 16.095 ОТФ О) 

ПК-1.1. Определение параметров работы бетоносмесительных 

узлов в соответствии с технологическим регламентом 

  

ПК-1. Контроль процесса 

производства бетонов с 
наноструктурирующими 

компонентами (ПС 16.095 ОТФ О) 

ПК-1.2. Контроль технологических параметров производства 

бетонной смеси с наноструктурирующими компонентами 

  

ПК-1. Контроль процесса 

производства бетонов с 
наноструктурирующими 
компонентами (ПС 16.095 ОТФ О) 

ПК-1.3. Разработка технической документации на бетонную 

смесь с наноструктурирующими компонентами 

  

ПК-3. Обеспечение выполнения 
сменного задания по производству 

бетонных смесей с 

наноструктурирующими 

компонентами (ПС 16.095 ОТФ С) 

ПК-3.1. Определение необходимых производственных 
мощностей для производства бетонных смесей с 

наноструктурирующими компонентами 

  

ПК-3. Обеспечение выполнения 

сменного задания по производству 

бетонных смесей с 

наноструктурирующими 

компонентами (ПС 16.095 ОТФ С) 

ПК-3.2. Определение необходимого количества сырьевых 

материалов, инструментов и оснастки для производства 

бетонной смеси с наноструктурирующими компонентами 

  

ПК-3. Обеспечение выполнения 

сменного задания по производству   ПК-3.3. Контроль загрузки-выгрузки сырьевых материалов на 

смену 
  

 



  

  

бетонных смесей с 

наноструктурирующими 

компонентами (ПС 16.095 ОТФ С) 
  

ПК-4. Обеспечение цикла 

производства бетонных смесей с 

наноструктурирующими 

компонентами (ПС 16.095 ОТФ Е) 

ПК-4.1. Составление производственного плана производства 

бетонных смесей с наноструктурирующими компонентами 

  

ПК-4. Обеспечение цикла 

производства бетонных смесей с 
наноструктурирующими 

компонентами (ПС 16.095 ОТФ Е) 

ПК-4.2. Организация оснащения рабочих мест необходимым 

инструментом и оборудованием 

  

ПК-4. Обеспечение цикла 
производства бетонных смесей с 
наноструктурирующими 

компонентами (ПС 16.095 ОТФ Е)     ПК-4.3. Организация полного использования 
производственных мощностей оборудования и внедрение 

рациональных технологических процессов 

  

Таблица 2.2 —- Планируемые результаты освоения дисциплины образовательной программы 

  

_Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 
дисциплине) 

  

1 2 
  

ПК-1.1. Определение параметров 

работы бетоносмесительных узлов в 

соответствии с технологическим 
регламентом 

Знает: ПК-1.1. Нормируемые показатели качества бетона и 

бетонной смеси в соответствии с требованиями стандартов, 
технических условий или проектной документации на 
конструкции конкретных видов, для которых предназначен 

бетон 
  

Умеет: ПК-1.1. Определять расход материалов и выхода 

бетонной смеси с наноструктурирующими компонентами в 
автоматизированной системе управления 
  

Имеет навыки: ПК-1.1. Подготовки отчетной документации 
  

ПК-1.2. Контроль технологических 
параметров производства бетонной 

смеси с наноструктурирующими 

компонентами 

Знает: ПК-1.2. Требования стандартов по сырьевым 

материалам 
  

Умеет: ПК-1.2. Работать с исполнительной документацией в 

установленном порядке 
  

Имеет навыки: ПК-1.2. Контроля работы оборудования 
  

ПК-1.3. Разработка технической 

документации на бетонную смесь с 

наноструктурирующими 

компонентами 

Знает: ПК-1.3. Регламент составления технических условий на 

бетонную смесь с наноструктурирующими компонентами 
  

Умеет: ПК-1.3. Пользоваться нормативно-технической 

документацией в области производства бетонов с 

наноструктурирующими компонентами = 
  

Имеет навыки: ПК-1.3. Разработки технических условий на 

бетонную смесь с наноструктурирующими компонентами 
  

ПК-3.1. Определение необходимых 
производственных мощностей для 

производства бетонных смесей с 

наноструктурирующими 

компонентами 

Знает: ПК-3.1. Нормируемые показатели качества бетона и 

бетонных смесей в соответствии с требованиями стандартов 
  

Умеет: ПК-3.1. Осуществлять выбор сырьевых материалов для 

изготовления бетонной смеси на основе технического задания, 

в соответствии с требованиями стандартов и технических 

условий | 
  

Имеет навыки: ПК-3.1. Оформления технической 

документации в установленном порядке 
  

ПК-3.2. Определение необходимого 
количества сырьевых материалов, 

инструментов и оснастки для 
производства бетонной смеси с 

Знает: ПК-3.2. Методики расчета начального и номинального 

состава бетона с наноструктурирующими компонентами 
  

Умеет: ПК-3.2. Рассчитывать расход сырьевых материалов 
    Имеет навыки: ПК-3.2. Расчета потребности в сырьевых 
  

  

 



  

наноструктурирующими 

компонентами 
материалах 

  

ПК-3.3. Контроль загрузки-выгрузки 

сырьевых материалов на смену 
Знает: ПК-3.3. Технические характеристики и требования, 

предъявляемые к выпускаемой продукции, технология 

производства бетонных смесей с наноструктурирующими 

компонентами 
  

Умеет: ПК-3.3. Осуществлять подготовку всех операций на 
участке по производству бетонных смесей с 

наноструктурирующими компонентами 
  

Имеет навыки: ПК-3.3. Составления заданий персоналу по 

подготовке сырьевых материалов 
  

ПК-4.1. Составление 
производственного плана 

производства бетонных смесей с 
наноструктурирующими 

компонентами 

Знает: ПК-4.1. Производственные мощности, технологическое 
оборудование, классификация сырьевых материалов 
  

Умеет: ПК-4.1. Составлять техническую документацию 
производства бетонных смесей с наноструктурирующими 
компонентами | 
  

Имеет навыки: ПК-4.1. Составления плана-графика 
производства бетонных смесей с наноструктурирующими 

компонентами 
  

ПК-4.2. Организация оснащения 

рабочих мест необходимым 

инструментом и оборудованием 

Знает: ПК-4.2. Классификацию, принципы работы основного и 

вспомогательного оборудования по производству бетонных 

смесей с наноструктурирующими компонентами 
  

Умеет: ПК-4.2. Определять необходимость замены 

оборудования и инструмента 
  

Имеет навыки: ПК-4.2. Определения потребности в 

инструментах, основном и вспомогательном оборудовании по 

производству бетонных смесей с наноструктурирующими 

компонентами 
    
  

ПК-4.3. Организация полного 
использования производственных 

мощностей оборудования и 

внедрение рациональных 

технологических процессов 

Знает: ПК-4.3. Производительность оборудования по 
производству бетонных смесей с наноструктурирующими 

компонентами | | | 
  

Умеет: ПК-4.3. Формулировать предложения по оптимизации 

производства бетонных смесей с наноструктурирующими 
компонентами 
  

Имеет навыки: ПК-4.3. Анализа использования   производственных мощностей оборудования 
  

Информация о выявлении результатов освоения дисциплины представлена в Фонде оценочных 

средств по дисциплине. Паспорт ФОС представлен в разделе 4 РПД. 

Примечание: ФОС разрабатывается как приложение к РПД в соответствии с Положением о ФОС, 
утвержденным локальным нормативным актом. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

  
  

  

  

  

3.1. Темы учебной дисциплины (лекционные занятия) 
Таблица 3.1 Темы лекционных занятий 

Количество часов по формам 
Наименование обучения 

№ раздела Тема и содержание лекционного Конт. раб Сам. раб 

п/п дисциплины занятия а И т = 

ооо ороасо з 

1 2 о 4 5 6 7 8 9 

Первая группа очная форма (6 семестр) 

периода                 
   



  

аттестации 

(экзамен) 
  

—
 Бетонная смесь. 

Материалы для 

бетона 

Бетоны. Определение и 

классификация. Исходные материалы 

для тяжелых бетонов. Вяжущие 

материалы. Классификация. Природа 

вяжущих свойств. Портландцемент и 
его разновидности. Заполнители для 

бетонов. Добавки. Вода для 

затворения. 
  

Бетонная смесь. 

Материалы для 

бетона 

Материалы для бетона. Структура 
бетонной смеси. Свойства бетонной 
смеси (реологические, 
технологические). Факторы, 
влияющие на технологические 
свойства бетонной смеси, влияние 

добавок на подвижность бетонной 
смеси. Формирование структуры 

бетона. Твердение бетона. Влияние 
влажности и температуры 

окружающей среды на процесс 

твердения бетона. Структура бетона. 
  

Бетонная смесь. 

Материалы для 

бетона 

Бетонная смесь. Физические свойства 

(средняя плотность, пористость, 

проницаемость, водопоглощение, 

влажность, морозостойкость, 

теплопроводность, теплоемкость, 

температурные расширения). 
  

Бетон. Свойства 

бетона 

Структурообразование бетона. 

Разновидности тяжелых и легких 

бетонов 

г
 

  

Л
 Бетон. Свойства 

бетона 

Физические свойства бетона. 

Прочность, водостойкость. Усадка и 
набухание, деформации ползучести, 

температурные деформации. 
Стойкость бетона в агрессивных 
средах, огнестойкость, радиационная 

СТОЙКОСТЬ. 

М
 

  

Бетон. Свойства 

бетона 

Механические, деформативные и 

эксплуатационные свойства бетонов. 

Складирование сырьевых 

материалов, дозирование и 
смешивание компонентов, выдача и 
транспортирование бетонной смеси. 
  

Технология 

изготовления 

бетона 

Технология изготовления бетона. 
Подготовка форм, формование 
изделий, ускорение твердения бетона, 
особенности твердения при низких 

температурах. 

|5
) 

    со
 

Технология 

изготовления 

бетона     Формование бетонных изделий. 

Твердение бетона. Общие сведения. 

История развития железобетона. 
Производственная структура 

промышленного предприятия. 

Генеральные планы. Методы         
  

     



  

изготовления сборного железобетона. 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

9'Специальные Разновидности тяжелых бетонов. р. 4 

бетоны Высокопрочный и сверх 

высокопрочный бетон 

10'Специальные Разновидности легких бетонов. 2 4 

бетоны Разновидности легких бетонов. Бетон 
на пористых заполнителях. Ячеистый 

бетон 

1] |Специальные Декоративные бетоны. 2 4 

бетоны Разновидности декоративных 

бетонов. Способы придания 

декоративности 

12 Специальные Дисперсно-армированные бетоны. 2 4 

бетоны Способы дисперсного армирования. 
Виды дисперсной арматуры 

13 |Специальные Высокоподвижные бетоны. Виды 2 2 

бетоны высокоподвижных бетонов. Способы 
увеличения подвижности 

14 Специальные Силикатные бетоны. Виды 2 2 

бетоны силикатных бетонов. Сырье. 
Технология. Свойства. Применение 

15|Общие сведения о |Общие сведения о железобетоне. 2 2 

железобетоне. Общие сведения. История развития 

Способы железобетона. Производственная 

производства. структура промышленного 

| предприятия. Генеральные планы. 
Методы изготовления сборного 

железобетона. 

16 Общие сведения о |Способы производства сборных я 2 

железобетоне. железобетонных конструкций. 

Способы Способы производства сборных 
производства. железобетонных конструкций. Виды. 

Достоинства и недостатки. 
Применение 

ИТОГО 32 40 

Первая группа 

периода 

аттестации 

(экзамен) 

Вторая группа очная форма (7 семестр) 

периода | 
аттестации 

(экзамен) 
Армирование ЖБК |Арматура и армирование 2 2 

железобетонных изделий и 

конструкций. Виды арматуры. 
Способы армирования сборных ЖБК 

2|Поточные способы |Поточно-агрегатный способ 4 4 

производства производства. Описание. 

сборных ЖБК Технологические линии. Достоинства 

и недостатки 

3|Поточные способы |Конвейерный способ изготовления 4 4 

производства 

сборных ЖБК     сборных ЖБК. Описание. 
Технологические линии. Достоинства         
  

     



  

  

  

  

                        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

и недостатки 

4|Стационарные Стендовый способ производства 2 2 

способы сборных ЖБК. Описание. 

производства Технологические линии. Достоинства 
сборных ЖБК и недостатки 

5 Стационарные Кассетный способ производства 2 4 

способы сборных ЖБК. Описание. 
производства Технологические линии. Достоинства 

сборных ЖБК и недостатки 

6 Технологический |Разработка технологического 2 2 

регламент регламента производства бетонных и 
производства железобетонных изделий и 
бетонных и конструкций. Порядок разработки 
железобетонных —|технологического регламента и 
изделий и основные его разделы 

конструкций 

ИТОГО 16 20 

Вторая группа 

периода 
аттестации 

(экзамен) 

Итого 48 60 

3.2. Практические и семинарские занятия и их содержание 
Таблица 3.2 Темы практических занятий 

Количество часов по формам 
Наименование обучения 

№ раздела Тема и содержание практического Конт. раб Сам. раб 

п/п дисциплины занятия ГЕ | Е т 
ыы м ыы ы (модуля) рен ЕО 9+ 
ово ачо з ороаос з 

1 2 3 4 5 7 8 9 

Первая группа очная форма (6 семестр) 

периода 
аттестации 

(экзамен) 

|Арматурный цех Расчет арматурного цеха. Расчет 4 2 

объема работ и оборудования в 

арматурном цехе 

2|Состав тяжелого Методы проектирования состава 6 2. 

бетона тяжелого бетона. Освоение 
различных методов проектирования 

составов тяжелого бетона 

3|Разновидности Расчет состава бетона с химическими| 2 3 
тяжелых бетонов |добавками. Подбор состава бетона с 

химическими добавками 

4 Разновидности Расчет состава декоративного бетона.| 2 3 

тяжелых бетонов |Подбор состава бетона. Способы 
декорирования 

>|Разновидности Расчет состава дисперсно- 2 3 

тяжелых бетонов армированного бетона. Подбор 

состава дисперсно-армированного 

бетона 

ИТОГО 16 13 

Первая группа                     

  

 



  

периода 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        
          

аттестации 

(экзамен) 

Вторая группа очная форма (7 семестр) 

периода 

аттестации 

(экзамен) 

|'Состав бетона Проектирование состава ячеистого 2 2 

бетона. Расчет состава газобетонной 

смеси 

2|Состав бетона Проектирование состава 2 2 
крупнопористого бетона. Расчет 

состава бетонной смеси 

крупнопористого бетона 

3|Состав бетона Проектирование состава 2 2 

мелкозернистого бетона. Расчет 
состава мелкозернистой бетонной 

смеси 

4 Состав бетона Проектирование состава силикатного| 2 2 
бетона. Расчет состава смеси 

силикатного бетона 

5 Состав бетона Проектирование состава 2 2 

шлакобетона. Расчет состава 

шлакобетона 

6 Состав бетона Проектирование состава 2 2 

гипсобетона. Расчет состава 

гипсобетона 

7 Технологический |Разработка технологического 2 2 

регламент регламента производства бетонных и 

производства железобетонных изделий и 

бетонных и конструкций. Составление 
железобетонных — |технологической схемы производства 

изделий и и ее описание. Составление 

конструкций ведомости основного 
технологического оборудования 

8 Технологический |Разработка технологического 2 2 

регламент регламента производства бетонных и 

производства железобетонных изделий и 

бетонных и конструкций. Составление карты 
железобетонных входного, пооперационного контроля 

изделий и и контроля качества готовой 

конструкций продукции 

ИТОГО 16 16 

Вторая группа 

периода 

аттестации 

(экзамен) 

Итого 32 29 
  

     



35. Лабораторный практикум и его содержание 
Таблица 3.3 Темы лабораторных работ 
  

Количество часов по формам 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    бетона   твердения в нормальных условиях. 

Определение прочности. плотности, 

водопоглощения и капиллярного 

увлажнения               

Наименование . обучения 
№ раздела Тема и содержание лабораторной Конт аб С б 

‚ ра ам. ра 
п/п дисциплины работы = = Е ГЕ 

(модуля) ЕЕ Е бы 
орюоао з ор оао 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Первая группа очная форма (6 семестр) 

периода 
аттестации 

(экзамен) 

Сырьевые Изучение основных свойств крупного| 2 2 

материалы для заполнителя и оценка его 

бетона пригодности для использования в 

бетонах. Определение основных 
характеристик крупного заполнителя 

и оценка его пригодности 

2\Сырьевые Изучение основных свойств мелкого | 2 2, 

материалы для заполнителя и оценка его 

бетона пригодности для использования в 

бетонах. Изучение основных 
характеристик мелкого заполнителя и 

оценка его пригодности для 
использования в бетонах 

3|Состав тяжелого  |Подбор состава тяжелого бетона. д 2 

бетона Подбор состава тяжелого бетона на 

плотных заполнителях 

4|Свойства бетонной Свойства бетонной смеси тяжелого 2 2 

смеси тяжелого бетона. Изготовление пробного 

бетона замеса. Определение подвижности, 

средней плотности смеси. 

Формование образцов 

5|Свойства тяжелого Определение свойств тяжелого 2 ] 

бетона бетона после твердения в условиях 
ТВО. Определение прочности, 
плотности, водопоглощения и 

капиллярного увлажнения 

6 Свойства тяжелого |Влияние загрязняющих примесей в 2 1 

бетона заполнителе на свойства бетонной 
смеси. Изготовление пробного 
замеса. Определение подвижности, 

средней плотности смеси. 
Формование образцов 

7\Свойства тяжелого |Влияние загрязняющих примесей в 2 1 

бетона заполнителе на свойства тяжелого 
бетона. Определение прочности, 
плотности, водопоглощения и 

капиллярного увлажнения 

Свойства тяжелого |Свойства тяжелого бетона после 2 ] 

  

10 

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

      
            

ИТОГО 16 12 
Первая группа 
периода 

аттестации 

(экзамен) 

Вторая группа очная форма (7 семестр) 

периода 

аттестации 

(экзамен) 

||Свойства тяжелого |Изучение влияния повторного 2 2 

бетона вибрирования на свойства бетонной 
смеси. Изготовление пробного 
замеса. Определение подвижности, 

средней плотности смеси. 

Формование образцов 

2 Свойства тяжелого |Изучение влияния повторного 2 2 

бетона вибрирования на свойства тяжелого 
бетона. Определение прочности, 

плотности, водопоглощения и 
капиллярного увлажнения 

3|Состав тяжелого  |Влияние минеральных добавок на 2 2 

бетона свойства бетонной смеси. 
Изготовление пробного замеса. 
Определение подвижности, средней 
плотности смеси. Формование 

образцов 

4| Состав тяжелого  |Влияние минеральных добавок на 2 2 

бетона свойства тяжелого бетона. 
Определение прочности, плотности, 

водопоглощения и капиллярного 

увлажнения = 

5 Состав легкого Подбор состава бетона на легком 2 2 

бетона заполнителе. Изучение свойств 
смеси. Изготовление пробного 

замеса. Определение подвижности, 

средней плотности смеси. 

Формование образцов 

6 Состав легкого Определение свойств легкого бетона | 2 2 

бетона на пористом заполнителе. 

Определение прочности, плотности, 

водопоглощения и капиллярного 
увлажнения 

7|Бетон. Свойства Определение свойств бетона после 2 2 

бетона твердения в нормальных условиях. 
Определение прочности, плотности, 

водопоглощения и капиллярного 
увлажнения | 

ИТОГО 14 14 

Вторая группа 

периода 

аттестации 

(экзамен) 

Итого 30 26 
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3.43. Курсовой проект (работа) и его характеристика 
Таблица 3.4 Темы курсовых проектов (работ) 
  

№ 

п/п 
Тема курсового проекта (работы) 

Количество часов по формам 
обучения 
  

Конт. раб Сам. раб 
  

О
Ч
Н
.
-
 

з
а
 

з
а
о
ч
н
 

ая
 

О
Ч
Н
.
-
 

о
 

з
а
о
ч
н
 

ая
 

  

2 4)
 
|
о
ч
н
а
я
 

>
 
З
з
а
о
ч
н
 

<
 
о
ч
н
а
я
 

—
з
а
о
ч
н
 

  

Вторая группа периода аттестации (экзамен) - очная 

форма (7 семестр) 
  

—
_
 Бетоны. Определение и классификация. Исходные 

материалы для тяжелых бетонов. Вяжущие материалы. 

Классификация. Природа вяжущих свойств. 
Портландцемент и его разновидности. Заполнители для 

бетонов. Добавки. Вода для затворения. 
  

Механические, деформативные и эксплуатационные 
свойства бетонов. Складирование сырьевых материалов, 

дозирование и смешивание компонентов, выдача и 

транспортирование бетонной смеси. 
  

Арматура и армирование железобетонных изделий и 
конструкций. Виды и классификация арматурной стали 

для производства ЖЬИ, свойства стали, производство 

арматурных изделий для ЖБИ, виды ненапрягаемых 
арматурных изделий, технология армирования 

железобетонных изделий, виды арматуры для 
предварительно напряженных ЖБК и способы ее 

натяжения, контроль напряжения. 
  

4`Конвейерный способ изготовления сборных ЖБК. 

Составление технологической схемы производства и ее 

описание. Составление ведомости основного 

технологического оборудования 
  

  

л
 Поточно-агрегатный способ производства. Составление 

технологической схемы производства и ее описание. 

Составление ведомости основного технологического 

оборудования 
  

6 Стендовый способ производства сборных ЖБК. 
Составление технологической схемы производства и ее 
описание. Составление ведомости основного 
технологического оборудования 
  

—1
 Кассетный способ производства сборных ЖБК. 

Составление технологической схемы производства и ее 
описание. Составление ведомости основного 

технологического оборудования 
  

со
 Способы производства сборных железобетонных 

конструкций. Контроль качества готовых изделий и 

конструкций 

- 
М
 

  

ИТОГО 
Вторая группа периода аттестации (экзамен)   24 

  

Итого         24     
  

3.5. Индивидуальное задание и его характеристика 

Не предусмотрено. 

12 

 



4. ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 

Таблица 4.1 - Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 
  

  

  

  

  

    

№ Наименование Коды индикаторов 

| м оценочного средства Технология Вид аттестации | Виды занятий формируемых 
компетенций 

1 2 3 4 5 6 

| |Экзаменационные |Традиционная Промежуточная |Экзамен ПК-1.1., ПК-1.2., 

билеты образовательная |аттестация ПК-4.1., ПК-3.3., 
технология ПК-4.2., ПК-4.3., 

ПК-3.1., ПК-3.2., 
ПК-1.3. 

2 Курсовой проект Традиционная Текущий Курсовой ПК-1.1., ПК-3.3., 
образовательная |контроль проект, СРС ПК-4.1., ПК-3.1., 
технология | ПК-3.2., ПК-4.2., 

ПК-4.3., ПК-1.2., 

ПК-1.3. 

3 |Доклад, сообщение |Традиционная Текущий Лекции, СРС |ПК-1.1., ПК-1.2., 
образовательная |контроль ПК-4.1., ПК-3.3., 

технология ПК-4.2., ПК-4.3., 
ПК-3.1., ПК-3.2., 

ПК-1.3. 

4 |Собеседование Интерактивная Текущий Практические, |ПК-4.2., ПК-1.1., 
образовательная |контроль Лабораторные |ПК-3.1., ПК-3.2., 

технология ПК-4.1., ПК-4.3., 

ПК-1.2., ПК-1.3.           
  

4.2 Вопросы к экзамену (зачету) 

Первая группа периода аттестации (экзамен) - очная форма (6 семестр) 
‚ Понятие о бетоне как о композиционном материале 

. Классификация бетонов 

. Материалы для бетона. Вяжущие вещества. Требования к вяжущим 

. Материалы для бетона. Мелкий заполнитель. Требования к мелкому заполнителю 
‚ Материалы для бетона. Крупный заполнитель. Требования к крупному заполнителю 

‚ Материалы для бетона. Арматура. требования к арматуре 

. Добавки к бетонам. Виды. способы введения 

‚ Подготовка сырьевых материалов для бетонной смеси 

. Структура бетонной смеси 

10. Реологические свойства бетонной смеси 
11. Технологические свойства бетонной смеси 
12. Факторы, влияющие на технологические свойства бетонной смеси 

13. Влияние добавок на подвижность бетонной смеси 
14. Влияние качества сырьевых материалов на свойства бетонной смеси 

15. Структурообразование бетона. Формирование структуры бетона 

16. Твердение бетона 

17. Влияние влажности среды на процесс твердения бетона 

18. Влияние температуры окружающей среды на процесс твердения бетона 

20. Структура бетона 

21. Температурно-влажностные деформации. Первоначальная усадка бетонной смеси 

22. Объемные изменения бетона 

23. Усадка цементного камня 

24. Температурные деформации 

25. Приемы повышения качества изделий при ТВО 

о
 
ю
м
 

в
м
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26. Классификация свойств бетона 

27. Физические свойства бетона 

28. Механические свойства бетона 

29. Деформативные свойства бетона 

30. Эксплуатационные свойства бетона 

31. Технология изготовления бетона. Складирование сырьевых материалов 

32. Дозирование компонентов бетонной смеси 
33. Смешивание компонентов бетонной смеси 

34. Выдача и транспортирование бетонной смеси 

35. Формование бетонных изделий 

36. Твердение бетона. Ускорение твердения 
37. Особенности твердения при низких температурах 
38. Основные свойства крупного заполнителя 
39. Составление плана подготовки крупного заполнителя 
40. Материалы для бетона. Крупный заполнитель. Требования к крупному заполнителю 

41. Основные свойства мелкого заполнителя 
42. Составление плана подготовки мелкого заполнителя 
43. Материалы для бетона. Мелкий заполнитель. Требования к мелкому заполнителю 

44. Расчет состава бетонной смеси на 1 м3 
45. Расчет количества сырьевых материалов на пробный замес и на изделий 

46. Технологические свойства бетонной смеси 

47. Факторы влияющие на технологические свойства бетонной смеси 

48. Влияние добавок на подвижность бетонной смеси 

49. Твердение бетона 
50. Твердение бетона. Ускорение твердения 
51. Влияние загрязняющих примесей в заполнител» на свойства бетонной смеси 
52. Влияние количества и вида загрязняющих примзсей в заполнителе на качество бетона 

53. Выбор вида арматурной стали для железобетончых изделий и конструкций 

54. Расчет потребности в арматурной стали 
55. Расчет количества арматурной стали на год, сут!:и. на час 

56. Пути сокращения арматурной стали при производстве ЖБИ 
57. Расчет состава бетонной смеси различными способами. Сравнение методов расчета 

58. Выбор добавки для улучшения свойств бетонной смеси и тяжелого бетона 

59. Расчет состава бетонной смеси с добавками на 1 м3 
60. Определение количества добавки в год, сутки, час 

61. Ресурсо- и энергосбережение производства ЖБИ путем введения добавок 

62. Декоративный бетон. Выбор декоративных компонентов и его обоснование 

63. Расчет состава бетонной смеси декоративного бетона на 1 м3 
64. Определение количества сырьевых материалов'лля декоративного бетона в год, сутки, час 

65. Ресурсо- и энергосбережение производства декоративного бетона 

66. Организация оснащения рабочих мест для произзодства разновидностей тяжелых бетонов 

67. Разновидности тяжелых бетонов. Особенности сырья и технологии 

68. Виды легких бетонов. Организация оснащения забочих мест 

69. Легкие бетоны. Организация полного использования производственных мощностей оборудования 

и внедрение рациональных технологических процессов 
70. Специальные бетоны. организация оснащения рабочих мест оборудованием 

71. Декоративные бетоны. способы декорирования, сырьевые материалы. 

72. Дисперсно-армированные бетоны. оснащение рабочих мест оборудованием 

73. Дисперсно-армированные бетоны. Виды фибры: способы ее введения. Свойства и технология 

изготовления дисперсно-армированных бетонов _ 

74. Высокоподвижные бетоны. Оснащение рабочих:мест оборудованием 

75. Высокоподвижные бетоны. Способы увеличения. подвижности бетонной смеси 

76. Силикатный бетон. Оснащение рабочих мест об®рудованием 

77. Силикатный бетон. сырьевые материалы. технология изготовления. Свойства 

78. Железобетон. Оснащение рабочих мест оборудованием 
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79. Общие сведения о железобетоне. Сборный и монолитный железобетон 

80. Основные технико-экономические показатели Фехнологической линии по производству 

строительного материала у 
81. Способы производства и технологические решевия изготовления строительных материалов, 

изделий и конструкций 

82. Обоснование выбора способа производства ЖБИ 
83. Преимущества и недостатки различных способов производства ЖБИ 

84. Влияние загрязняющих примесей в заполнителе на свойства бетона 
$5. Обеспечение качества заполнителей. Влияние вида и количества загрязняющих примесей в 

заполнителе на качество бетона 
86. Определение свойств бетона, твердевшего в нормальных условиях 
87. Изменение свойств бетона в зависимости от продолжительности твердения в нормальных 

условиях 

88. Виды фибры для дисперсно-армированного бетона. Выбор нормативно-технической 

документации на дисперсно-армированный бетон 
89. Расчет состава дисперсно-армированного бетона на 1 м3 

90. Определение количества сырьевых материалов в год, сутки, час для дисперсно-армированного 

бетона 

91. Способы ресурсо- и энергосбережения для дисперсно-армированного бетона 

Вторая группа периода аттестации (экзамен) - очная форма (7 семестр) 

‚ Компоновка оборудования в арматурном цехе 

‚ Виды арматуры для предварительно напряженных ЖБК и способы ее натяжения 

‚ Контроль напряжения при натяжении арматуры 

. Типовая поточно-агрегатная линия 

‚ Компоновочные схемы размещения технологического оборудования поточно-агрегатной линии 

‚ Производство многопустотных плит перекрытия по агрегатно-поточной линии 

‚ Агрегатная линия с операционным роликовым конвейером 
‚. Выбор и расчет цикла работы технологической линии поточно-агрегатного способа производства 

‚ Конвейерный способ Расчет основного технологического оборудования и его выбор 
10. Оценка эффективности технологического регэния при поточно-агрегатном способе производства 

11. Пооперационный контроль при поточно-агрегатном способе производства. Организация контроля 

12. Общие сведения о конвейерном способе прок: водства 

13. Типовая конвейерная линия 
14. Производство изделий на двухъярусном стане 
15. Производство изделий на трехъярусном стане 

16. Конвейерные линии с вертикальными пропарочными камерами башенного типа 
17. Производство изделий на конвейерной линии с линией отделки и комплектации панелей 

18. Производство трехслойных наружных стеновых панелей конвейерным способом 

19. Производство изделий на наклонно-замкнутом конвейере 

20. Конвейер с вертикальной камерой тепловой обработки 

21. Конвейерная линия по изготовлению колонн ‘И ригелей каркасных зданий 

22. Изготовление изделий на вибропрокатном стане 
23. Выбор и расчет цикла работы технологическей линии конвейерном способе производства 

24. Конвейерный способ Расчет основного технологического оборудования и его выбор 

25. Описание всех операций технологической линии конвейерного способа производства 
26. Оценка эффективности технологического решения при конвейерном способе производства 

27. Пооперационный контроль при конвейерном‘способе производства. Организация контроля 

28. Общие сведения о стендовом способе производства 

29. Изготовление изделий на протяжном стенде ' 

30. Изготовление изделий на пакетном стенде 

31. Изготовление изделий на коротком стенде 

32. Изготовление тонкостенных оболочек ` 
33. Технология непрерывного без опалубочного формования 
34. Выбор и расчет цикла работы технологической линии стендовом способе производства 

35. Стендовый способ Расчет основного технолог ического оборудования и его выбор 
)! 
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36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45 

87 

и 

| 
т. 

Описание всех операций технологической линии стендового способа производства 

Оценка эффективности технологического решения при стендовом способе производства 

Пооперационный контроль при стендовом способе производства. Организация контроля' 
Организация кассетного способа производства 

Особенности изготовления изделий в вертикальных кассетных формах 
Кассетно-конвейерные линии 

Производство объемных блоков | 
Выбор и расчет цикла работы технологической линии кассетном способе производства 
кассетный способ Расчет основного технологического оборудования и его выбор 

. Описание всех операций технологической линии кассетного способа производства 

46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
55. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
т, 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 

Оценка эффективности технологического решения при кассетном способе производства 
Пооперационный контроль при кассетном способе производства. Организация контроля 
Влияние повторного вибрирования на свойства бетона 
Режимы повторного вибрирования для улучшения свойств бетонной смеси 

Влияние повторного вибрирования на свойства бетона 
Режимы повторного вибрирования для улучшения свойств бетона 
Влияние минеральных добавок на свойства бетонной смеси 

Описание влияния вида и количества минеральных добавок на свойства бетонной смеси 

Влияние минеральных добавок на свойства бетона 

Описание влияния вида и количества минеральных добавок на свойства бетона 

Порядок подбора состава бетона на легком заполнителе 

Описание состава бетона на легком заполнителе. Порядок приготовления замеса 

Определение свойств бетона на пористом заполнителе 

Описание технологической схемы изготовления изделий из бетона на пористом заполнителе 
Свойства бетона после твердения в нормальных условиях 
Влияние продолжительности твердения в нормальных условиях на свойства бетона 

Выбор сырьевых материалов для ячеистого бетона 

Расчет состава смеси ячеистого бетона на | м3 

Ячеистый бетон. Определение потребности в сырье на год, на смену, на час 
Ячеистый бетон. ресурсо и энергосбережение при производстве 

Выбор сырьевых материалов для крупнопористого бетона 

Расчет состава смеси крупнопористого бетона на | м3 

Крупнопористый бетон. Определение потребности в сырье на год, на смену, на час 
Крупнопористый бетон. ресурсо и энергосбережение при производстве 
Выбор сырьевых материалов для мелкозернистого бетона 

Расчет состава смеси мелкозернистого бетона на 1 м3 
Мелкозернистый бетон: Определение потребности в сырье на год, на смену, на час 

Мелкозернистый бетон. ресурсо и энергосбережение при производстве 

Выбор сырьевых материалов для силикатного бетона 

Расчет состава смеси силикатного бетона на | м3 

Силикатный бетон. Определение потребности в сырье на год, на смену, на час 

Силикатный бетон. Ресурсо и энергосбережение при производстве 
Выбор сырьевых материалов для шлакобетона 

Расчет состава смеси шлакобетона на | м3 

Шлакобетон. Определение потребности в сырье на год, на смену, на час 

Шлакобетон. Ресурсо и энергосбережение при производстве 

Выбор сырьевых материалов для гипсобетона 

Расчет состава смеси гипсобетона на | м3 

Гипсобетон. Определение потребности в сырье на год, на смену, на час 

Гипсобетон. Ресурсо и энергосбережение при производстве 

Классификация бетонов 

. Составление плана подготовки сырьевых материалов 

88. 

89. 

90. 

Описание технологии изготовления изделий и конструкций 
Порядок составления технологического регламента 

Составление карты пооперационного контроля производства



91. Порядок контроля работниками требований операционных карт 
92. Требования охраны труда и производственной санитарии. Порядок контроля 
93. Входной, операционный и выходной контроль качества при производстве 
94. Составление технологической схемы производства изделий и ее описание 
95. Требования охраны труда и производственной санитарии. Порядок контроля 
96. Составление ведомости основного технологического оборудования 
97. Составление плана подготовки сырьевых материалов 
98. Составление технологического регламента производства изделий и конструкций 
99. Порядок контроля работниками требований операционных карт 
100. Входной, операционный и выходной контроль качества при производстве 
101. Расчет состава смеси на | м3 
102. Расчет усредненного состава бетонной смеси 
103. Расчет материального потока предприятия 
104. Расчет складского хозяйства 

105. Расчет смесительного отделения 
106. Составление предложений по ресурсо- и энергосбережению при производстве 
107. Выбор и составление схемы размещения оборудования в арматурном цехе 
108. Выбор и расчет количества оборудования в арматурном цехе 
109. Выбор и расчет потребности в арматурной стали на год, сутки, час 
110. Выбор способа и составление технологической схемы производства изделий по конвейерному 
способу 
111. Конвейерный способ. Выбор и составление схемы размещения оборудования в цехе 
112. Конвейерный способ. Выбор и расчет цикла работы технологической линии 
113. Конвейерный способ. Выбор и расчет количества оборудования в цехе 
114. Конвейерный способ. Описание технологической линии 
115. Конвейерный способ. Описание достоинств и недостатков технологического решения 
116. Выбор способа и составление технологической схемы производства изделий по поточно- 
агрегатному способу 
117. Поточно-агрегатный способ. Выбор и составление схемы размещения оборудования в цехе 
118. Поточно-агрегатный способ. Выбор и расчет цикла работы технологической линии 
119. Поточно-агрегатный способ. Выбор и расчет количества оборудования в цехе 
120. Поточно-агрегатный способ. Описание технологической линии 
121. Поточно-агрегатный способ. Описание достоинств и недостатков технологического решения 
122. Выбор способа и составление технологической схемы производства изделий по стендовому 
способу 
123. Стендовый способ. Выбор и составление схемы размещения оборудования в цехе 
124. Стендовый способ. Выбор и расчет цикла работы технологической линии 
125. Стендовый способ. Выбор и расчет количества оборудования в цехе 
126. Стендовый способ. Описание технологической линии 
127. Стендовый способ. Описание достоинств и недостатков технологического решения 
128. Выбор способа и составление технологической схемы производства изделий по кассетному 
способу 
129. Кассетный способ. Выбор и составление схемы размещения оборудования в цехе 
130. Кассетный способ. Выбор и расчет цикла работы технологической линии 
131. Кассетный способ. Выбор и расчет количества оборудования в цехе 
132. Кассетный способ. Описание технологической линии 
133. Кассетный способ. Описание достоинств и недостатков технологического решения 
134. Контроль соблюдений требований к входному, пооперационному и выходному контролю 
135. Организация полного использования производственных площадей 

4.3 Технология выявления уровня освоения дисциплины 

Технология выявления уровня освоения дисциплины приводится в фонде оценочных средств (ФОС). 

Ти



5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Основная и дополнительная литература 

Основная литература 

1. Ильина, Л. В. (д-р техн. наук, проф. ; НГАСУ (Сибстрин), каф. Строительные материалы, 

стандартизация и сертификация). Технология бетона [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. 

В. Ильина ; М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - 

Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2016. - Электрон. текст. - 1$ВМ 978-5-7795-0788-2 : 6.ц. 

2. Ильина, Л. В. (д-р техн. наук, проф. ; НГАСУ (Сибстрин), каф. Строительные материалы и 

специальные технологии). Проектирование предприятий сборного железобетона [Электронный 

ресур‹] : учеб. пособие по направлению 270800.62 "Строительство" / Л. В. Ильина ; Новосиб. гос. 

архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2013. - Электрон. текст. - 

б.ц. 
3. Ильина, Л. В. (д-р техн. наук, проф. ; НГАСУ (Сибстрин), каф. Строительные материалы, 

стандартизация и сертификация). Технология производства железобетона [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Л. В. Ильина ; М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун- 

т (Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2017. - Электрон. текст. - 1ЗВМ 978-5-7795-0842-] 

: б.ц. 
4. Изотов, В.С. Химические добавки для модификации бетона [Электронный ресурс] : монография 

/ В. С. Изотов, Ю. А. Соколова. - Химические добавки для модификации бетона ; 2018-12-01. - 

Москва : Палеотип, 2006. - 244 с. - [$ВМ 5-94727-169-0. (Вр://уу\уум дргрооКзПор.ги/ 10260.) 

Дополнительная литература 

1. Ильина, Л. В. (проф. ; НГАСУ (Сибстрин), каф. Строительные материалы и специальные 

технологии). Улучшение свойств цементных материалов путем введения добавок электролитов 

[Электронный ресурс] : монография / Л. В. Ильина, Г. И. Бердов ; М-во образования и науки РФ, 

Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2012. - | 

электрон. опт. диск (СО-К\) : ил., табл. - 1ЗВМ 978-5-7795-0600-7 : б.ц. 

2. Бердов, Г. И. (проф.-конс. ; НГАСУ (Сибстрин), каф. Строительные материалы и специальные 

технологии). Влияние минеральных микронаполнителей на свойства композиционных 

строительных материалов [Электронный ресур‹] : монография / Г. И. Бердов, Л. В. Ильина, В. Н. 

Зырянова ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 

2013. - Электрон. текст. - б.ц. 

3. Безбородов, В. А. (НГАСУ (Сибстрин), каф. Строительные материалы и специальные технологии). 

Проектирование предприятий сборного железобетона для районов Сибири и Крайнего Севера : учеб. 

пособие для вузов по спец. 270106 "Пр-во строит. материалов, изделий и конструкций" для 

выполнении курсовых и дипломных проектов / В. А. Безбородов, А. М. Коледина ; Новосиб. гос. 

архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2006. - 92 с. - Библиогр.: с. 

90-92. - $ВМ 5-7795-0307-7 : 
4. Коледин, В. В. (НГАСУ (Сибстрин), каф. Строительные материалы и специальные технологии). 

Проектирование предприятий сборного железобетона : учеб. пособие / В. В. Коледин ; Новосиб. гос. 

архитектур.-строит. ун-т. - Новосибирск, 1998. - 100 с. : ил. - 1$ВМ 5-7795-0053-3 : 14.00. 

5. Проталинский, А. Н. (НГАСУ (Сибстрин), каф. Строительные материалы и специальные 

технологии). Технология бетона : учеб. пособие для вузов по спец. 270106 "Пр-во строит. 

материалов, изделий и конструкций" всех форм обучения / А. Н. Проталинский, М. Н.Максименкова ; 

Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ, 2005. - 80 с. - [5ВМ 5- 

7795-0270-6 : 35.00. 

6. Тимофеев, А. И. (НГАСУ (Сибстрин), каф. Строительные материалы и специальные технологии). 

Проектирование предприятий сборного железобетона для районов Сибири и Крайнего Севера : учеб. 

пособие / А. И. Тимофеев, В. А. Безбородов, В. В. Коледин ; Новосиб. инж.-строит. ин-т им. В. В. 

Куйбышева. - Новосибирск, 1991. - 80 с. - Библиогр.: с. 78-80. - 40.00. 
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7. Проталинский, А. Н. (доц. ; НГАСУ (Сибстрин), каф. Строительные материалы и специальные 

технологии). Высокотехнологичные тяжелые бетоны с улучшенной структурой на базе 

техногенного сырья : учеб. пособие / А. Н. Проталинский ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т 

(Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2009. - 84 с. : ил. - Библиогр.: с. 83-84. - [ЗВМ 978-5- 
7795-0447-8 : 177.00. 

8. Коледин, В. В. (НГАСУ (Сибстрин), каф. Строительные материалы и специальные технологии). 
Сырьевая база и производственная структура предприятий строительной индустрии Сибири и 
Дальнего Востока : учеб. пособие / В. В. Коледин ; Гос. ком. РФ по высш. образованию, Новосиб. гос. 

акад. стр-ва. - Новосибирск, 1996. - 80 с. : табл. - Библиогр.: с. 80. - [$ВМ 5-7795-0008-8 : 3500.00. 
9. Баженов, Ю. М. Технология бетонных и железобетонных изделий : учебник для вузов по спец. 

"Пр-во строит. материалов и конструкций" / Ю. М. Баженов, А. Г. Комар ; Министерство высш. и 
сред. спец. образования СССР. - Москва : Стройиздат, 1984. - 672 с. :ил. - Библиогр.: с. 668-669. - 
1.70. 

10. Проталинский, А. Н. (НГАСУ (Сибстрин), каф. Строительные материалы и специальные 

технологии). Технология преднапряженного железобетона : учеб. пособие по спец. 270106 "Пр-во 
строит. материалов, изделий и конструкций" / А. Н. Проталинский ; Новосиб. гос. архитектур.- 
строит. ун-т (Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2006. - 92 с. : ил. - [ЭВМ 5-7795-0308-5 : 
76.00. 

11. Звездов, А. И. Технология бетона и железобетона в вопросах и ответах / А. И. Звездов, Л. А. 
Малинина, И. Ф. Руденко ; Науч.-исслед. ин-т бетона и железобетона (НИИЖБ). - Москва: 
Профиздат, 2005. - 446 с. : ил. - 455.00. 

Методические указания 

1. Лабораторный практикум по строительным материалам [Электронный ресурс] : учебное пособие 
по направлению 08.03.01 "Строительство" / В. А. Безбородов [и др.] ; под ред. О. А. Игнатовой, Л. В. 
Ильиной ; М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - 

Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2014. - Электрон. текст. - б.ц. 

2. Технология бетона, строительных изделий и конструкций [Электронный ресурс] : учебно- 
методическое пособие / Л. Д. Чумаков [и др.]. - Москва : Московский государственный строительный 

университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015. - 67 с. - [ЗВМ 978-5-7264-1153-8. 
(Пбр://\и\миу пргрооК$Пор.ги/38470.0т11) 

3. Технология бетона, строительных изделий и конструкций [Электронный ресурс] : учебно- 
методическое пособие / В. Г. Соловьев [и др.]. - Москва : Московский государственный 
строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015. - 26 с. - ВМ 978-5-7264-1116-3. 

(ПЕр://уумими пргбооК$Пор.ги/3 6180.61) 

4. Исаев, А.В. Журнал лабораторных работ по курсу «Технология бетона, строительных изделий и 

конструкций» для студентов по направлению 270800.62 - Строительство [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А. В. Исаев, В. Т. Никулин. - Нижний Новгород : Нижегородский государственный 
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. - 55 с. 
(Пр://ууми\у 1ргроокзПор.ги/54932.В11[) 

Нормативная документация 

1. СНиП 52-01-2003. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения : взамен СНиП 

2.03.01-84 : введ. 2004-03-01 / ГУП НИИЖЬЕ. - Москва : ФГУП ЦПИП, 2004. - ТУ, 24 с. - (Система 
нормативных документов в строительстве. Строительные нормы и правилаРФ). - [$ВМ 5-88111-166-4 
: 606.00. 

2. ГОСТ 10178-85 (СТ СЭВ 5683-86). Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия 

/ Госстрой СССР. - Взамен ГОСТ 10178-76 ; введ. 01.01.87. - Москва : Изд-во стандартов, 1988. - 7 с. 
- (Государственный стандарт СССР). - 0.03. 

3. ГОСТ 25328-82. Цемент для строительных растворов. Технические условия / Госстрой СССР. - 

Введ. 01.01.83. - Москва : Изд-во стандартов, 1982. - 4 с. - (Государственный стандарт СССР). - 0.03. 

4. ГОСТ 965-78. Портландцемент белый. Технические условия / Госстрой СССР. - Взамен ГОСТ 965- 

66 ; введ. 01.01.79. - Москва : Изд-во стандартов, 1979. - 5 с. - (Государственный стандарт СССР). - 
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0.03. 

5. Рекомендации по статистическим методам контроля и оценки прочности бетона с учетом его 
однородности по ГОСТ 18105-86 / Госстрой СССР, Всесоюз. ин-т по проектир. орг. энерг. стр-ва 
"ОРГЭНЕРГОСТРОЙ", Науч.-исслед. ин-т бетона и железобетона (НИИЖБ). - Москва : Стройиздат, 
1989. - 61 с. - 0.20. 
6. ГОСТ 25192-2012. Бетоны. Классификация и общие технические требования / Межгос. Совет по 
стандартизации, метрологии и сертификации (МГО). - Взамен ГОСТ 25192-82 ; введ. 01.07.2013. - 
Москва : Стандартинформ, 2013. - Ш, 7 с. - (Межгосударственный стандарт). - 1140.00. 
7. ГОСТР 56587-2015. Смеси бетонные. Метод определения сроков схватывания / Федеральное 
агентство по техн. регулированию и метрологии. - Введ. впервые 01.04.2016. - Москва: 
Стандартинформ, 2016. - П, 5 с. : ил. - (Национальный стандарт РФ). - 907.00. 

5.2. Используемые базы данных и информационные справочные системы 

Таблица 5.1 Используемое программное обеспечение 
  

  

  

  

  

  

  

№ Наименование Подтверждение м 
Количество лицензий п/п информационных ресурсов лицензии 

1 2. 3 4 
| |АцюСАР 2019 Акт выполненных работ от 

15.08.2020г №А7 
2 |АщоСАШ АгсВИесге 2019 Акт выполненных работ от 

16.08.2019г №Аб 
3 ОШсе 2007 Ргоез$1опа1 Раз Сертификат от 20.08.2007 253 

№42605370, Сертификат от 

17.07.2008 №44290964, Сертификат 
от 26.09.2008 №44607324 
  

4 |\тдо\з 7 Емегризе Договор от 11.10.2013 1000 
№43193/НСКЗ741, Договор 
Тг000120566 от 09.10.2016         

Таблица 5.2 Используемые базы данных и информационно-справочные системы 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

№ Наименование Подтверждение . 
Количество лицензий п/п информационных ресурсов лицензии 

1 2 3 4 
1 МООРТГЕ - Портал Свободно распространяемая БД 1000 

дистанционного обучения 
НГАСУ (Сибстрин) 

2 |Гарант. Информационно- Свободно распространяемая БД 1000 
правовой портал 

3_ Научная электронная библиотека |[Свободно распространяемая БД 1000 
4_ Официальный сайт ГПНТБ Свободно распространяемая БД 1000 
> |Патенты России (база патентов |Свободно распространяемая БД 1000 

РФ) 

6 Электронно-библиотечная Договор на предоставление доступа к 
система [РКБооК$ электронно-библиотечной системе 

[РКВООК$ от 25.09.2020 № 5293/19 
7 |Электронно-библиотечная Договор № 277сл/01-2021 от 

система "Консультант студента" |01.01.202] 
$ |Электронный каталог Договор от 20.10.2016 №16816 500 

библиотеки НГАСУ (Сибстрин)       
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Таблица 5.3 Используемые интернет-ресурсы 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

№ Наименование 
Ссылка 

п/п информационных ресурсов 

1 2 3 

| |«Бетон и железобетон» ВЕр://уПЬ.и5и.ги/беоп/ 

2 |«Жилищное строительство» ВИр://гИзт.ги 

3 |«Известия вузов. Строительство» ВЕр://17уц 75 г. 15 ет.ги/ 

4 |«Технология бетонов» Вр://уумиу дерпоБеоп.ги/ 

5 |МООРГЕ - Портал дистанционного  |#р://40.51659лт.гиЛюзлт/ шаех.рПр 
обучения НГАСУ (Сибстрин) 

6 |Журнал "Строительные материалы, Бр://уууууи .5гоутай2 1 .ги/ 
оборудование и технологии ХХ] века" 

7 Журнал «Строительство и ПЕр://5гоу-иа.пей 

реконструкция» 

8 |Издательство "СТРОЙМАТЕРИАЛЫ" |пир://т.ги 

9 |Научная электронная библиотека П(р://егагу.ги/ 

10 Патенты России (база патентов ууу ги-раепе по 

Российской Федерации) 

11] |Портал ДО НГАСУ (Сибстрин). ПИр://4о.516$т.гиЛозла/ааех.рИр. 

12 Федеральная служба по \\Уи\.Йрз.ги 

интеллектуальной собственности, 
патентам и товарным знакам. 

13 |ЭБСТРЕВБооК$ ВЕр://\у\у ми пргроок$Пор.ги/ 

5.3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

Таблица 5.4 Используемые образовательные технологии 
  

  

  

  
  

  

        

№ Наименование .. 
Вид занятий Краткая характеристика 

п/п Технологии 

1 2 3 4 

1. |Аудиторные поточные и |Информационные лекции, |На лекциях: использование 

групповые занятия в практические занятия мультимедийного презентационного 

специализированных оборудования с демонстрацией 

классах видеофильмов, фотографий, 

компьютерных презентаций, На 

практических занятиях: освоение 

конкретных умений и навыков по 

предложенному преподавателем 

алгоритму. 

2. |Метод проблемного Проблемные Самостоятельное изучение студентами 

изложения материала лекции, практические материала лекции с последующей 

занятия дискуссией в аудитории. Организация 

учебной работы, направленная на 

решение комплексной учебно- 
познавательной задачи на практических 

занятиях. 

3. Интерактивная форма Лекция-дискуссия, лекция- Лекция «обратной связи», 

проведения занятий беседа предполагающая обсуждение спорных 

вопросов, возникающих при изложении 

материала в аудитории. 

Встречи с представителями профильных 
компаний, посещение 

специализированных выставок. 

4. | Дистанционное обучение |Самостоятельная работа, |Самостоятельно изучение обучающимися 
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курсовая работа учебного материала в дистанционном 
режиме на портале НИр://40.5165@п.ги/, 

самоконтроль освоения материала с 

использованием тестовой базы портала 
дистанционного обучения, консультации 
по выполнению практических заданий и 

курсовому проектированию в оп-Ппе 

режиме.   
  

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Таблица 6.1 - Материально-техническое обеспечение дисциплины 
  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащение специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

  

1 2 
  

Здание лабораторного корпуса 
по ул.Тургенева, 159, 178 ауд. 

(Лабораторные) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации. | 

Общее количество мест: 18 
  

Здание лабораторного корпуса 
по ул.Тургенева, 159, 273 ауд. 

(Экзамен) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Общее количество мест: 42 
  

Здание лабораторного корпуса 

по ул.Тургенева, 159, 27За ауд. 

(Курсовой проект) 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Общее количество мест: 28 
  

Здание лабораторного корпуса 
по ул.Тургенева, 159, 276 ауд. 

(Лекции) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Общее количество мест: 96 
  

Здание лабораторного корпуса 
по ул.Тургенева, 159, 277 ауд. 

(Практические, СРС)   Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Общее количество мест: 45 
  

* Специальные помещения -— учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнение курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а так же 

помещения для самостоятельной работы 

Автор-разработчик (ведущий лектор) р Л.В.Ильина 
ФИО 

  

  

” (пбдпись) 
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